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Unita Tecnologica: 01

Strutture in elevazione

Componenti dell'unita tecnologica
01.01 - Strutture orizzontali o inclinate

01.02 - Strutture verticali

Elemento: 01.01

Strutture orizzontali o inclinate

Descrizione:Le strutture orizzontali o inclinate sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di
sostenere orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate. Le
strutture di elevazione orizzontali o inclinate a loro volta possono essere suddivise in: strutture per impalcati
piani; strutture per coperture inclinate.

Modalita d'uso:Non compromettere l'integrita delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle
parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Anomalie

Bolle d'aria
Cavillature superficiali
Decolorazione
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze
Erosione superficiale
Esfoliazione
Esposizione dei ferri di armatura
Fessurazioni
Mancanza

Patina biologica

Penetrazione di umidita



Polverizzazione
Presenza di vegetazione
Rigonfiamento

Scheggiature

Controlli

Controllo struttura

Controllare l'integrita delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del
calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione).

Interventi

Interventi sulle strutture

Elemento: 01.02

Strutture verticali

Descrizione:Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi
agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture
di elevazione verticali a loro volta possono essere suddivise in: strutture a telaio; strutture ad arco; strutture a
pareti portanti.

Modalita d'uso:Non compromettere l'integrita delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle
parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Anomalie

Bolle d'aria
Cavillature superficiali
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze
Erosione superficiale

Esposizione dei ferri di armatura



Fessurazioni

Mancanza

Patina biologica
Penetrazione di umidita
Polverizzazione
Presenza di vegetazione
Rigonfiamento

Scheggiature

Controlli

Controllo struttura

Controllare l'integrita delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del
calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione).

Interventi

Interventi sulle strutture

Unita Tecnologica: 02

Pareti esterne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

Componenti dell'unita tecnologica

02.03 - Murature in mattoni



Elemento: 02.03

Murature in mattoni
Descrizione:Una muratura composta in blocchi di mattoni o blocchi disposti in corsi successivi e collegati
mediante strati orizzontali di malta.

Modalita d'uso:Non compromettere l'integrita delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti
in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Anomalie
Alveolizzazione

Crosta

Decolorazione
Deposito superficiale
Polverizzazione

Pitting

Disgregazione

Distacco

Efflorescenze

Erosione superficiale
Esfoliazione
Fessurazioni

Macchie e graffiti
Mancanza

Patina biologica
Penetrazione di umidita
Presenza di vegetazione

Rigonfiamento

Controlli



Controllo facciata

Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. controllo di eventuali anomalie.

Interventi
Reintegro
Pulizia

Sostituzione

Unita Tecnologica: 03

Rivestimenti esterni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale € quella di
proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di
assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

Componenti dell'unita tecnologica
03.04 - Intonaco

03.05 - Rivestimenti lapidei

Elemento: 03.04

Intonaco

Descrizione:Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle strutture
edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti
atmosferici e dei fattori ambientali € allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco &
comunqgue una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni
accettabili per 20 - 30 anni.

La malta per intonaco é costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte
(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre
aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di
grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione é di
resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e
contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione € quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e
delle sostanze aggressive.

Gli intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi
possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi
invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci monostrato.

Modalita d'uso:Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidita, ecc.).



Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Anomalie
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze
Erosione superficiale
Esfoliazione
Fessurazioni

Macchie e graffiti
Mancanza

Patina biologica
Penetrazione di umidita
Presenza di vegetazione
Rigonfiamento
Attacco biologico
Bolle d'aria
Cavillature superficiali
Scheggiature
Alveolizzazione
Crosta

Decolorazione
Deposito superficiale
Polverizzazione

Pitting

Controlli



Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista.
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle,
screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Controllo funzionalita

Controllare la funzionalita dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego € da definire in relazione
all'oggetto specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, analisi
stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidita, carotaggi per controllo aderenza, prove sclerometriche per la
valutazione delle caratteristiche di omogeneita, monitoraggi per verificare la presenza di sali, indagini
endoscopiche, ecc.).

Interventi
Pulizia delle superfici

Sostituzione delle parti piu soggette ad usura

Elemento: 03.05

Rivestimenti lapidei

Descrizione: Costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente I'una dall'altra e risultano
essere autonome ma compatibili rispetto alle stratificazioni interne. Per il rivestimento di pareti esterne e
preferibile utilizzare materiali che oltre a fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e
agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (marmi come il bianco di Carrara, graniti, ecc.)

Modalita d'uso: Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento per il riscontro di
eventuali anomalie.

Anomalie
Alterazione cromatica
Degrado sigillante
Disgregazione
Perdita di elementi

Scheggiature

Controlli

Controllo generale



Controllare la funzionalita del rivestimento lapideo e l'integrita delle superfici e dei giunti e controllare la
presenza di eventuali anomalie

Interventi
Pulizia delle superfici
Sostituzione degli elementi degradati

Ripristino strati protettivi

Unita Tecnologica: 04

Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo € quello di
soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli
ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un‘ampia gamma
di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

Componenti dell'unita tecnologica

04.06 - Serramenti in legno

Elemento: 04.06

Serramenti in legno

Descrizione:l serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualita
con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. La specie legnosa utilizzata € il castagno o
similare.

Modalita d'uso:E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare al rinnovo
degli strati protettivi con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimozione di residui che possono
compromettere guarnizioni e sigillature. Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a personale tecnico
specializzato.

Anomalie

Alterazione cromatica
Alveolizzazione

Attacco biologico
Attacco da insetti xilofagi

Bolla



Condensa superficiale
Corrosione
Deformazione

Degrado degli organi di manovra
Degrado dei sigillanti
Degrado delle guarnizioni
Deposito superficiale
Distacco

Fessurazioni
Frantumazione
Fratturazione
Incrostazione
Infracidamento

Lesione

Macchie

Non ortogonalita

Patina

Perdita di lucentezza
Perdita di materiale
Perdita trasparenza
Rottura degli organi di manovra
Scagliatura, screpolatura

Scollaggi della pellicola

Controlli

Controllo deterioramento legno



Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetti.

Controllo frangisole
Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista.
Controllo guarnizioni di tenuta

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai.
Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticita delle
guarnizioni.

Controllo guide di scorrimento

Controllo della loro funzionalita.

Controllo infissi

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarita delle parti.
Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento.

Controllo organi di movimentazione

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi
di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure.

Controllo persiane

Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili quali
presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetti e comunque del grado di usura delle parti in vista.
Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

Controllo persiane avvolgibili di legno

Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo degli strati protettivi superficiali.
Controllo persiane avvolgibili in plastica

Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista.

Controllo serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo telai fissi

Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai. Controllo
del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.



Controllo telai mobili

Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi 0 sporco.
Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Interventi

Lubrificazione serrature e cerniere
Pulizia delle guide di scorrimento
Pulizia frangisole

Pulizia guarnizioni di tenuta

Pulizia organi di movimentazione
Pulizia telai fissi

Pulizia telai mobili

Pulizia telai persiane

Pulizia vetri

Registrazione maniglia

Regolazione guarnizioni di tenuta.
Regolazione organi di movimentazione
Regolazione telai fissi

Ripristino fissaggi telai fissi

Ripristino ortogonalita telai mobili
Ripristino protezione verniciatura infissi
Ripristino protezione verniciatura persiane
Sostituzione cinghie avvolgibili
Sostituzione frangisole

Sostituzione infisso



Unita Tecnologica: 05

Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale € quella di
proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto
uniforme ed ornamentale degli ambienti.

Componenti dell'unita tecnologica

05.07 - Intonaco

Elemento: 05.07

Intonaco

Descrizione:Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione € quella di rivestimento nelle strutture
edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali & allo stesso tempo protettiva e
decorativa. Il rivestimento a intonaco € comungue una superficie che va rinnovata periodicamente e in
condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco € costituita da
leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste
proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che
restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati
il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo,
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione € di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua;
il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la
cui funzione & quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per
interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente
suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati,
intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato.

Modalita d'uso:Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidita, ecc.).
Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Anomalie
Disgregazione
Distacco
Efflorescenze
Erosione superficiale
Esfoliazione
Fessurazioni

Macchie e graffiti



Mancanza
Penetrazione di umidita
Bolle d'aria
Decolorazione
Deposito superficiale
Polverizzazione

Rigonfiamento

Controlli

Controllo generale delle parti a vista
Controllare periodicamente l'integrita delle superfici attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare

eventuali, macchie, depositi, bolle, rigonfiamenti, ecc. e/o difetti di esecuzione.

Interventi
Pulizia delle superfici

Sostituzione delle parti piu soggette ad usura

Unita Tecnologica: 06

Infissi interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni
dell'organismo edilizio. In particolare I'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il
passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni.

Componenti dell'unita tecnologica

06.08 - Porte

Elemento: 06.08

Porte

Descrizione:Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il
passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico
e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo
svolgimento delle varie attivita previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione,
a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono



costituite da: Anta o battente (I'elemento apribile); Telaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio che contorna
la porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile);
Cerniera (I'elemento che sostiene I'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio
(formato da due montanti ed una traversa e I'elemento fissato alla parete che consente I'alloggio al telaio);
Montante (I'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (I'elemento orizzontale del telaio o del
controtelaio).

Modalita d'uso:E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo
degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla
pulizia e rimozione di residui che possono compromettere I'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura.
Controllare inoltre I'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere
alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a personale tecnico
specializzato.

Anomalie
Alterazione cromatica
Bolla

Corrosione
Deformazione
Deposito superficiale
Distacco
Fessurazioni
Frantumazione
Fratturazione
Incrostazione
Infracidamento
Lesione

Macchie

Non ortogonalita
Patina

Perdita di lucentezza
Perdita di materiale

Perdita trasparenza



Scagliatura, screpolatura

Scollaggi della pellicola

Controlli

Controllo delle serrature

Controllo della loro funzionalita.

Controllo guide di scorrimento

Controllo della loro funzionalita e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevali).
Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento.
Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco.
Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Interventi

Pulizia ante

Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia organi di movimentazione

Pulizia telai

Pulizia vetri

Registrazione maniglia

Regolazione controtelai

Lubrificazione serrature, cerniere

Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Regolazione telai



Unita Tecnologica: 07

Coperture inclinate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali 0 suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli
spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture
discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano
per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti
utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di
funzionamento della copertura consente di definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento
di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento isolante; strato di barriera al vapore; strato di
ripartizione dei carichi; strato di protezione; strato di tenuta all'aria; strato di ventilazione; ecc.

Componenti dell'unita tecnologica
07.09 - Strato di barriera al vapore
07.10 - Strato di isolamento termico

07.11 - Strato di tenuta in tegole

Elemento: 07.09

Strato di barriera al vapore

Descrizione:Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un
maggiore controllo del fenomeno della condensa all'interno dei vari strati della copertura. Lo strato di barriera
al vapore puo essere costituito da: fogli a base di polimeri, fogli di polietiline posati, in indipendenza, su
strato di compensazione in tessuto sintetico; fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio
posati per aderenza; ecc..

Modalita d'uso:Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante.
L'utente dovra provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare &
opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che
possono aver compromesso l'integrita degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilita o meno
della copertura. Se necessario va sostituita la barriera al vapore (per deterioramento, perdita caratteristiche
principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale.

Anomalie

Distacco

Fessurazioni, microfessurazioni
Disgregazione

Deliminazione e scagliatura

Deformazione



Imbibizione

Penetrazione e ristagni d'acqua

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti
Rottura

Scollamenti tra membrane, sfaldature

Controlli

Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali
ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.

Interventi

Sostituzione barriera al vapore

Elemento: 07.10

Strato di isolamento termico

Descrizione:Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di
resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la trasmissione delle onde sonore provocate dai
rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilita termica e secondo della
destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico possono essere in: calcestruzzi
alleggeriti; pannelli rigidi o lastre preformati; elementi sandwich; elementi integrati; materiale sciolto; ecc..

Modalita d'uso:Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e
per I'eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo strato
isolante va posizionato al di sotto dell'elemento di tenuta e pud integrarsi con I'elemento portante con
funzione di supporto del manto (tegole, lastre, ecc.). L'utente dovra provvedere al controllo delle condizioni
della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta. In particolare & opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di
eventi meteo di una certa entita che possono aver compromesso l'integrita degli elementi di copertura. Fare
attenzione alla praticabilita o0 meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati isolanti deteriorati
mediante sostituzione localizzata o generale.

Anomalie

Distacco

Fessurazioni, microfessurazioni
Disgregazione

Deliminazione e scagliatura



Deformazione

Imbibizione

Penetrazione e ristagni d'acqua

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti
Rottura

Scollamenti tra membrane, sfaldature

Controlli

Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali
ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.

Interventi

Rinnovo strati isolanti

Elemento: 07.11

Strato di tenuta in tegole

Descrizione:Esso € caratterizzato da soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione &
legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia in media
del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Modalita d'uso:L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di
elementi di deposito in prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare &€ opportuno

effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver
compromesso l'integrita degli elementi di copertura.

Anomalie

Alterazioni cromatiche
Deformazione
Deliminazione e scagliatura

Deposito superficiale



Difetti di ancoraggio, di raccordo, ecc.
Disgregazione

Dislocazione di elementi
Distacco

Efflorescenze

Errori di pendenza
Fessurazioni, microfessurazioni
Imbibizione

Mancanza elementi

Patina biologica

Penetrazione e ristagni d'acqua
Presenza di vegetazione

Rottura

Controlli

Controllo manto di copertura

Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in particolare la
presenza di vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione
degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Controllare la presenza di
false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua.

Interventi
Pulizia manto di copertura

Ripristino manto di copertura

Unita Tecnologica: 08

Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale.
In base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso
determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con
dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, € quella di permettere il



transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante & che la superficie
finale dovra risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della
destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta
degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti
ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere
di tipo: cementizio, lapideo, resinoso, resiliente, tessile, ceramico, lapideo di cava, lapideo in conglomerato,
ligneo, ecc..

Componenti dell'unita tecnologica

08.12 - Rivestimenti ceramici

Elemento: 08.12

Rivestimenti ceramici

Descrizione:Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera,
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: materie prime e
composizione dellimpasto; caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico
di produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipi piu diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato
troviamo: cotto; cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres
ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe. La
posa puo essere eseguita mediante I'utilizzo di malte o di colle.

Modalita d'uso:Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di
destinazione. Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera che € preferibile affidare ad imprese
specializzate del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilita delle
piastrelle & maggiore se maggiore e la compattezza e I'impermeabilita. Allo stesso modo le piastrelle
smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno piu pulibili. Con il tempo l'usura tende alla formazione di
microporosita superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilita. Per ambienti pubblici ed industriale &
consigliabile I'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e
con superfici con rilievi. Importante € che dalla posa trascorrino almeno 30 giorni prima di sottoporre la
pavimentazione a sollecitazioni. | controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei
rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.

Anomalie
Alterazione cromatica
Degrado sigillante
Deposito superficiale
Disgregazione
Distacco

Erosione superficiale
Fessurazioni

Macchie e graffiti



Mancanza
Perdita di elementi
Scheggiature

Sollevamento e distacco dal supporto

Controlli

Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza
delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici e
verifica della planarita generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Interventi
Pulizia delle superfici
Pulizia e reintegro giunti

Sostituzione degli elementi degradati

Unita Tecnologica: 09

Impianto antincendio

L'impianto antincendio € l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o
segnalare incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, é richiesto quando I'edificio
supera i 24 metri di altezza. L'impianto & generalmente costituito da :

- rete idrica di adduzione in ferro zincato;

- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);

- attacchi per motopompe dei VV.FF;

- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ecc.).

Componenti dell'unita tecnologica
09.13 - Estintori a polvere

09.14 - Naspi

Elemento: 09.13

Estintori a polvere
Descrizione:A polvere (di tipo pressurizzato con aria o0 azoto, l'erogazione viene effettuata con tubo



flessibile e ugello erogatore o con bomboletta di anidride carbonica in cui I'erogazione viene effettuata con
tubo flessibile e pistola ad intercettazione).

Modalita d'uso:Gli estintori vanno collocati in prossimita di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i
corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso e
protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per I'utilizzo tirare la sicura ed impugnare I'estintore dirigendo il
getto estinguente alla base dell'incendio. Per la manutenzione degli estintori riferirsi alla norma UNI 9994,
L'estinguente puo essere tenuto costantemente in pressione con gas COmpresso 0 Messo in pressione al
momento dell’'utilizzo con una cartuccia di CO2. Gli estintori devono essere accompagnati dai certificati di
omologazione.

Anomalie
Perdita di carico

Difetti alle valvole di sicurezza

Controlli

Controllo carica

Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde.
Controllo generale

Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano
ostacoli che ne impediscano il corretto funzionamento.

Controllo tenuta valvole

Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti.

Interventi
Ricarica dell'agente estinguente

Revisione dell'estintore

Elemento: 09.14

Naspi

Descrizione:ll naspo & un'apparecchiatura antincendio composta da una bobina con alimentazione idrica
assiale, una valvola (manuale o automatica) d’intercettazione adiacente la bobina, una tubazione semirigida,
una lancia erogatrice.

Modalita d'uso:Per I'utilizzo del naspo verificare I'accessibilita della cassetta portanaspo e la presenza dei
cartelli segnalatori per individuare facilmente il naspo. Aprire la cassetta portanaspo, aprire la valvola a sfera
ed estrarre il naspo che & gia pronto all'utilizzo in quanto I'acqua € disponibile alla lancia anche senza
svolgere completamente il tubo.



Anomalie

Difetti di tenuta

Controlli

Controllo della pressione di esercizio
Verificare la pressione di uscita dei naspi.

Controllo generale naspi

Controllo dello stato generale dei naspi, dell'integrita delle connessioni ai rubinetti (verificare che non ci siano
perdite) e che le tubazioni si svolgano in modo semplice senza creare difficolta per I'utilizzo dei naspi.

Interventi
Prova di tenuta

Sostituzione naspi

Unita Tecnologica: 10

Impianto antintrusione e controlli accessi

L'impianto antintrusione e controlli accessi e I'insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione
di prevenire, eliminare o segnalare l'intrusione di persone non desiderate all'interno degli edifici.

L'impianto generalmente si compone di una centralina elettronica, che puo avere sirena incorporata o
esterna e punto centrale per i diversi sensori, ripartita in zone che corrispondono alle zone protette.

| sensori per interno possono essere:

- rilevatori radar che coprono zone di circa 90° (non devono essere installati su pareti soggette a vibrazioni
né orientati su pareti riflettenti);

- rilevatori radar a microonde che coprono zone di oltre 100° ottenendo il massimo rendimento dall’effetto
Doppler;

- rilevatori a infrarossi passivi che si servono delle radiazioni termiche dei corpi animati e sono corredati di
lente Fresnel per orientare in maniera corretta il sensore con portate fina a 10 metri.

| sensori perimetrali possono essere:

- contatto magnetico di superficie o da incasso;

- interruttore magnetico;

- sensore inerziale per protezione di muri e recinzioni elettriche;

- sonda a vibrazione;

- barriere a raggi infrarossi e a microonde per esterno.

Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla Legge 1 marzo 1968
n.186. Tutti i dispositivi di rivelazione, concentrazione, segnalazione locale/remota (teletrasmissione),
nonché di controllo (accessi, televisione a circuito chiuso), dovranno rispondere alle norme CEI 79-2, 79-3 e
79-4 ai sensi dell'art.2 della Legge 18 ottobre 1977 n.791 che richiede I'utilizzo di materiale costruito a regola
d'arte. Pertanto dette apparecchiature dovranno riportare il previsto marchio di conformita o in alternativa di
dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovra essere garantita la sicurezza d'uso.
A tal riguardo tutte le apparecchiature elettriche collegate alle linee di alimentazione in bassa tensione



(trasformatori, interruttori, fusibili, ecc.), dovranno essere conformi alle norme CEIl 12-13; tale rispondenza
dovra essere certificata da apposito attestato di conformita rilasciato da parte degli organismi competenti
oppure da dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore. Tutte le apparecchiature dovranno essere
esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Le verifiche da effettuare anche sulla base della documentazione fornita sono:

a) controllo dei materiali installati e delle relative caratteristiche tecniche;

b) controllo a vista del posizionamento, fissaggio ed accessibilita della centrale di gestione, dei singoli
rivelatori e ogni altro dispositivo del sistema, con verifica della conformita a livello di prestazione richiesta;
¢) controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegamenti, verifica della
completezza della documentazione tecnica e dei manuali d'uso e tecnici;

d) calcolo teorico dell'autonomia di funzionamento dell'impianto sulla base degli assorbimenti, del tipo delle
batterie e del dimensionamento degli alimentatori installati;

e) controllo operativo delle funzioni quali:

- risposta dell'impianto ad eventi di allarme;

- risposta dell'impianto ad eventi temporali;

- risposta dell'impianto ad interventi manuali.

Componenti dell'unita tecnologica

10.15 - Rivelatori passivi all'infrarosso

Elemento: 10.15

Rivelatori passivi all'infrarosso

Descrizione:l rilevatori ad infrarosso sono dei dispositivi in grado di rilevare la presenza di energia
all'infrarosso che viene generata dal passaggio di una persona o di corpi animati nell'area controllata dal
dispositivo. Generalmente tali dispositivi sono corredati di lente Fresnel per orientare in maniera corretta il
sensore con portate fino a 10 metri.

Modalita d'uso:In caso di mancato funzionamento evitare di smontare il coperchio posto sulla parte
anteriore del dispositivo per evitare di causare danni allo stampato e ai microinterruttori contenuti all'interno.
Per un corretto funzionamento posizionare i rivelatori in posizione tale da non essere manomessi o
facilmente accessibili quali pareti o angoli dei vari ambienti da controllare.

Anomalie
Calo di tensione
Difetti di regolazione

Incrostazioni

Controlli

Controllo generale

Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che 'emittente, il ricevente
e la fascia infrarossa siano funzionanti.

Interventi



Regolazione dispositivi
Sostituzione lente del rivelatore

Sostituzione rivelatori

Unita Tecnologica: 11

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi
interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto & generalmente costituito dai seguenti
elementi tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche,
microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti consentendo il corretto
funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare
le necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare I'acqua fino ai terminali di
erogazione;

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda
in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie
esigenze.

Componenti dell'unita tecnologica

11.16 - Apparecchi sanitari e rubinetteria

Elemento: 11.16

Apparecchi sanitari e rubinetteria
Descrizione:Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo
svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Modalita d'uso:Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti
ed in particolare si deve avere che:

- i vasi igienici saranno fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero
apparato sanitario; inoltre dovra essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a
20 cm dal bidet e dovra avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso che il vaso
debba essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorie il locale deve avere una superficie in pianta
di almeno 180 x 180 cm ed il vaso sara posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo
superiore a non piu di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore;
il vaso sara collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue; infine sara
dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a bassa condulttivita termica);

- i bidet saranno posizionati secondo le stesse prescrizioni indicate per i vasi igienici; saranno dotati di
idonea rubinetteria, sifone e tubazione di scarico acque;

- i lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso, dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovra
avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato
da persone con ridotte capacita motorie il lavabo sara posizionato con il bordo superiore a non pit di 80 cm
dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm;



- il piatto doccia sara installato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo
interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognera impermeabilizzare il
pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente
lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero di almeno 55 cm da
gualsiasi ostacolo fisso;

-la vasca da bagno sara installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui &
addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di
tutte le parti. Prima del montaggio bisognera impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa
armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Dovra, inoltre,
essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: -spazi laterali: 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso,
20 cm dal bidet; -spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;

- la vasca idromassaggio sara installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui &
addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di
tutte le parti. Prima del montaggio bisognera impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa
armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Dovra, inoltre,
essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: spazi laterali - 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso,
20 cm dal bidet; spazi di accesso - 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;

- il lavello dovra essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima I'idoneita della
stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovra avere uno spazio libero di almeno 100
cm da qualsiasi ostacolo fisso;

- il lavatoio dovra essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneita della
stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovra avere uno spazio libero di almeno 55 cm
da qualsiasi ostacolo fisso;

- il lavabo reclinabile per disabili dovra essere collocato su mensole pneumatiche di sostegno fissate a
parete verificando prima l'idoneita della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Dovra inoltre essere
posizionato in maniera da assicurare gli spazi di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti
dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cioe: un minimo di 80 cm dal bordo anteriore del lavabo, piano superiore ad un
massimo di 80 cm dal pavimento, sifone incassato o accostato a parete;

- lavasca da bagno a sedile per disabili dovra essere installata in modo da evitare infiltrazioni d'acqua lungo
le pareti a cui & addossata, impedire ristagni d'acqua al suo interno a scarico aperto e rendere agevole la
pulizia di tutte le sue parti. Prima del montaggio bisognera impermeabilizzare il pavimento con una guaina
bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La
vasca da bagno a sedile dovra essere collocata in una posizione tale da consentire I'avvicinamento su tre lati
per agevolare interventi di assistenza alla persona che utilizza la vasca e in maniera da assicurare gli spazi
di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cioé: un minimo di
140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 cm;

- la cassetta di scarico tipo zaino sara fissata al vaso con viti regolabili idonee e sara equipaggiata con
rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui € collegata;

- la cassetta di scarico tipo alto sara fissata a parete previa verifica dell'idoneita di questa a resistere
all'azione dei carichi sospesi e sara equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il
risciacquo del vaso cui & collegata;

- la cassetta di scarico tipo ad incasso sara incassata a parete accertandone la possibilita di accesso per le
operazioni di pulizia e manutenzione. Sara inoltre equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di
scarico per il risciacquo del vaso cui € collegata.

Anomalie

Difetti ai raccordi o alle connessioni
Difetti alle valvole

Incrostazioni
Interruzione del fluido di alimentazione

Corrosione



Controlli

Verifica ancoraggio

Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con
silicone.

Verifica degli scarichi dei vasi

Verifica della funzionalita di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente
funzionanti con sostituzione delle parti non riparabili.

Verifica dei flessibili
Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.

Verifica di tenuta degli scarichi

Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostituendo le guarnizioni.
Verifica sedile coprivaso

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa
qualita.

Interventi
Rimozione calcare

Disostruzione degli scarichi

Unita Tecnologica: 12

Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti.

L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce. E' costituito
generalmente da:

- lampade ad incandescenza;

- lampade fluorescenti;

- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Componenti dell'unita tecnologica

12.17 - Lampade ad incandescenza



Elemento: 12.17

Lampade ad incandescenza

Descrizione:Le lampade a incandescenza sono formate da:

- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari;

- attacco a vite tipo Edison (il piu diffuso & quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile)
esistono gli attacchi a baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui € necessario che il flamento sia
posizionato in un punto preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli
attacchi a bispina;

- filamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; I'emissione luminosa e
proporzionale alla quarta potenza della temperatura assoluta e I'efficienza luminosa & maggiore nelle
lampade a bassissima tensione.

Si ottiene I'emissione luminosa dall'incandescenza (2100-3100°C) del filamento in atmosfera inerte o in
vuoto a bassa potenza.

Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi piu diffusi sono:
- lampade a goccia;

- lampada con cupola speculare argentata o dorata;

- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale;

- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si
utilizzano per arredamenti e illuminazione localizzata);

- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono I'irradiazione termica.

Modalita d'uso:Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste
vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per
evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro.

Anomalie
Abbassamento livello di illuminazione
Avarie

Difetti agli interruttori

Controlli

Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine

Interventi

Sostituzione delle lampade



Unita Tecnologica: 13

Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare
energia elettrica.

Per potenze non superiori a 50 KW l'ente erogatore fornisce I'energia in bassa tensione mediante un gruppo
di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili
abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore
assorbimento ed evitare cosi che salti tutto I'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale
dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con
conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu
per il neutro, il marrone-grigio per la fase).

L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezio

Componenti dell'unita tecnologica
13.18 - Canalizzazioni in PVC
13.19 - Prese e spine

13.20 - Quadri e cabine elettriche

Elemento: 13.18

Canalizzazioni in PVC

Descrizione:Le "canalette" sono tra gli elementi piu semplici per il passaggio dei cavi elettrici.

Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEl; dovranno essere dotati di marchio di qualita o certificati secondo le
disposizioni di legge.

Modalita d'uso:Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente
distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati in:

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali € richiesta una
particolare resistenza meccanica;

- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non € richiesta una particolare
resistenza meccanica.

Anomalie

Corto circuiti

Difetti agli interruttori

Difetti di taratura

Disconnessione dell'alimentazione
Interruzione dell'alimentazione principale

Interruzione dell'alimentazione secondaria



Surriscaldamento

Controlli

Controllo generale
Controllo dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole

di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.

Interventi

Ripristino grado di protezione

Elemento: 13.19

Prese e spine

Descrizione:Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie
apparecchiature alle quali sono collegati I'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione.
Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).

Modalita d'uso:Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel
locale dove € installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degl
interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Le prese e le
spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la
distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa € a parete, di 7 cm se € in canalina, 4
cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. | comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie
porte.

Anomalie

Corto circuiti

Difetti agli interruttori

Difetti di taratura

Disconnessione dell'alimentazione

Surriscaldamento

Controlli

Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare e
IP54) onde evitare corto circuiti.



Interventi

Sostituzioni

Elemento: 13.20

Quadri e cabine elettriche

Descrizione: | quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati I'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a
racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del
tipo a bassa tensione BT e a media tensione MT.

Quadri a bassa tensione

Le strutture piu elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice
di protezione IP40, fori asolati e guida per I'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini
si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in
materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.

Quadri a media tensione

Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine elettriche in muratura per il contenimento delle
apparecchiature di MT. Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono
essere suddivise in:

- cabine a elementi monolitici;

- cabine a lastre e pilastri;

- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza sporgenza di
pilastri e installazione su platea continua.

Modalita d'uso: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel
locale dove € installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degl
interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Anomalie

Corto circuiti

Difetti agli interruttori

Difetti di taratura

Disconnessione dell'alimentazione
Surriscaldamento

Controlli

Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare e
IP54) onde evitare corto circuiti.

Interventi

Sostituzioni



PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: RENDE
Provincia di: COSENZA

MANUALE DI MANUTENZIONE
(Articolo 38 D.P.R. 207/10)

Oggetto: Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo

Committente: Direzione Regionale per i Beni culturali e
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01 - Strutture in elevazione
02 - Pareti esterne

03 - Rivestimenti esterni

04 - Infissi esterni

05 - Rivestimenti interni

06 - Infissi interni

07 - Coperture inclinate

08 - Pavimentazioni interne

09 - Impianto antincendio

10 - Impianto antintrusione e controlli accessi

11 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
12 - Impianto di illuminazione

13 - Impianto elettrico

Unita Tecnologica: 01

Strutture in elevazione

Componenti dell'unita tecnologica
01.01 - Strutture orizzontali o inclinate

01.02 - Strutture verticali

Elemento: 01.01

Strutture orizzontali o inclinate

Descrizione:Le strutture orizzontali o inclinate sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di
sostenere orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate. Le
strutture di elevazione orizzontali o inclinate a loro volta possono essere suddivise in: strutture per impalcati
piani; strutture per coperture inclinate.

Modalita d'uso:Non compromettere l'integrita delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle
parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Anomalie
Bolle d'aria



Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione
irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento del getto.

Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.

Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione puo talvolta
avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pitu superficiali: il fenomeno
prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione
(cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause
antropiche).

Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiali
subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di
corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.

Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero
spessore del manufatto.

Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Patina biologica



Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore
variabile, per lo pit verde. La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui possono
aderire polvere, terriccio.

Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.
Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all'azione della
gravita.

Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Prestazioni

Resistenza meccanica

Requisiti: Le strutture in elevazione devono contrastare in modo efficace le azioni di possibili sollecitazioni.

Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in
materia.

Riferimenti legislativi:

- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”);Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle opere
in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica); -D.M. 27.7.1985
(Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987 (Norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento);
-D.M. 3.3.1975 (Disposizioni concernenti I'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche); -C.M. LL.PP. 18.2.1966 n.1905 (Legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel collaudo delle
costruzioni con strutture prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed ulteriori istruzioni in merito alle
medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il
collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974
n.11951 (Applicazione delle norme sul cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5.11.1971
n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento
armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri generali per
la verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. Istruzioni relative
alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986 n.27996 (Legge
5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e
precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U.



84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Resistenza agli agenti aggressivi

Requisiti: Le strutture di elevazione non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle
tipologie costruttive.

Riferimenti legislativi:
-D.M. 9.1.1996; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; -UNI 9388; -UNI
9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322.

Resistenza al fuoco

Requisiti: La resistenza al fuoco € definita come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei
due stati limite di stabilita e di integrita, in corrispondenza dei quali non & piu in grado sia di reagire ai carichi
applicati sia di impedire la propagazione dell'incendio.

Livelli minimi: In particolare gli elementi costruttivi delle strutture orizzontali devono avere la resistenza al
fuoco indicata di seguito:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min): 60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min): 120.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 16.5.1987
(Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 26.08.1992; -C.M. Interno 14.9.1961
n.91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad uso civile);

-UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI
9504, -ISO 834, -1ISO 1182.

Controlli

Controllo struttura

Controllare l'integrita delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del
calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione).

Cadenza :12 Mesi

Tipologia di controllo:

Interventi

Interventi sulle strutture

Gli interventi di riparazione delle strutture variano a secondo del tipo di anomalia rilevata e vanno eseguiti
dopo un'accurata diagnosi delle cause del difetto accertato eseguita da tecnici specializzati.

Cadenza :Occorrenza



Elemento: 01.02

Strutture verticali

Descrizione:Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi
agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture
di elevazione verticali a loro volta possono essere suddivise in: strutture a telaio; strutture ad arco; strutture a
pareti portanti.

Modalita d'uso:Non compromettere l'integrita delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle
parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Anomalie

Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione
irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento

Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del calcestruzzo.

Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.

Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione puo talvolta
avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pit superficiali: il fenomeno
prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione
(cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause
antropiche).

Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) e relativa esposizione dei ferri di armatura a fenomeni di
corrosione per l'azione degli agenti atmosferici.

Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero
spessore del manufatto.



Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore
variabile, per lo pit verde. La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui possono
aderire polvere, terriccio.

Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all'azione della
gravita.

Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Prestazioni

Resistenza meccanica

Requisiti: Le strutture in elevazione devono contrastare in modo efficace le azioni di possibili sollecitazioni.

Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in
materia.

Riferimenti legislativi:

- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”);Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle opere
in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica); -D.M. 27.7.1985
(Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987 (Norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento);
-D.M. 3.3.1975 (Disposizioni concernenti I'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche); -C.M. LL.PP. 18.2.1966 n.1905 (Legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel collaudo delle
costruzioni con strutture prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed ulteriori istruzioni in merito alle
medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il
collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974
n.11951 (Applicazione delle norme sul cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5.11.1971



n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento
armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri generali per
la verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. Istruzioni relative
alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986 n.27996 (Legge
5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e
precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U.
84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Resistenza agli agenti aggressivi

Requisiti: Le strutture di elevazione non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli spessori minimi del copriferro variano in funzione delle
tipologie costruttive.

Riferimenti legislativi:
-D.M. 9.1.1996; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; -UNI 9388; -UNI
9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92; -UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944; -UNI 10322.

Resistenza al fuoco

Requisiti: La resistenza al fuoco € definita come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno dei
due stati limite di stabilita e di integrita, in corrispondenza dei quali non & piu in grado sia di reagire ai carichi
applicati sia di impedire la propagazione dell'incendio.
Livelli minimi: La resistenza al fuoco € definita come il tempo necessario affinché la struttura raggiunga uno
dei due stati limite di stabilita e di integrita, in corrispondenza dei quali non € piu in grado sia di reagire ai
carichi applicati sia di impedire la propagazione dell'incendio.
Riferimenti legislativi:

-D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 16.5.1987
(Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione); -D.M. 26.08.1992; -C.M. Interno 14.9.1961
n.91 (Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad uso civile);

-UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI 8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI
9504, -ISO 834, -1ISO 1182.

Controlli

Controllo struttura

Controllare l'integrita delle strutture rilevando la presenza di eventuali anomalie. Controllare lo stato del
calcestruzzo (degrado ed eventuali processi di carbonatazione).

Cadenza :12 Mesi
Tipologia di controllo:
Interventi

Interventi sulle strutture
Gli interventi di riparazione delle strutture variano a secondo del tipo di anomalia rilevata e vanno eseguiti
dopo un'accurata diagnosi delle cause del difetto accertato eseguita da tecnici specializzati.

Cadenza :Occorrenza



Unita Tecnologica: 02

Pareti esterne
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

Componenti dell'unita tecnologica

02.03 - Murature in mattoni

Elemento: 02.03

Murature in mattoni
Descrizione:Una muratura composta in blocchi di mattoni o blocchi disposti in corsi successivi e collegati
mediante strati orizzontali di malta.

Modalita d'uso:Non compromettere l'integrita delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti
in vista. Riscontro di eventuali anomalie.

Anomalie

Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono
spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa
essenzialmente in profondita con andamento a diverticoli si pud usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.
Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie del rivestimento.

Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. | fori
hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

Disgregazione



Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.

Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione puo talvolta
avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pitu superficiali: il fenomeno
prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione
(cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause
antropiche).

Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiali
subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero
spessore del manufatto.

Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore
variabile, per lo pit verde. La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui possono
aderire polvere, terriccio.

Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Rigonfiamento



Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all'azione della
gravita.

Prestazioni

Isolamento termico

Requisiti:Le pareti perimetrali verticali dovranno resistere al passaggio di calore ed assicurare il benessere
termico e limitare le dispersioni di riscaldamento e di energia.

Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento
delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente
volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e
normative vigenti.

Permeabilita all'aria

Requisiti:Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere
la giusta ventilazione attraverso delle aperture.

Livelli minimi:I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all'aria di riferimento a
100 Pa misurata in m"3/hm”2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.

Riferimenti legislativi:

-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprieta
termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI EN 86;
-UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Resistenza meccanica

Requisiti:Le pareti debbono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livelli minimi:Per una analisi pit approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali
costituenti le pareti perimetrali si imanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in
materia.

Riferimenti legislativi:

- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”

-Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e
precompresso ed a struttura metallica); -Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni concernenti I'applicazione delle
norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche); -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”); -D.M.
27.7.1985 (Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
le strutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987
(Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento); -Capitolato Speciale - Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 18.2.1966 n.1905
(Legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel collaudo delle costruzioni con strutture prefabbricate in c.a.
in zone asismiche ed ulteriori istruzioni in merito alle medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per
la progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone
asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951 (Applicazione delle norme sul cemento armato);
-C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5.11.1971 n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato
cementizio adoperato per le strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative
ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP.



19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona
sismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986 n.27996 (Legge 5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme tecniche per
I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto
ministeriale 27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR
B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Controlli

Controllo facciata

Controllo della facciata e dello stato dei corsi di malta. controllo di eventuali anomalie.

Cadenza :3 Anni

Interventi

Reintegro

Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli stessi se hecessario
Cadenza :15 Anni

Pulizia

Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi.

Cadenza :Occorrenza

Sostituzione

Sostituzione dei mattoni rotti, mancanti o comungue rovinati con elementi analoghi.

Cadenza :40 Anni

Unita Tecnologica: 03

Rivestimenti esterni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale € quella di
proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di
assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

Componenti dell'unita tecnologica
03.04 - Intonaco

03.05 - Rivestimenti lapidei



Elemento: 03.04

Intonaco

Descrizione:Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione € quella di rivestimento nelle strutture
edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti
atmosferici e dei fattori ambientali € allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco e
comunqgue una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni
accettabili per 20 - 30 anni.

La malta per intonaco € costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte
(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre
aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di
grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione é di
resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e
contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione € quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e
delle sostanze aggressive.

Gli intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi
possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi
invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci monostrato.

Modalita d'uso:Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidita, ecc.).
Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Anomalie
Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.

Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione puo talvolta
avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pitu superficiali: il fenomeno
prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione
(cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause
antropiche).

Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiali
subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Fessurazioni



Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero
spessore del manufatto.

Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore
variabile, per lo pit verde. La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui possono
aderire polvere, terriccio.

Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all'azione della
gravita.

Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati
superficiali.

Bolle d'aria

Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione
irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.

Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco.

Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.
Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono
spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa
essenzialmente in profondita con andamento a diverticoli si pud usare il termine alveolizzazione a cariatura.



Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.
Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.
Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie del rivestimento.

Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.
Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. | fori
hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

Prestazioni

Resistenza agli attacchi biologici

Requisiti: | rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non
dovranno subire riduzioni di spessore.

Livelli minimi: | valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei
prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione
e del tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.



DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pu0 essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Riferimenti legislativi:-UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI
8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNI FA 214; -UNI EN 113;
-UNI EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI EN 335-1; -UNI EN 335-2; -UNI HD 1001.

Resistenza agli urti

Requisiti:l rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti
dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di
un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilita della parete, né provocare il distacco di
elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livelli minimi:l rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed
interna, prodotti secondo le modalita riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI
9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: -;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Riferimenti legislativi:-UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 P; -UNI ISO 7892.

Regolarita delle finiture

Requisiti:| rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o
screpolature superficiali e/o comungue esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarita, I'assenza
di difetti superficiali, 'omogeneita di colore, I'omogeneita di brillantezza, I'omogeneita di insudiciamento, ecc..

Riferimenti legislativi:-UNI 7823; -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI
8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110; -UNI 10111, -UNI 10113; -UNI EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-2;
-ICITE UEAtc - Direttive Comuni - Rivestimenti plastici continui.

Resistenza meccanica

Requisiti:| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, 0
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livelli minimi:Per una analisi pit approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali
costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento); -Capitolato Speciale - Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai



criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8307; -UNI 8752;
-UNI 8759; -UNI 8760; -UNI 9154-1; -UNI 9446; -UNI 10718; -UNI EN 235; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89;
-CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Tenuta all'acqua

Requisiti: La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovra essere realizzata in modo da
impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidita e/o altro ai
rivestimenti interni.

Livelli minimi:I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all’aria di riferimento a
100 Pa misurata in m"3 / hm ~2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.

Riferimenti legislativi:

-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprieta
termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8012; -UNI 8290-2;
-UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Controlli

Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista.
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle,
screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Cadenza :12 Mesi

Controllo funzionalita

Controllare la funzionalita dell'intonaco attraverso l'uso di strumenti il cui impiego € da definire in relazione
all'oggetto specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, analisi
stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidita, carotaggi per controllo aderenza, prove sclerometriche per la
valutazione delle caratteristiche di omogeneita, monitoraggi per verificare la presenza di sali, indagini
endoscopiche, ecc.).

Cadenza :Occorrenza
Interventi

Pulizia delle superfici

Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al
tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante I'impiego di tecniche con
getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate.

Cadenza :Occorrenza

Sostituzione delle parti piu soggette ad usura

Sostituzione delle parti pitl soggette ad usura o altre forme di degrado mediante I'asportazione delle aree piu
degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo
previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo
particolare attenzione a non alterare I'aspetto visivo cromatico delle superfici.

Cadenza :Occorrenza



Elemento: 03.05

Rivestimenti lapidei

Descrizione: Costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente I'una dall'altra e risultano
essere autonome ma compatibili rispetto alle stratificazioni interne. Per il rivestimento di pareti esterne
preferibile utilizzare materiali che oltre a fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e
agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (marmi come il bianco di Carrara, graniti, ecc.)

Modalita d'uso: Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento per il riscontro di
eventuali anomalie.

Anomalie

Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore.

Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

Prestazioni

Resistenza agli attacchi biologici

Requisiti: | rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non
dovranno subire riduzioni di spessore.

Livelli minimi: | valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei
prodotti utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione
e del tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;



Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pu0 essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Riferimenti legislativi: -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI
8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNI FA 214; -UNI EN 113;
-UNI EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI EN 335-1; -UNI EN 335-2; -UNI HD 1001.

Resistenza agli urti

Requisiti: | rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti
dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di
un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilita della parete, né provocare il distacco di
elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livelli minimi:l rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla faccia esterna ed
interna, prodotti secondo le modalita riportate di seguito che corrispondono a quelle previste dalla norma UNI
9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dimensioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Riferimenti legislativi:-UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 P; -UNI ISO 7892.

Regolarita delle finiture

Requisiti:| rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o
screpolature superficiali e/o comungue esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarita, I'assenza
di difetti superficiali, 'omogeneita di colore, I'omogeneita di brillantezza, I'omogeneita di insudiciamento, ecc..

Riferimenti legislativi:-UNI 7823; -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI
8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110; -UNI 10111, -UNI 10113; -UNI EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-2;
-ICITE UEAtc - Direttive Comuni - Rivestimenti plastici continui.



Resistenza meccanica

Requisiti:| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotture, 0
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livelli minimi:Per una analisi pit approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali
costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento); -Capitolato Speciale - Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8307; -UNI 8752;

-UNI 8759; -UNI 8760; -UNI 9154-1; -UNI 9446; -UNI 10718; -UNI EN 235; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89;
-CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Tenuta all'acqua

Requisiti: La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovra essere realizzata in modo da
impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidita e/o altro ai
rivestimenti interni.

Livelli minimi:I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all’aria di riferimento a
100 Pa misurata in m"3 / hm ~2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.

Riferimenti legislativi:

-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprieta
termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8012; -UNI 8290-2;
-UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210

Controlli

Controllo generale

Controllare la funzionalita del rivestimento lapideo e l'integrita delle superfici e dei giunti e controllare la
presenza di eventuali anomalie

Cadenza :12 Mesi

Tipologia di controllo:

Interventi

Pulizia delle superfici

Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed impacchi
con soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

Cadenza :5 Anni

Sostituzione degli elementi degradati



Rimozione e sostituzione degli elementi usurati o rotti. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.
Cadenza :

Ripristino strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici.

Cadenza :5 Anni

Unita Tecnologica: 04

Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo € quello di
soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli
ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un‘ampia gamma
di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

Componenti dell'unita tecnologica

04.06 - Serramenti in legno

Elemento: 04.06

Serramenti in legno

Descrizione:l serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualita
con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. La specie legnosa utilizzata ¢ il castagno o
similare.

Modalita d'uso:E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare al rinnovo
degli strati protettivi con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimozione di residui che possono

compromettere guarnizioni e sigillature. Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a personale tecnico
specializzato.

Anomalie

Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore:
tinta, chiarezza, saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzato o in zone pit ampie diversamente a
secondo delle condizioni.

Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di alveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati da
insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione della sezione resistente.

Attacco biologico



Attacco biologico di funghi e batteri con marciscenza e disgregazione delle parti in legno.
Attacco da insetti xilofagi

Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno.

Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimita di ponti termici.
Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro
guali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di
quelle di manovra. Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

Degrado dei sigillanti

Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticita e loro fessurazione.
Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticita e loro fessurazione.
Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di
spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.
Fessurazioni

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.
Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.



Fratturazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti.
Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura
biologica.

Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla
scarsa ventilazione.

Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o
senza distacco tra le parti.

Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.
Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione
periodica dei fissaggi.

Patina

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non
legati a degradazione.

Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

Perdita trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.
Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri
meccanismi.

Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimita di scollaggi o
soluzioni di continuita.



Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

Prestazioni

Permeabilita all'aria

Requisiti:Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere
la giusta ventilazione.

Livelli minimi:I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all’aria di riferimento a
100 Pa misurata in m"3/hm”2 e della pressione massima di prova misurata in Pa. Qualora siano impiegati
infissi esterni verticali dotati di tamponamento trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < =
3,5 W/m°C), la classe di permeabilita all'aria non deve essere inferiore ad A2.

Riferimenti legislativi:

-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprieta
termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894;
-UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Regolarita delle finiture

Requisiti:Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comungue esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo
idoneo senza comprometterne la loro funzionalita.

Livelli minimi:Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose,
spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

Riferimenti legislativi:
-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26. 8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ;
-Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7142; -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI 8938.

Resistenza agli agenti aggressivi

Requisiti:Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livelli minimi:In particolare, tutti gli infissi esterni realizzati con materiale metallico come I'alluminio, leghe
d'alluminio, acciaio, ecc., devono essere protetti con sistemi di verniciatura resistenti a processi di corrosione
in nebbia salina, se ne sia previsto lI'impiego in atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di
1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto l'impiego in atmosfere poco
aggressive. L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in alluminio o delle leghe d'alluminio
deve corrispondere ai valori riportati di seguito:

- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron;

- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido: S > 10 micron;

- Ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: S > = 15 micron;

- Ambiente marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996;
-Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961; -UNI
7962; -UNI 8204; -UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8975;
-UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA 1-89; -UNI 9158; -UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI
9173/1; -UNI 9173/2; -UNI 9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/1; -UNI
9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN 77; -UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN



107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN
1627; -UNI EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 1SO 6410/1.

Resistenza all'acqua

Requisiti:Gli infissi a contatto con I'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Livelli minimi:Sugli infissi campione vanno eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti
prestazionali secondo la norma UNI EN 12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata della prova [minuti] 15

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata della prova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5

Riferimenti legislativi:
-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996;
-Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 12208.

Tenuta all'acqua

Requisiti:Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, 0 comunque limitare, alle acque
meteoriche o di altra origine di penetrare negli ambienti interni.

Livelli minimi:l livelli minimi sono individuabili attraverso l'identificazione della classe di tenuta all'acqua in
funzione della norma UNI EN 12208.

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 12208
Note = Il metodo A € indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B & adatto per prodotti parzialmente
protetti.

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= -;

Classificazione: Metodo di prova A=0 - Metodo di prova B=0;
Specifiche: Nessun requisito;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 0;

Classificazione: Metodo di prova A= 1A - Metodo di prova B= 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 50;

Classificazione: Metodo di prova A= 2A - Metodo di prova B= 2B;
Specifiche: Come classe 1 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 100;

Classificazione: Metodo di prova A= 3A - Metodo di prova B= 3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 150;

Classificazione: Metodo di prova A= 4A - Metodo di prova B= 4B;
Specifiche: Come classe 3 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 200;

Classificazione: Metodo di prova A= 5A - Metodo di prova B= 5B;
Specifiche: Come classe 4 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 250;

Classificazione: Metodo di prova A= 6A - Metodo di prova B= 6B;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 300;

Classificazione: Metodo di prova A= 7A - Metodo di prova B= 7B;
Specifiche: Come classe 6 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 450;

Classificazione: Metodo di prova A= 8A - Metodo di prova B= -;



Specifiche: Come classe 7 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 600;

Classificazione: Metodo di prova A= 9A - Metodo di prova B= -;

Specifiche: Come classe 8 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*) > 600;

Classificazione: Metodo di prova A= Exxx - Metodo di prova B= -;

Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di ciascuna fase deve essere di 50 min;

* dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti.

Riferimenti legislativi:
-UNI EN 12208; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M.
16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Isolamento acustico

Requisiti:E’ I'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto
varia in funzione della tipologia e del tipo di attivita svolta e in funzione della classe di destinazione d'uso del
territorio.

Livelli minimi:In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosita della zona di ubicazione i
serramenti esterni sono classificati secondo la UNI 8204:

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(A).

Riferimenti legislativi:

-Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998; -D.P.C.M. 1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M.
5.12.1997; -D.M. 18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici
minimi di funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica; -Decreto 29.11.2000; -C.M. LL.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri di valutazione e collaudo dei
requisiti acustici nelle costruzioni edilizie); -Linee Guide Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 7170;
-UNI 7959; -UNI 8204; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Isolamento termico

Requisiti:Gli infissi dovranno avere la capacita di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli
elementi che ne fanno parte.

Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle
dispersioni, & opportuno comunque che i valori della trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire

al contenimento del coefficiente volumico di dispersione Cd riferito all'intero edificio e quello dei singoli locali
nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Riferimenti legislativi:

-Legge 9.1. 1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); -D.M. 10.3.1977
(Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di
dispersione termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici);
-C.M. LL.PP.27.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprieta
termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894;
-UNI 8979.

Resistenza agli urti

Requisiti:Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo che cade) che non
debbono compromettere la stabilita degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a
carico degli utenti.



Livelli minimi:Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere
all'azione di urti esterni ed interni realizzati secondo con le modalita indicate di seguito:

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=3,75 - faccia interna=3,75
Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=240 - faccia interna=240
TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=900 - faccia interna=900
TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=700 - faccia interna=700
TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=6 - faccia interna= -
TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=700 - faccia interna= -

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996;
-Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961; -UNI
7962; -UNI 8204; -UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8975;
-UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89; -UNI 9158; -UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI
9173/1; -UNI 9173/2; -UNI 9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/1; -UNI
9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN 77; -UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN
107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN
1627; -UNI EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI
EN 12210; -UNI EN ISO 6410/1.

Resistenza al vento

Requisiti:Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza
degli utenti e assicurare la durata e la funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopportare I'azione del
vento senza compromettere la funzionalita degli elementi che i costituiscono.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della
differenza di pressioni, riprodotte convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in depressione
secondo la UNI EN 77 e UNI EN 12210.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981,; -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative a “Criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”); -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M.
13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M.
LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a carichi, sovraccarichi e ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni); -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 77; -UNI EN 12210; -CNR B.U.
117; -CNR-UNI 10012; -ISO 7895.

Pulibilita

Requisiti:Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.

Livelli minimi:Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre € necessario che la loro altezza da terra sia
inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di

pulizia rimanendo dall'interno.

Riferimenti legislativi:
-D.M. 2.7.1981,; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996;



-Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Resistenza a manovre false e violente

Requisiti:L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotto l'azione di
sollecitazioni derivanti da manovre false e violente.

Livelli minimi:Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra
devono essere contenuti entro i limiti descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSE VERTICALE O ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella
forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti:

F<=100N M < =10 Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta
entro limiti:

- anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas: F <= 80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole: 30 N<=F <=80 N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico: F < =80 N;

- anta, con due maniglie, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico: F < =130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CON MOVIMENTO VERTICALE OD
ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere
contenuta entro i 50 N.

b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta
entro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole: F <= 60 N;

- anta di porta o di portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole: F < =100 N;

- anta a traslazione verticale ed apertura a saliscendi: F <= 100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella
forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti:

F<=100N M < =10 Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante.

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di manovra non bloccato, la caduta da un'altezza 20 cm di una
massa di 5 kg a sua volta collegata all'organo di manovra deve mettere in movimento |'anta stessa.

c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere
contenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO

d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella
forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta
entro limiti:

F<=150N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con
organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti:

F<=100N



E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA

e.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella
forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso, utile al movimento di un‘anta chiusa, con
organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti:

F<=80N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con
organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

| dispositivi di movimentazione e sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in modo da
assicurare che la forza manuale necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o cinghie, non
vada oltre il valore di 150 N.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996;

- D. Lgs. 81/08 - Testo Unico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro;

-D.Lgs. 19.9.1994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); -Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143,
-UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204; -UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI
8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA 1-89; -UNI 9158; -UNI
9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNI 9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI
9570; -UNI 9723; -UNI 9729/1; -UNI 9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN
77; -UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI
EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI
EN 1192; -UNI EN ISO 6410/1.

Controllo della condensazione superficiale

Requisiti:Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla
superficie degli elementi.

Livelli minimi:Gli infissi esterni verticali se provvisti di sistema di raccolta e smaltimento di acqua da
condensa, dovranno conservare una temperatura superficiale Tsi, su tutte le parti interne, sia esse opache
che trasparenti, non inferiore ai valori riportati di seguito, nelle condizioni che la temperatura dell'aria esterna
sia pari a quella di progetto riferita al luogo di ubicazione dell'alloggio:

S<125-Tsi=1

125<=S<135-Tsi=2

135<=S<150-Tsi=3

150<=S<160-Tsi=4

160<=S<180-Tsi=5

1.80<=S<210-Tsi=6

210<=S5<240-Tsi=7

240<=5<280-Tsi=8

2.80<=S<350-Tsi=9

3.50<=S<4.50-Tsi=10

450<=S<6.00-Tsi=11

6.00 <=S<9.00-Tsi=12

9.00<=S5<12.00-Tsi=13

S>=12.00-Tsi =14

Dove:

S = Superficie dell'infisso in m”2

Tsi = Temperatura superficiale in °C



Riferimenti legislativi:

-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); -D.M. 2.7.1981; -D.M.
11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204; -UNI
8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI
9122/2; -UNI 9122-2FA 1-89; -UNI 9158; -UNI 9158 FA 1 - 94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI
9173/2; -UNI 9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/1; -UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN 77; -UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN
949; -UNI EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN
1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210; -UNI
EN ISO 6410/1.

Resistenza agli attacchi biologici

Requisiti:Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non
dovranno subire riduzioni di spessore.

Livelli minimi:l preservanti con i quali vengono trattati i materiali in legno devono avere una soglia di
efficacia non inferiore al 40% di quella iniziale.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ;
-Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961; -UNI
7962; -UNI 8204; -UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8938;
-UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89; -UNI 9158; -UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI
9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNI 9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/1;
-UNI 9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN 77; -UNI EN 78; -UNI EN 86;
-UNI EN 107; -UNI EN 942; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI
EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 12207; -UNI
EN 12208; -UNI EN 12210; -UNI EN ISO 6410/1.

Controlli

Controllo deterioramento legno

Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetti.

Cadenza :6 Mesi

Controllo frangisole

Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista.
Cadenza :12 Mesi

Controllo guarnizioni di tenuta

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai.
Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticita delle
guarnizioni.

Cadenza :12 Mesi

Controllo guide di scorrimento



Controllo della loro funzionalita.

Cadenza :12 Mesi

Controllo infissi

Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarita delle parti.
Cadenza :12 Mesi

Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento.

Cadenza :12 Mesi

Controllo organi di movimentazione

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi
di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure.

Cadenza :12 Mesi
Controllo persiane

Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili quali
presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetti e comunque del grado di usura delle parti in vista.
Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

Cadenza :6 Anni

Controllo persiane avvolgibili di legno

Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo degli strati protettivi superficiali.
Cadenza :12 Mesi

Controllo persiane avvolgibili in plastica

Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista.
Cadenza :12 Mesi

Controllo serrature

Controllo della loro funzionalita.

Cadenza :12 Mesi

Controllo telai fissi

Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai. Controllo



del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.
Cadenza :12 Mesi

Controllo telai mobili

Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.
Cadenza :12 Mesi

Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi 0 sporco.
Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Cadenza :6 Mesi

Interventi

Lubrificazione serrature e cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto
funzionamento.

Cadenza :1 Anni

Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.
Cadenza :6 Mesi

Pulizia frangisole

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

Cadenza :Occorrenza

Pulizia guarnizioni di tenuta

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non
aggressivi.

Cadenza :12 Mesi

Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.
Cadenza :Occorrenza

Pulizia telai fissi



Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori,
delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi.

Cadenza :6 Mesi

Pulizia telai mobili

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

Cadenza :12 Mesi

Pulizia telai persiane

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

Cadenza :Occorrenza

Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
Cadenza :Occorrenza

Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Cadenza :6 Mesi

Regolazione guarnizioni di tenuta.

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

Cadenza :3 Anni

Regolazione organi di movimentazione

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite
scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

Cadenza :3 Anni
Regolazione telai fissi

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio.
La verifica dell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impiego di livella torica.

Cadenza :3 Anni
Ripristino fissaggi telai fissi

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di



regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

Cadenza :3 Anni

Ripristino ortogonalita telai mobili

Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.
Cadenza :12 Mesi

Ripristino protezione verniciatura infissi

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive
leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato
impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

Cadenza :2 Anni

Ripristino protezione verniciatura persiane

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive
leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato
impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

Cadenza :2 Anni

Sostituzione cinghie avvolgibili

Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e
lubrificazione degli snodi.

Cadenza :Occorrenza
Sostituzione frangisole
Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.
Cadenza :Occorrenza

Sostituzione infisso

Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione,
posa del nuovo serramento mediante I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche
al tipo di infisso.

Cadenza :30 Anni

Unita Tecnologica: 05

Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale € quella di
proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto
uniforme ed ornamentale degli ambienti.



Componenti dell'unita tecnologica

05.07 - Intonaco

Elemento: 05.07

Intonaco

Descrizione:Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle strutture
edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali € allo stesso tempo protettiva e
decorativa. Il rivestimento a intonaco € comungue una superficie che va rinnovata periodicamente e in
condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco € costituita da
leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da acqua nelle giuste
proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che
restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati
il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo,
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione € di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua;
il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la
cui funzione & quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per
interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente
suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati,
intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato.

Modalita d'uso:Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni
visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidita, ecc.).
Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Anomalie

Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.

Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione puo talvolta
avvenire all'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pit superficiali: il fenomeno
prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione
(cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause
antropiche).

Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiali



subparalleli fra loro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero
spessore del manufatto.

Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Bolle d'aria

Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione
irregolare, generati dalla formazione di bolle d'aria al momento della posa.

Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.
Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie del rivestimento.

Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all'azione della
gravita.

Prestazioni

Resistenza agli attacchi biologici

Requisiti:l rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non
dovranno subire riduzioni di spessore.

Livelli minimi:l valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti
utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.



DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U; b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pu0 essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Riferimenti legislativi:-UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI
8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA 214;
-UNI EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI EN 335-1; -UNI EN 335-2.; -UNI HD 1001.

Assenza di emissioni di sostanze nocive

Requisiti:| rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri,
gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.

Livelli minimi:Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m*3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

Riferimenti legislativi:

-Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquinamento da amianto); -D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei
prodotti in amianto);

- D. Lgs. 81/08 — Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro;

-D.Lgs. 19.91994 n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); -C.M. Sanita 22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi alla
modalita di impiego); -C.M. Sanita 10.7.1986 n.45 (Piani di interventi e misure tecniche per la individuazione
ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedali
pubblici e privati); -UNI 8290-2; -NFX 10702 e DIN 50055 (Tossicita dei fumi); -ASHRAE Standard 62-1981
(Norma nazionale americana sulla qualita dell'aria ambiente).

Regolarita delle finiture

Requisiti:| rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o
screpolature superficiali e/o comungue esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarita; I'assenza
di difetti superficiali; 'omogeneita di colore; I'omogeneita di brillantezza; I'omogeneita di insudiciamento, ecc..



Riferimenti legislativi:-UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI
8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110; -UNI 10111, -UNI 10113; -UNI EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-2;
-ICITE UEAtc - Direttive Comuni - Rivestimenti plastici continui.

Controlli

Controllo generale delle parti a vista

Controllare periodicamente l'integrita delle superfici attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
eventuali, macchie, depositi, bolle, rigonfiamenti, ecc. e/o difetti di esecuzione.

Cadenza :12 Mesi

Interventi

Pulizia delle superfici

Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al
tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante I'impiego di tecniche con
getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate.

Cadenza :Occorrenza

Sostituzione delle parti piu soggette ad usura

Sostituzione delle parti pitl soggette ad usura o altre forme di degrado mediante I'asportazione delle aree piu
degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo
previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo
particolare attenzione a non alterare I'aspetto visivo cromatico delle superfici.

Cadenza :Occorrenza

Unita Tecnologica: 06

Infissi interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni
dell'organismo edilizio. In particolare I'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il
passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni.

Componenti dell'unita tecnologica

06.08 - Porte

Elemento: 06.08

Porte
Descrizione:Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il
passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico



e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo
svolgimento delle varie attivita previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di
tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione,
a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono
costituite da: Anta o battente (I'elemento apribile); Telaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio che contorna
la porta e la sostiene per mezzo di cerniere); Battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile);
Cerniera (I'elemento che sostiene I'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso); Controtelaio
(formato da due montanti ed una traversa e I'elemento fissato alla parete che consente I'alloggio al telaio);
Montante (I'elemento verticale del telaio o del controtelaio); Traversa (I'elemento orizzontale del telaio o del
controtelaio).

Modalita d'uso:E' necessario provvedere alla manutenzione periodica delle porte in particolare al rinnovo
degli strati protettivi (qualora il tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla
pulizia e rimozione di residui che possono compromettere I'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura.
Controllare inoltre I'efficienza delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni; provvedere
alla loro lubrificazione periodicamente. Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a personale tecnico
specializzato.

Anomalie

Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore:
tinta, chiarezza, saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzato o in zone pit ampie diversamente a
secondo delle condizioni.

Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.
Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro
guali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di
spessore variabile, poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti.
Fessurazioni

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

Frantumazione



Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con o senza spostamento delle parti.
Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura
biologica.

Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla
scarsa ventilazione.

Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o
senza distacco tra le parti.

Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.
Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione
periodica dei fissaggi.

Patina

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non
legati a degradazione.

Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

Perdita trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.
Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimita di scollaggi o
soluzioni di continuita.

Scollaggi della pellicola



Mancanza di aderenza della pellicola al substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

Prestazioni

Permeabilita all'aria

Requisiti:Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permettere
la giusta ventilazione.

Livelli minimi:I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all’aria di riferimento a
100 Pa misurata in m"3/hm”2 e della pressione massima di prova misurata in Pa. Qualora siano impiegati
infissi esterni verticali dotati di tamponamento trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < =
3,5 W/m°C), la classe di permeabilita all'aria non deve essere inferiore ad A2.

Riferimenti legislativi:

-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprieta
termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894;
-UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Regolarita delle finiture

Requisiti:Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo
idoneo senza comprometterne la loro funzionalita.

Livelli minimi:Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose,
spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

Riferimenti legislativi:
-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26. 8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ;
-Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7142; -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI 8938.

Riparabilita

Requisiti:Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'integrita, la funzionalita e
I'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti.

Livelli minimi:Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire agevolmente le operazioni di
riparazione. La loro collocazione dovra rispettare le norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 7962, UNI
8861 e UNI 8975.

Riferimenti legislativi:Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire agevolmente le operazioni
di riparazione. La loro collocazione dovra rispettare le norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 7962, UNI
8861 e UNI 8975.

Sostituibilita

Requisiti:Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la loro sostituibilita, e/o la
collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti.

Livelli minimi:Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), € inoltre opportuno che l'altezza
e la larghezza di coordinazione degli infissi siano modulari e corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI
7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 7962, UNI 8861 e UNI 8975.

Riferimenti legislativi:
-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7864; -UNI
7866; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8290-2; -UNI 8861; -UNI 8894; -UNI 8975.



Pulibilita

Requisiti:Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.

Livelli minimi:Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre &€ necessario che la loro altezza da terra sia
inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di
pulizia rimanendo dall'interno.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996;
-Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Oscurabilita

Requisiti:Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, provvedere alla
regolazione della luce naturale immessa.

Livelli minimi:l dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni verticali devono
consentire una regolazione del livello di illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fino ad un valore non
superiore a 0,2 lux.

Riferimenti legislativi:

-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); -D.M. 10.3.1977
(Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di
dispersione termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici);
-C.M. LL.PP.27.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprieta
termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Controlli

Controllo delle serrature
Controllo della loro funzionalita.
Cadenza :12 Mesi

Controllo guide di scorrimento
Controllo della loro funzionalita e dell'assenza di depositi nei binari di scorrimento (per porte scorrevoli).
Cadenza :6 Mesi

Controllo maniglia

Controllo del corretto funzionamento.
Cadenza :6 Mesi

Controllo parti in vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello strato di protezione superficiale (qualora il tipo di
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.



Cadenza :12 Mesi

Controllo vetri

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporco.
Verifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

Cadenza :6 Mesi

Interventi

Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.
Cadenza :Occorrenza

Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.
Cadenza :6 Mesi

Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazone tramite detergenti comuni.

Cadenza :Occorrenza

Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.
Cadenza :6 Mesi

Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
Cadenza :Occorrenza

Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.
Cadenza :6 Mesi

Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

Cadenza :6 Mesi



Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto
funzionamento.

Cadenza :6 Mesi

Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive
leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato
impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

Cadenza :2 Anni

Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

Cadenza :12 Mesi

Unita Tecnologica: 07

Coperture inclinate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali 0 suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli
spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture
discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano
per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti
utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di
funzionamento della copertura consente di definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: elemento di collegamento; elemento
di supporto; elemento di tenuta; elemento portante; elemento isolante; strato di barriera al vapore; strato di
ripartizione dei carichi; strato di protezione; strato di tenuta all'aria; strato di ventilazione; ecc.

Componenti dell'unita tecnologica
07.09 - Strato di barriera al vapore
07.10 - Strato di isolamento termico

07.11 - Strato di tenuta in tegole

Elemento: 07.09

Strato di barriera al vapore

Descrizione:Lo strato di barriera al vapore ha il compito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un
maggiore controllo del fenomeno della condensa all'interno dei vari strati della copertura. Lo strato di barriera
al vapore puo essere costituito da: fogli a base di polimeri, fogli di polietiline posati, in indipendenza, su
strato di compensazione in tessuto sintetico; fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio
posati per aderenza; ecc..



Modalita d'uso:Lo strato di barriera al vapore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante.
L'utente dovra provvedere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare &
opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che
possono aver compromesso l'integrita degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilita o meno
della copertura. Se necessario va sostituita la barriera al vapore (per deterioramento, perdita caratteristiche
principali, ecc.) mediante sostituzione localizzata o generale.

Anomalie

Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della
sovrapposizione degli stessi.

Imbibizione
Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.
Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli per
cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva;
rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per
vetusta degli elementi o per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

Scollamenti tra membrane, sfaldature



Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato
inferiore e relativo innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per
vetusta degli elementi.

Prestazioni

Resistenza al vento

Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la
stabilita e la funzionalita degli strati che la costituiscono.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa
vigente.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative a "Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale-Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a carichi, sovraccarichi e ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627;
-UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U. 117.

Resistenza all'acqua

Requisiti:| materiali costituenti la copertura, a contatto con I'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione
dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le
norme vigenti.

Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8202/22; -UNI 8307;
-UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI
8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9; -UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI
EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI
EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.

Isolamento termico

Requisiti:La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente
tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In particolare
devono essere evitati i ponti termici.

Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento
delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente
volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e
normative vigenti.

Riferimenti legislativi:

-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977 (Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e
massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei
coefficienti di dispersione termica degli edifici); -UNI 7357; -UNI FA 83; -UNI FA 101; -UNI FA 264; -UNI
7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 8804;
-UNI 9252; -UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086; -ASTM C 236.

Controllo della condensazione interstiziale

Requisiti:Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la
formazione di condensazione al suo interno.



Livelli minimi:ln ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua
Pv deve essere inferiore alla corrispondente pressione di saturazione Ps. In particolare si prende in
riferimento la norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della permeabilita al vapore
d'acqua.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202/23; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 10350;
-UNI 10351; -UNI EN 12086.

Resistenza meccanica

Requisiti:La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilita e la stabilita degli strati costituenti. Inoltre
vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni
e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Livelli minimi:Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono
corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.

Riferimenti legislativi:

- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”

-Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e
precompresso ed a struttura metallica); -Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni concernenti I'applicazione delle
norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche); -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"); -D.M.
27.7.1985 (Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
le strutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 3.12.1987
(Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricare); -D.M. 2.5.1989
(Proroga del termine di entrata in vigore delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
delle costruzioni prefabbricate); -C.M. LL.PP. 18.2.1966 n.1905 (Legge 5 novembre 1964 n.1224. Criteri da
seguire nel collaudo delle costruzioni con strutture prefabbricare in c.a. in zone asismiche ed ulteriori
istruzioni in merito alle medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la progettazione, il calcolo, la
esecuzione ed il collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M.
LL.PP. 14.2.1974 n.11951 (Applicazione delle norme sul cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049
(Legge 5 novembre 1971 n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le
strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed
ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M.LL.PP.19.7.1986 n.27690 (D.M.
24.1.1986. Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica); -C.M. LL.PP.
31.10.1986 n.27996 (Legge 5 novembre 1971 - Istruzioni relative alle norme tecniche per I'esecuzione delle
opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 27 luglio
1985); -C.M.LL.PP.1.9.1987n.29010 (Legge 5.11.1971 n.1086 - D.M. 27.7.1985 - Controllo dei materiali in
genere e degli acciai per cemento armato normale in particolare); -UNI 4379; -UNI 8290-2; -UNI 8635-13;
-UNI 8635-14; -UNI EN 595; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118;
-CNR UNI 10011.

Impermeabilita ai liquidi

Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti 0 elementi
di essa non predisposti.

Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti I'elemento di tenuta, & richiesto che:
le membrane per I'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza
manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre
di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia hon devono presentare nessun
gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e



250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare
specifici valori d'impermeabilita.

Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI FA
225; -UNI 8202/21; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI EN 539-1; -UNI
8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/10; -UNI 9168/1.

Controlli

Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali
ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.

Cadenza :12 Mesi

Interventi

Sostituzione barriera al vapore

Sostituzione della barriera al vapore.

Cadenza :all'occorrenza

Elemento: 07.10

Strato di isolamento termico

Descrizione:Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di
resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la trasmissione delle onde sonore provocate dai
rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzione della sua conducibilita termica e secondo della
destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico possono essere in: calcestruzzi
alleggeriti; pannelli rigidi o lastre preformati; elementi sandwich; elementi integrati; materiale sciolto; ecc..

Modalita d'uso:Gli strati di isolamento termico sono adottati anche per la riduzione dei consumi energetici e
per I'eliminazione dei fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture discontinue lo strato
isolante va posizionato al di sotto dell'elemento di tenuta e pud integrarsi con I'elemento portante con
funzione di supporto del manto (tegole, lastre, ecc.). L'utente dovra provvedere al controllo delle condizioni
della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta. In particolare & opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di
eventi meteo di una certa entita che possono aver compromesso l'integrita degli elementi di copertura. Fare
attenzione alla praticabilita 0 meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati isolanti deteriorati
mediante sostituzione localizzata o generale.

Anomalie

Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.

Fessurazioni, microfessurazioni



Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della
sovrapposizione degli stessi.

Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosa dei materiali.

Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli per
cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva;
rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali a carico degli strati impermeabilizzanti per
vetusta degli elementi o per evento esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

Scollamenti tra membrane, sfaldature

Scollamento delle membrane e sfaldature delle stesse con localizzazione di aree disconnesse dallo strato
inferiore e relativo innalzamento rispetto al piano di posa originario. In genere per posa in opera errata o per
vetusta degli elementi.

Prestazioni

Ventilazione

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o
mediante meccanismi.

Livelli minimi:ll sottotetto dovra essere dotato di aperture di ventilazione con sezione => ad 1/500 della
superficie coperta o comunque di almeno 10 cm, ripartite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel
caso di coperture discontinue deve comunque essere assicurata una microventilazione della superficie
inferiore dell'elemento di tenuta.

Riferimenti legislativi:-UNI 7357; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 9460; -UNI 10344;



-UNI EN ISO 6946.

Controllo della regolarita geometrica

Requisiti:La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono
compromettere l'aspetto e la funzionalita.

Livelli minimi:In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.) si fa
riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza,
larghezza, spessore, ortogonalita, ecc.):

- UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia geometrica;

- UNI 8635-4 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione dello spessore;

- UNI 8635-5 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della planarita;

- UNI 8635-7 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del profilo;

- UNI 8635-2 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della lunghezza,;

- UNI 8635-3 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della larghezza;

- UNI 8635-8Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della massa;
convenzionale;

- UNI 8635-6. Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione dell'ortometria e della
rettilineita dei bordi.

Riferimenti legislativi:-UNI 8089; -UNI 8091; -UNI 8178; -UNI 8627; -UNI 8635-2; -UNI 8635-3; -UNI
8635-4; -UNI 8635-5; -UNI 8635-6; -UNI 8635-7; -UNI 8635-8.

Impermeabilita ai liquidi

Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o0 elementi
di essa non predisposti.

Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti I'elemento di tenuta, & richiesto che:
le membrane per I'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza
manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre
di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia hon devono presentare nessun
gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e
250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare
specifici valori d'impermeabilita.

Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI
8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3;
-UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.

Resistenza al vento

Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la
stabilita e la funzionalita degli strati che la costituiscono.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa
vigente.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative a "Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale-Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a carichi, sovraccarichi e ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627;
-UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U. 117.

Resistenza all'acqua

Requisiti:| materiali costituenti la copertura, a contatto con I'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie



caratteristiche chimico-fisiche.

Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione
dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le
norme vigenti.

Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8202/22; -UNI 8307;
-UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI
8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9; -UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI
EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI
EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.

Isolamento termico

Requisiti:La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente
tale da evitare che vi siano pareti fredde e comungue fenomeni di condensazione superficiale. In particolare
devono essere evitati i ponti termici.

Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento
delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente
volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e
normative vigenti.

Riferimenti legislativi:

-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977 (Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e
massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei
coefficienti di dispersione termica degli edifici); -UNI 7357; -UNI FA 83; -UNI FA 101; -UNI FA 264; -UNI
7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 8804;
-UNI 9252; -UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086; -ASTM C 236.

Controllo della condensazione interstiziale

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo
interno.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigenti:
- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperatura
superficiale interna per evitare umidita critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione
interstiziale;

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Condulttivita termica e permeabilita al vapore;

-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprieta di trasmissione del vapore
acqueo.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5.3. 990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione

del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8202/23; -UNI 8627; -UNI 10350;
-UNI 10351; -UNI EN 12086.

Resistenza meccanica

Requisiti:Gli strati di isolamento termico della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica
rispetto alle condizioni d'uso.

Livelli minimi:Per i livelli minimi si prendono in considerazione le seguenti norme:

- UNI 8088. Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza;

- UNI 9183. Edilizia - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di progettazione, collaudo e gestione;
- UNI 10724. Coperture - Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche - Istruzioni per la
progettazione e I'esecuzione con elementi discontinui;

- UNI EN 607. Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato. Definizioni, requisiti e prove;



- UNI EN 612. Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni, classificazioni e requisiti;

- UNI EN 1329-1. Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura)
all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specifiche per tubi, raccordi e per il
sistema;

- UNI EN 1462. Supporti per canali di gronda - Requisiti e prove;

- UNI EN 10169-2. Prodotti piani di acciaio rivestiti con materiale organico (nastri rivestiti) - Prodotti per
edilizia per applicazioni esterne.

Riferimenti legislativi:-UNI 8088; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 9183; -UNI 10724;
-UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 1329-1; -UNI EN 1462; -UNI EN 10169-2.

Controllo della condensazione superficiale

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla
superficie degli elementi.

Livelli minimi:In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°C
ed umidita relativa interna di valore U.R. <= 70%) la temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione
di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovra risultare con valore non inferiore ai 14°C.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili); -D.M. Sanita 5.7.1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6.1986 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione); -C.M. LL.PP. 22.5.1967
n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -CER, Quaderno del Segretariato n.2, 1983; -UNI
8089; -UNI 8178; -UNI 8202/23; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.

Controlli

Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali
ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta.

Cadenza :12 Mesi

Interventi

Rinnovo strati isolanti

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione
puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi.

Cadenza :20 Anni

Elemento: 07.11

Strato di tenuta in tegole

Descrizione:Esso € caratterizzato da soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione &
legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia in media
del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.



Modalita d'uso:L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozione di
elementi di deposito in prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare & opportuno
effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver
compromesso l'integrita degli elementi di copertura.

Anomalie

Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalita dei colori e scomparsa del colore originario.
Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della
sovrapposizione degli stessi.

Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.
Difetti di ancoraggio, di raccordo, ecc.

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione
degli stessi e rischio di infiltrazioni di acqua piovana.

Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.

Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.
Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.
Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.

Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale
di giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla
scabrosita dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente
ristagno delle stesse.

Fessurazioni, microfessurazioni



Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.
Imbibizione

Assorbimento di acqua negli spessori porosi del materiale.
Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore
variabile, per lo pit verde. La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui possono
aderire polvere, terriccio.

Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli per
cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva;
rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici
o giunti degradati.

Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

Prestazioni

Ventilazione

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o
mediante meccanismi.

Livelli minimi:ll sottotetto dovra essere dotato di aperture di ventilazione con sezione => ad 1/500 della
superficie coperta o comunque di almeno 10 cm, ripartite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel
caso di coperture discontinue deve comunque essere assicurata una microventilazione della superficie
inferiore dell'elemento di tenuta.

Riferimenti legislativi:-UNI 7357; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 9460; -UNI 10344;
-UNI EN ISO 6946.

Controllo della regolarita geometrica

Requisiti:La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti geometrici che possono
compromettere l'aspetto e la funzionalita.

Livelli minimi:In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.) si fa
riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza,
larghezza, spessore, ortogonalita, ecc.):



- UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia geometrica;

- UNI 8635-4 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione dello spessore;

- UNI 8635-5 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della planarita;

- UNI 8635-7 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del profilo;

- UNI 8635-2 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della lunghezza;

- UNI 8635-3 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della larghezza;

- UNI 8635-8Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della massa;
convenzionale;

- UNI 8635-6. Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione dell'ortometria e della
rettilineita dei bordi.

Riferimenti legislativi:-UNI 8089; -UNI 8091; -UNI 8178; -UNI 8627; -UNI 8635-2; -UNI 8635-3; -UNI
8635-4; -UNI 8635-5; -UNI 8635-6; -UNI 8635-7; -UNI 8635-8.

Impermeabilita ai liquidi

Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o0 elementi
di essa non predisposti.

Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti I'elemento di tenuta, & richiesto che:
le membrane per I'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza
manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre
di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia hon devono presentare nessun
gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e
250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare
specifici valori d'impermeabilita.

Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI
8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3;
-UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.

Resistenza al vento

Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non compromettere la
stabilita e la funzionalita degli strati che la costituiscono.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa
vigente.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative a "Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale-Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a carichi, sovraccarichi e ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627;
-UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U. 117.

Resistenza all'acqua

Requisiti:| materiali costituenti la copertura, a contatto con I'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione
dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le
norme vigenti.

Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8202/22; -UNI 8307;
-UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI
8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9; -UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI
EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI
EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.



Isolamento termico

Requisiti:La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente
tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In particolare
devono essere evitati i ponti termici.

Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del contenimento
delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente
volumico di dispersione Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e
normative vigenti.

Riferimenti legislativi:

-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977 (Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e
massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei
coefficienti di dispersione termica degli edifici); -UNI 7357; -UNI FA 83; -UNI FA 101; -UNI FA 264; -UNI
7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 8804;
-UNI 9252; -UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086; -ASTM C 236.

Controllo della condensazione interstiziale

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo
interno.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigenti:
- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della temperatura
superficiale interna per evitare umidita critica superficiale e valutazione del rischio di condensazione
interstiziale;

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Condulttivita termica e permeabilita al vapore;

-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprieta di trasmissione del vapore
acqueo.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5.3. 990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione

del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8202/23; -UNI 8627; -UNI 10350;
-UNI 10351; -UNI EN 12086.

Controllo della condensazione superficiale

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla
superficie degli elementi.

Livelli minimi:In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°C
ed umidita relativa interna di valore U.R. <= 70%) la temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione
di una temperatura esterna pari a quella di progetto, dovra risultare con valore non inferiore ai 14°C.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili); -D.M. Sanita 5.7.1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6.1986 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione); -C.M. LL.PP. 22.5.1967
n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -CER, Quaderno del Segretariato n.2, 1983; -UNI
8089; -UNI 8178; -UNI 8202/23; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.

<<Nuovo Elemento>>

Requisiti:Lo strato di tenuta in tegole della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle



condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilita e la stabilita
degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densita dello strato di supporto che
dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Livelli minimi:Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono
corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. In particolare:

- UNI EN 538. Tegole di laterizio per coperture discontinue. Prova di resistenza alla flessione;

- UNI 8635-13. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del carico di rottura a flessione;
- UNI 8635-14. Prove dei prodotti per coperture discontinue. Determinazione della resistenza meccanica del
dispositivo di ancoraggio.

Riferimenti legislativi:-UNI 8626; -UNI 8635-13; -UNI 8635-14; -UNI 9029; -UNI 9308-1; -UNI 9460; -UNI
EN 538; -UNI EN 1304.

Resistenza al gelo per strato di tenuta in tegole

Requisiti:Lo strato di tenuta in tegole della copertura non dovra subire disgregazioni e variazioni
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livelli minimi:| prodotti per coperture discontinue devono rispettare i parametri di conformita delle norme:
- UNI 8635-11 Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della gelivita con cicli alterni;
- UNI 8635-12 Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della gelivita con porosimetro;

- UNI EN 539-2 Tegole di laterizio per coperture discontinue - Determinazione delle caratteristiche fisiche -
Prova di resistenza al gelo.

Riferimenti legislativi:-UNI 3949; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8635/11;
-UNI 8635/12; -UNI 8754; -UNI 9029 -UNI 9308-1; -UNI 9460; -UNI EN 202; -UNI EN 539-2; -UNI EN 1304.
Controlli

Controllo manto di copertura

Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in particolare la
presenza di vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione
degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Controllare la presenza di
false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua.

Cadenza :12 Mesi

Interventi

Pulizia manto di copertura

Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimita delle gronde e delle linee
di deflusso delle acque meteoriche.

Cadenza :6 Mesi
Ripristino manto di copertura

Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto
riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori.

Cadenza :Occorrenza



Unita Tecnologica: 08

Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale.
In base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso
determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con
dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, € quella di permettere il
transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante € che la superficie
finale dovra risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della
destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta
degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti
ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere
di tipo: cementizio, lapideo, resinoso, resiliente, tessile, ceramico, lapideo di cava, lapideo in conglomerato,
ligneo, ecc..

Componenti dell'unita tecnologica

08.12 - Rivestimenti ceramici

Elemento: 08.12

Rivestimenti ceramici

Descrizione:Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera,
scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: materie prime e
composizione dellimpasto; caratteristiche tecniche prestazionali; tipo di finitura superficiale; ciclo tecnologico
di produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipi piu diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato
troviamo: cotto; cottoforte; monocottura rossa; monocottura chiara; monocotture speciali; gres rosso; gres
ceramico; klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori vari e con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe. La
posa puo essere eseguita mediante I'utilizzo di malte o di colle.

Modalita d'uso:Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di
destinazione. Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera che € preferibile affidare ad imprese
specializzate del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilita delle
piastrelle & maggiore se maggiore e la compattezza e I'impermeabilita. Allo stesso modo le piastrelle
smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno piu pulibili. Con il tempo l'usura tende alla formazione di
microporosita superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilita. Per ambienti pubblici ed industriale &
consigliabile I'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e
con superfici con rilievi. Importante & che dalla posa trascorrino almeno 30 giorni prima di sottoporre la
pavimentazione a sollecitazioni. | controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stato superficiale dei
rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa.

Anomalie

Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore.

Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

Deposito superficiale



Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie del rivestimento.

Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di
elementi prefabbricati dalla loro sede.

Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione
(cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause
antropiche).

Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.
Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.
Sollevamento e distacco dal supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o pit elementi della pavimentazione.

Prestazioni

Resistenza agli attacchi biologici

Requisiti:| rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non
dovranno subire riduzioni di spessore.

Livelli minimi:l valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti
utilizzati, delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.



Riferimenti legislativi:-UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8662/1; -UNI
8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI
9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA 214; -UNI EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001.

Regolarita delle finiture

Requisiti:Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarita; I'assenza
di difetti superficiali; 'omogeneita di colore; I'omogeneita di brillantezza; I'omogeneita di insudiciamento, ecc..

Riferimenti legislativi:-UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381;
-UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN 98; -ICITE UEAtc - Direttive
Comuni - Rivestimenti plastici continui.

Resistenza agli agenti aggressivi

Requisiti:Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Riferimenti legislativi:-UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8403; -UNI 8903;
-UNI Progetto di norma E09.10.648.0; -UNI EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431, -ICITE
UEAtc - Direttive comuni - Intonaci plastici; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento
sottili.

Resistenza meccanica

Requisiti:Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livelli minimi:l livelli variano in funzione delle prove di laboratorio eseguite sui campioni:

- Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura (UNI EN ISO
10545-4);

- Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'urto mediante misurazione del coefficiente di
restituzione (UNI EN 1SO 10545-5);

- Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione profonda per piastrelle non smaltate
(UNI EN ISO 10545-6);

- Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle smaltate
(UNI EN ISO 10545-7).

Riferimenti legislativi:-UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI EN I1SO 10545-4; -UNI EN ISO
10545-5; -UNI EN ISO 10545-6; -UNI EN ISO 10545-7; -UNI EN I1SO 10545-8; -UNI EN ISO 10545-9.

Controlli

Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza
delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici e
verifica della planarita generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).



Cadenza :12 Mesi

Interventi

Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di
rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Cadenza :5 Anni

Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.
Cadenza :Occorrenza

Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del
sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

Cadenza :Occorrenza

Unita Tecnologica: 09

Impianto antincendio

L'impianto antincendio € l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di prevenire, eliminare, limitare o
segnalare incendi. L'impianto antincendio, nel caso di edifici per civili abitazioni, é richiesto quando I'edificio
supera i 24 metri di altezza. L'impianto & generalmente costituito da :

- rete idrica di adduzione in ferro zincato;

- bocche di incendio in cassetta (manichette, lance, ecc.);

- attacchi per motopompe dei VV.FF;

- estintori (idrici, a polvere, a schiuma, ecc.).

Componenti dell'unita tecnologica
09.13 - Estintori a polvere

09.14 - Naspi



Elemento: 09.13

Estintori a polvere

Descrizione:A polvere (di tipo pressurizzato con aria 0 azoto, l'erogazione viene effettuata con tubo
flessibile e ugello erogatore o con bomboletta di anidride carbonica in cui I'erogazione viene effettuata con
tubo flessibile e pistola ad intercettazione).

Modalita d'uso:Gli estintori vanno collocati in prossimita di accessi e di apparecchiature a rischio, lungo i
corridoi di accesso e nei punti di maggior pericolo facendo si che siano ben visibili, di facile accesso e
protetti dagli urti. Non vanno esposti al gelo. Per I'utilizzo tirare la sicura ed impugnare I'estintore dirigendo il
getto estinguente alla base dell'incendio. Per la manutenzione degli estintori riferirsi alla norma UNI 9994,
L'estinguente puo essere tenuto costantemente in pressione con gas Compresso 0 messo in pressione al
momento dell’'utilizzo con una cartuccia di CO2. Gli estintori devono essere accompagnati dai certificati di
omologazione.

Anomalie

Perdita di carico

Perdita di carico dell'agente estinguente nel caso specifico della polvere estinguente.

Difetti alle valvole di sicurezza

Difetti di funzionamento delle valvole di sicurezza.

Prestazioni

Controllo della portata dei fluidi

Requisiti:Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in rapporto al tipo di
estinguente utilizzato devono garantire una portata della carica in grado di garantire i valori minimi di portata
stabiliti per legge.

Livelli minimi:Le cariche nominali che devono assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:
- per estintori a schiuma una carica di 50-100-150 litri;

- per estintori a polvere chimica una carica di 30-50-100-150 Kg;

- per estintori ad anidride carbonica una carica di 18-27-54 Kg;

- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica di 30-50 Kg.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.

Controllo della tenuta

Requisiti:Gli estintori indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato devono essere in grado di evitare
fughe degli agenti stessi.

Livelli minimi:Le prove per accertare il controllo della tenuta degli estintori devono essere eseguite a
temperatura di 20 +/- 5 °C. Le pressioni rilevate devono essere arrotondate al pit prossimo intero o mezzo
bar. Gli errori di lettura tollerati sono:

- massimo + 1 bar in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione pill bassa;

- +/- 6% in corrispondenza dell’estremo della zona verde relativo alla pressione piu alta;

- il valore P (+ 20 °C) deve essere indicato sulla scala ed il relativo errore massimo tollerato € + 0,5 bar.



Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.

Comodita di uso e manovra

Requisiti:Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono presentare
caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.

Livelli minimi:E' opportuno che sia assicurata la qualita della progettazione, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme (norma UNI EN
3-5) e come certificato dalle ditte costruttrici di detti materiali e componenti.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.

Efficienza

Requisiti:Gli estintori ed i relativi accessori (sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) devono essere in
grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie capacita di rendimento assicurando un buon
funzionamento.

Livelli minimi:E' opportuno che sia assicurata la qualita della progettazione, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti con riferimento a quanto indicato dalle norme (norma UNI EN
3-5) e come certificato dalle ditte costruttrici. Gli estintori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura della valvola di intercettazione;

- la durata della scarica non deve essere minore del valore specificato nel prospetto 1 della EN 3-1:1996;
- non piu del 15% della carica iniziale di polvere BC o del 10% di quella degli altri agenti estinguenti deve
rimanere nell'estintore dopo scarica ininterrotta, compreso tutto il gas ausiliario.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.

Resistenza alla corrosione

Requisiti:Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni di
corrosione.

Livelli minimi:Un estintore campione completo viene sottoposto per un periodo di 480 h alla prova di nhebbia
salina seguendo le modalita indicate dalla norma ISO 9227. Al termine della prova i campioni devono essere
lavati accuratamente per asportarne i depositi di sale.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.

Resistenza meccanica

Requisiti:Gli estintori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:La prova (effettuata su 4 estintori almeno) va eseguita con un martello cilindrico di acciaio del
peso di 4 kg e del diametro di 75 mm, a facce piane, che deve essere fatto cadere da un'altezza (minimo di
150 mm) pari a H = M/20 (metri) dove: M € la massa totale, espressa in chilogrammi, dell'intero estintore in
funzionamento. L'estintore deve essere appoggiato su una superficie rigida e piana e deve essere caricato:
- verticalmente, nella sua posizione normale;

- orizzontalmente, con il dispositivo di chiusura rivolto verso la superficie di appoggio.

In ciascuna delle suddette posizioni, il dispositivo di chiusura deve essere direttamente caricato dal martello
lasciato cadere dall'altezza H e nel punto di impatto stabilito dall’autorita incaricata ad effettuare la prova.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI 9492; -UNI 9994.

Controlli



Controllo carica

Verificare che l'indicatore di pressione sia all'interno del campo verde.
Cadenza :1 Mesi

Controllo generale

Controllo dello stato generale e della corretta collocazione degli estintori. Verificare inoltre che non vi siano
ostacoli che ne impediscano il corretto funzionamento.

Cadenza :1 Mesi

Tipologia di controllo:

Controllo tenuta valvole

Controllare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti.

Cadenza :6 Mesi

Interventi

Ricarica dell'agente estinguente

Ricaricare I'estintore e montarlo in perfetto stato di efficienza.
Cadenza :6 Mesi

Revisione dell'estintore

Revisione dell'estintore secondo le scadenze massime indicate dalla norma e secondo il tipo di agente
estinguente utilizzato.

Cadenza :36 Mesi

Elemento: 09.14

Naspi

Descrizione:ll naspo & un'apparecchiatura antincendio composta da una bobina con alimentazione idrica
assiale, una valvola (manuale o automatica) d’intercettazione adiacente la bobina, una tubazione semirigida,
una lancia erogatrice.

Modalita d'uso:Per I'utilizzo del naspo verificare I'accessibilita della cassetta portanaspo e la presenza dei
cartelli segnalatori per individuare facilmente il naspo. Aprire la cassetta portanaspo, aprire la valvola a sfera
ed estrarre il naspo che & gia pronto all'utilizzo in quanto I'acqua € disponibile alla lancia anche senza
svolgere completamente il tubo.



Anomalie

Difetti di tenuta

Difetti di tenuta di pressione dei naspi.

Prestazioni

Controllo della portata dei fluidi

Requisiti:l naspi devono essere in grado di garantire in ogni momento la portata e la pressione richiesti
dall'impianto ed assicurare che siano rispettati i tempi previsti dalle normative specifiche per gli interventi.

Livelli minimi:La prova per la determinazione della portata dei naspi va eseguita seguendo le modalita
indicate dalla norma UNI EN 671-1: avvolgere la tubazione piena d’acqua sulla bobina assicurandosi che la
valvola di intercettazione o nel caso la valvola automatica, sia completamente aperta lasciando (1 +/- 0,1) m
di tubazione srotolata. Rilevare i rispettivi valori di portata Q sia nella posizione a getto pieno che nella
posizione a getto frazionato alla pressione di (0,6 +/- 0,025) MPa e confrontare detti valori con le tolleranze
indicate dal prospetto 1V della norma UNI EN 671-1. Le gittate del naspo alla pressione di 0,2 MPa non
devono essere inferiori a 10m, 6m, 3m rispettivamente per naspo a getto pieno, a getto frazionato a velo
diffuso e a getto frazionato a forma di cono.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R.
26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1.

Controllo della tenuta

Requisiti:l naspi devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi di alimentazione, in modo da assicurare
la durata e la funzionalita nel tempo.

Livelli minimi:La prova per la verifica della resistenza alla tenuta va eseguita nel seguente modo:
aumentare la pressione in un intervallo di tempo di circa 60 s fino al valore della pressione di collaudo
specificato nel prospetto 3. Mantenerla per (305 +/- 5) s. Riabbassare la pressione (in circa 10 s). Ripetere il
ciclo altre due volte. Esaminare che non ci siano perdite. Verificare che per i diametri nominali della
tubazione (mm 19, 25, 33) i valori ottenuti con quelli riportati in detta tabella (valori della pressione di
esercizio (espressi in MPa), della pressione di collaudo e quella minima di rottura).

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R.
26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1.

Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Requisiti:l naspi ed i relativi accessori devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.

Livelli minimi:Per la verifica della resistenza agli sforzi d'uso si esegue la seguente prova: collocare una
piastra di acciaio di 100 mm x 25 mm in posizione centrale tra i due dischi della bobina e montare un
martello cilindrico d’acciaio del diametro di 125 mm e di massa (25 +/- 0,1) kg su delle guide in modo che
possa liberamente cadere da una altezza di (300 +/- 5) mm per urtare la piastra di acciaio a meta della luce



tra i due dischi. Esaminare la bobina e le giunzioni della tubazione all’entrata e all’'uscita della bobina per
accertare eventuali danneggiamenti. Eseguita la prova srotolare completamente la tubazione ed applicare un
carico statico di 75 kg per mezzo di un dispositivo fissato alla tubazione a 500 mm dall’'uscita della bobina
per un tempo di 5 min. Esaminare la bobina e le giunzioni della tubazione all’entrata ed all’'uscita della
bobina per accertare eventuali danneggiamenti.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R.
26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1.

Resistenza meccanica

Requisiti:l naspi devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all'azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo. Pertanto gli elementi devono essere
sottoposti a prove di verifica quali rotazione, snodabilita dei naspi, srotolamento e di frenatura dinamica.

Livelli minimi:Per eseguire la prova di resistenza meccanica collocare il naspo antincendio con la tubazione
di lunghezza massima su un sostegno fisso ad una altezza di 1,5 m sopra un pavimento di calcestruzzo ed a
temperatura ambiente (20 +/- 5) °C. Riempire interamente d’acqua la bobina e sottoporla alla pressione
massima di esercizio indicata nel prospetto 3 della norma UNI 671-1. Per la prova di rotazione disporre il
naspo con la tubazione avvolta sulla bobina. Far ruotare la bobina per 3000 giri alla velocita di 30 giri/min.
Per i naspi antincendio automatici invertire il senso di rotazione (orario-antiorario) ogni 25 giri. Per la prova di
snodabilita dei naspi far ruotare il naspo 1000 volte da 0° (posizione chiusa) all'angolo massimo di
snodabilita e comunque non oltre i 180°, alla velocita nominale di 1 rotazione ogni 4 s. Per la prova di
srotolamento usare un dinamometro per misurare le seguenti forze:

a) forza per iniziare la rotazione della bobina;

b) forza massima per iniziare la rotazione della bobina tirando orizzontalmente attraverso la guida di
scorrimento;

c¢) forza massima per srotolare l'intera tubazione su un pavimento di calcestruzzo.

Per la prova di frenatura dinamica srotolare di circa 5 m la tubazione alla velocita di circa 1 m/s. Fermarsi e
verificare che la rotazione della bobina si arresti nel limite di un giro.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R.
26 agosto 1993 n.412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art.4, comma 4°, della Legge 9 gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1.

Controlli

Controllo della pressione di esercizio
Verificare la pressione di uscita dei naspi.
Cadenza :12 Mesi

Controllo generale naspi

Controllo dello stato generale dei naspi, dell'integrita delle connessioni ai rubinetti (verificare che non ci siano
perdite) e che le tubazioni si svolgano in modo semplice senza creare difficolta per I'utilizzo dei naspi.

Cadenza :6 Mesi



Interventi

Prova di tenuta

Verificare la tenuta alla pressione di esercizio dei naspi.
Cadenza :2 Mesi

Sostituzione naspi

Sostituzione dei naspi quando si verificano difetti di tenuta che non consentono il corretto funzionamento.

Cadenza :Occorrenza

Unita Tecnologica: 10

Impianto antintrusione e controlli accessi

L'impianto antintrusione e controlli accessi e I'insieme degli elementi tecnici del sistema edilizio con funzione
di prevenire, eliminare o segnalare l'intrusione di persone non desiderate all'interno degli edifici.

L'impianto generalmente si compone di una centralina elettronica, che puo avere sirena incorporata o
esterna e punto centrale per i diversi sensori, ripartita in zone che corrispondono alle zone protette.

| sensori per interno possono essere:

- rilevatori radar che coprono zone di circa 90° (non devono essere installati su pareti soggette a vibrazioni
né orientati su pareti riflettenti);

- rilevatori radar a microonde che coprono zone di oltre 100° ottenendo il massimo rendimento dall’effetto
Doppler;

- rilevatori a infrarossi passivi che si servono delle radiazioni termiche dei corpi animati e sono corredati di
lente Fresnel per orientare in maniera corretta il sensore con portate fina a 10 metri.

| sensori perimetrali possono essere:

- contatto magnetico di superficie o da incasso;

- interruttore magnetico;

- sensore inerziale per protezione di muri e recinzioni elettriche;

- sonda a vibrazione;

- barriere a raggi infrarossi e a microonde per esterno.

Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla Legge 1 marzo 1968
n.186. Tutti i dispositivi di rivelazione, concentrazione, segnalazione locale/remota (teletrasmissione),
nonché di controllo (accessi, televisione a circuito chiuso), dovranno rispondere alle norme CEl 79-2, 79-3 e
79-4 ai sensi dell'art.2 della Legge 18 ottobre 1977 n.791 che richiede I'utilizzo di materiale costruito a regola
d'arte. Pertanto dette apparecchiature dovranno riportare il previsto marchio di conformita o in alternativa di
dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovra essere garantita la sicurezza d'uso.
A tal riguardo tutte le apparecchiature elettriche collegate alle linee di alimentazione in bassa tensione
(trasformatori, interruttori, fusibili, ecc.), dovranno essere conformi alle norme CEI 12-13; tale rispondenza
dovra essere certificata da apposito attestato di conformita rilasciato da parte degli organismi competenti
oppure da dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore. Tutte le apparecchiature dovranno essere
esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Le verifiche da effettuare anche sulla base della documentazione fornita sono:

a) controllo dei materiali installati e delle relative caratteristiche tecniche;

b) controllo a vista del posizionamento, fissaggio ed accessibilita della centrale di gestione, dei singoli
rivelatori e ogni altro dispositivo del sistema, con verifica della conformita a livello di prestazione richiesta;
c) controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegamenti, verifica della
completezza della documentazione tecnica e dei manuali d'uso e tecnici;

d) calcolo teorico dell'autonomia di funzionamento dell'impianto sulla base degli assorbimenti, del tipo delle
batterie e del dimensionamento degli alimentatori installati;

e) controllo operativo delle funzioni quali:

- risposta dell'impianto ad eventi di allarme;



- risposta dell'impianto ad eventi temporali;
- risposta dell'impianto ad interventi manuali.

Componenti dell'unita tecnologica

10.15 - Rivelatori passivi all'infrarosso

Elemento: 10.15

Rivelatori passivi all'infrarosso

Descrizione:l rilevatori ad infrarosso sono dei dispositivi in grado di rilevare la presenza di energia
all'infrarosso che viene generata dal passaggio di una persona o di corpi animati nell'area controllata dal
dispositivo. Generalmente tali dispositivi sono corredati di lente Fresnel per orientare in maniera corretta il
sensore con portate fino a 10 metri.

Modalita d'uso:In caso di mancato funzionamento evitare di smontare il coperchio posto sulla parte
anteriore del dispositivo per evitare di causare danni allo stampato e ai microinterruttori contenuti all'interno.

Per un corretto funzionamento posizionare i rivelatori in posizione tale da non essere manomessi o
facilmente accessibili quali pareti o angoli dei vari ambienti da controllare.

Anomalie

Calo di tensione

Abbassamento del livello delle tensioni di alimentazione del dispositivo e conseguente interruzione del
collegamento emittente ricevente.

Difetti di regolazione

Difetti del sistema di regolazione dovuti ad errori di allineamento del fascio infrarosso.

Incrostazioni

Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sui dispositivi.

Prestazioni

Resistenza alla vibrazione

Requisiti:Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere idonei e posti in opera in modo da resistere
alle vibrazioni che dovessero insorgere nell'ambiente di impiego senza compromettere il regolare
funzionamento.

Livelli minimi:Alla fine della prova il campione deve essere controllato al fine di evidenziare che le tensioni
in uscita siano entro le specifiche dettate dalle norme.

Riferimenti legislativi:

-Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEI 12-13; -CEI 79-2 Impianti antieffrazione,
antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature; -CEI 79-3 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari
per il controllo degli accessi; -CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione hominale non superiore a



1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua; -CEl 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a
destinazione residenziale e similare; -CEIl 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intrattenimento;
-CEIl 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio; -CEI S/423 Impianti di terra
negli edifici civili - Raccomandazioni per I'esecuzione.

Isolamento elettrico

Requisiti:Gli elementi dell'impianto antintrusione devono essere realizzati con materiali in grado di resistere
al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti.

Livelli minimi:l livelli minimi di protezione elettrica dipendono dalle ditte produttrici e devono rispondere alle
prescrizioni delle norme CEl.

Riferimenti legislativi:

-Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 1977 n.791; -CEI 12-13; -CEI 79-2 Impianti antieffrazione,
antintrusione, antifurto e antiaggressione; Norme particolari per le apparecchiature; -CEI 79-3 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari
per il controllo degli accessi; -CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua; -CEl 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a
destinazione residenziale e similare; -CEIl 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intrattenimento;
-CEIl 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio; -CEI S/423 Impianti di terra
negli edifici civili - Raccomandazioni per I'esecuzione.

Resistenza a sbalzi di temperatura

Requisiti:l rivelatori passivi all'infrarosso devono essere in grado di resistere a sbalzi della temperatura
ambiente senza compromettere il loro funzionamento.

Livelli minimi:La temperatura di funzionamento, con eventuali tolleranze, viene indicata dal produttore.

Riferimenti legislativi:-CEl 12-13; -CEI 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione; -CEI 79-4
Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli
accessi; -CEl 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata a 1500V in corrente continua; -CEI 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione
residenziale e similare; -CEI 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intrattenimento; -CEl 64-2
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio; -CEI S/423 Impianti di terra negli edifici
civili - Raccomandazioni per I'esecuzione; -CEI 64-50; -UNI 9620 Guida per l'integrazione nell'edificio degli
impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Sensibilita alla luce

Requisiti:l rivelatori passivi all'infrarosso devono essere realizzati con materiali tali che per determinati valori
della luce non si inneschino i meccanismi di allarme.

Livelli minimi:Per evitare falsi allarmi generalmente i rivelatori all'infrarosso sono dotati di un circuito di
integrazione.

Riferimenti legislativi:-CEl 12-13; -CEI 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Impianti antieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione; -CEI 79-4
Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli
accessi; -CEl 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata a 1500V in corrente continua.

Controlli



Controllo generale

Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente. Verificare che 'emittente, il ricevente
e la fascia infrarossa siano funzionanti.

Cadenza :6 Mesi

Interventi

Regolazione dispositivi

Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.
Cadenza :6 Mesi

Sostituzione lente del rivelatore

Sostituire la lente del rivelatore quando si vuole incrementare la portata.
Cadenza :Occorrenza

Sostituzione rivelatori

Sostituire i rivelatori guando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione.

Cadenza :10 Anni

Unita Tecnologica: 11

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente l'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi
interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto & generalmente costituito dai seguenti
elementi tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche,
microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti consentendo il corretto
funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare
le necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di trasportare I'acqua fino ai terminali di
erogazione;

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione l'acqua calda
in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie
esigenze.

Componenti dell'unita tecnologica

11.16 - Apparecchi sanitari e rubinetteria



Elemento: 11.16

Apparecchi sanitari e rubinetteria
Descrizione:Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo
svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Modalita d'uso:Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti
ed in particolare si deve avere che:

- i vasi igienici saranno fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire l'intero
apparato sanitario; inoltre dovra essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a
20 cm dal bidet e dovra avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso che il vaso
debba essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorie il locale deve avere una superficie in pianta
di almeno 180 x 180 cm ed il vaso sara posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo
superiore a non piu di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm dalla parete posteriore;
il vaso sara collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue; infine sara
dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a bassa condulttivita termica);

- i bidet saranno posizionati secondo le stesse prescrizioni indicate per i vasi igienici; saranno dotati di
idonea rubinetteria, sifone e tubazione di scarico acque;

- i lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso, dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovra
avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato
da persone con ridotte capacita motorie il lavabo sara posizionato con il bordo superiore a non pit di 80 cm
dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm;

- il piatto doccia sara installato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo
interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisognera impermeabilizzare il
pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente
lungo le pareti perimetrali. Il lato di accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero di almeno 55 cm da
gualsiasi ostacolo fisso;

-la vasca da bagno sara installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui &
addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di
tutte le parti. Prima del montaggio bisognera impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa
armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Dovra, inoltre,
essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: -spazi laterali: 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso,
20 cm dal bidet; -spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;

- la vasca idromassaggio sara installata in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua lungo le pareti cui &
addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di
tutte le parti. Prima del montaggio bisognera impermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa
armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Dovra, inoltre,
essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: spazi laterali - 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso,
20 cm dal bidet; spazi di accesso - 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;

- il lavello dovra essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima I'idoneita della
stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovra avere uno spazio libero di almeno 100
cm da qualsiasi ostacolo fisso;

- il lavatoio dovra essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando prima l'idoneita della
stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovra avere uno spazio libero di almeno 55 cm
da qualsiasi ostacolo fisso;

- il lavabo reclinabile per disabili dovra essere collocato su mensole pneumatiche di sostegno fissate a
parete verificando prima l'idoneita della stessa a resistere all'azione dei carichi sospesi. Dovra inoltre essere
posizionato in maniera da assicurare gli spazi di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti
dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cioe: un minimo di 80 cm dal bordo anteriore del lavabo, piano superiore ad un
massimo di 80 cm dal pavimento, sifone incassato o accostato a parete;

- lavasca da bagno a sedile per disabili dovra essere installata in modo da evitare infiltrazioni d'acqua lungo
le pareti a cui & addossata, impedire ristagni d'acqua al suo interno a scarico aperto e rendere agevole la
pulizia di tutte le sue parti. Prima del montaggio bisognera impermeabilizzare il pavimento con una guaina
bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La
vasca da bagno a sedile dovra essere collocata in una posizione tale da consentire I'avvicinamento su tre lati
per agevolare interventi di assistenza alla persona che utilizza la vasca e in maniera da assicurare gli spazi
di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cioe: un minimo di
140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per una lunghezza di almeno 80 cm;

- la cassetta di scarico tipo zaino sara fissata al vaso con viti regolabili idonee e sara equipaggiata con
rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui € collegata;



- la cassetta di scarico tipo alto sara fissata a parete previa verifica dell'idoneita di questa a resistere
all'azione dei carichi sospesi e sara equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il
risciacquo del vaso cui & collegata;

- la cassetta di scarico tipo ad incasso sara incassata a parete accertandone la possibilita di accesso per le
operazioni di pulizia e manutenzione. Sara inoltre equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di
scarico per il risciacquo del vaso cui € collegata.

Anomalie

Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovute a errori 0 sconnessioni delle giunzioni.
Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posa in opera o al cattivo dimensionamento delle
stesse.

Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o
rotture delle tubazioni.

Interruzione del fluido di alimentazione

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore.

Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con
cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita delle corrosioni.

Prestazioni

Regolarita delle finiture

Requisiti:Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere realizzati nel rispetto della regola d'arte e
devono presentare finiture superficiali integre.

Livelli minimi:Tutte le superfici devono avere caratteristiche di uniformita e continuita di rivestimento e non
devono presentare tracce di riprese o aggiunte di materiale visibili.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -D.P.R.
n.236 del 24 maggio 1988: "Attuazione della direttiva 80/778/Cee concernente la qualita delle acque
destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della Legge 16 aprile 1987 n.183"; -UNI 4542; -UNI 4543;
-UNI 7137; -UNI 7138; -UNI 7139; -UNI 7271; -UNI 8064; -UNI 8065; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI
8195; -UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951; -UNI 9054; -UNI 9182; -UNI 9893; -UNI
10304; -UNI 10305; -UNI 10306; -UNI 10307; -UNI 10436; -UNI 10874; -UNI EN 26; -UNI EN 305; -UNI ENV
247,

controllo della tenuta



Requisiti:Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi in
circolazione per garantire la funzionalita dell'impianto.

Livelli minimi:La capacita di tenuta viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al
termine della prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento.

Riferimenti legislativi:
-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti";

controllo della portata dei fluidi

Requisiti:Gli apparecchi sanitari dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori
minimi di portata dei fluidi.

Livelli minimi:ll dimensionamento delle reti di distribuzione dell'acqua fredda e calda puo essere verificato
mediante l'individuazione della portata massima contemporanea utilizzando il metodo delle unita di carico
(UC). Pertanto bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di
erogazione dell'acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni
bocca rimanga invariata e pari a quella di progetto (con una tolleranza del 10%).

Riferimenti legislativi:-UNI 4542; -UNI 4543; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195; -UNI 8196;
-UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951,

Comodita di uso e manovra

Requisiti:Gli apparecchi sanitari devono presentare caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Livelli minimi:l vasi igienici ed i bidet devono essere fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente
rimossi senza demolire l'intero apparato sanitario; inoltre dovranno essere posizionati a 10 cm dalla vasca e
dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet o dal vaso e dovranno avere uno spazio frontale libero da
ostacoli di almeno 55 cm. | lavabi saranno posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15
cm dalla parete e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso che il
lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorie il lavabo sara posizionato con il
bordo superiore a non piu di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80
cm.

Riferimenti legislativi:-UNI 4542; -UNI 4543; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195; -UNI 8196;
-UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951; -UNI 9054; -UNI 9182; -UNI EN 246; -UNI EN 248; -UNI EN
274; -UNI EN 1112; -UNI EN 1113; -UNI EN 200; -UNI EN 329; -UNI EN 411; -UNI EN 816; -UNI EN 817.

Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Requisiti:Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace |l
prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.

Livelli minimi:In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione sottoposti a manovre
e/o sforzi meccanici in genere devono essere protetti mediante processo galvanico di cromatura o
procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare I'incrudimento e
migliorare le relative caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche norme
UNI di riferimento. | rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere
dotati di parti mobili utilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposti a
cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le modalita indicate dalle norme controllando al termine di tali
prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa. La pressione esercitata per azionare i
rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superare i 10 Nm.

Riferimenti legislativi:-UNI 4542; -UNI 4543; -UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195; -UNI 8196;
-UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951; -UNI 9054; -UNI 9182; -UNI EN 200; -UNI EN 246; -UNI EN
248; -UNI EN 274; -UNI EN 329; -UNI EN 411; -UNI EN 816; -UNI EN 817; -UNI EN 1112; -UNI EN 1113.



Controlli

Verifica ancoraggio

Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con
silicone.

Cadenza :1 Mesi
Verifica degli scarichi dei vasi

Verifica della funzionalita di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente
funzionanti con sostituzione delle parti non riparabili.

Cadenza :1 Mesi

Tipologia di controllo:

Verifica dei flessibili

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione.
Cadenza :Occorrenza

Tipologia di controllo:

Verifica di tenuta degli scarichi

Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostituendo le guarnizioni.
Cadenza :1 Mesi

Tipologia di controllo:

Verifica sedile coprivaso

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa
qualita.

Cadenza :1 Mesi

Tipologia di controllo:

Interventi

Rimozione calcare

Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con I'utilizzo di prodotti chimici.
Cadenza :6 Mesi

Disostruzione degli scarichi



Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni,
l'uso di aria in pressione o sonde flessibili.

Cadenza :Occorrenza

Unita Tecnologica: 12

Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti.

L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di
illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce. E' costituito
generalmente da:

- lampade ad incandescenza;

- lampade fluorescenti;

- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Componenti dell'unita tecnologica

12.17 - Lampade ad incandescenza

Elemento: 12.17

Lampade ad incandescenza

Descrizione:Le lampade a incandescenza sono formate da:

- ampolla in vetro resistente al calore o vetro duro per usi particolari;

- attacco a vite tipo Edison (il piu diffuso & quello E27); per lampade soggette a vibrazioni (sull’automobile)
esistono gli attacchi a baionetta; per lampade a ottica di precisione, in cui € necessario che il flamento sia
posizionato in un punto preciso, ci sono gli attacchi prefocus; per le lampade a potenza elevata esistono gli
attacchi a bispina;

- flamento a semplice o a doppia spirale formato da un filo di tungsteno; I'emissione luminosa e
proporzionale alla quarta potenza della temperatura assoluta e I'efficienza luminosa & maggiore nelle
lampade a bassissima tensione.

Si ottiene I'emissione luminosa dall'incandescenza (2100-3100°C) del filamento in atmosfera inerte o in
vuoto a bassa potenza.

Le lampade a incandescenza hanno una durata media di 1000 ore a tensione nominale, i tipi piu diffusi sono:
- lampade a goccia;

- lampada con cupola speculare argentata o dorata;

- lampade con riflettore incorporato per ottenere luce direzionale;

- lampade con riflettore incorporato, parte laterale argentata, cupola satinata e angolo di apertura di 80° (si
utilizzano per arredamenti e illuminazione localizzata);

- lampade con riflettore a specchio e riflettori che diminuiscono l'irradiazione termica.

Modalita d'uso:Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti.
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade esaurite queste
vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per
evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di vetro.



Anomalie

Abbassamento livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori,
impolveramento delle lampadine.

Avarie

Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle
connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.

Prestazioni

Controllo del flusso luminoso

Requisiti:| componenti degli impianti di illuminazione devono essere montati in modo da controllare il flusso
luminoso emesso al fine di evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli apparati visivi delle
persone.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEl
34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

Controllo della condensazione interstiziale

Requisiti:| componenti degli impianti di illuminazione capaci di condurre elettricita devono essere in grado di
evitare la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per
contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma CEIl 64-8.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEl
34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

Controllo delle dispersioni elettriche

Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i
componenti degli impianti di illuminazione devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto
di terra dell’edificio.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di
conformita prevista dall'art.7 del regolamento di attuazione della legge 5.3.1990 n.46.

Riferimenti legislativi:
-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEl



34-21; -CEl 34-22; -CEI 64-7.
Accessibilita

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere facilmente accessibili per
consentire un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI
34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

Comodita di uso e manovra

Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi
caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.

Livelli minimi:In particolare I'altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0.40 e 1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui azionamento avviene mediante comando
a distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI
34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

Efficienza luminosa

Requisiti:I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire una efficienza luminosa non
inferiore a quella stabilita dai costruttori delle lampade.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI
34-21; -El 34-22; -CEI 64-7.

Identificabilita

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere facilmente identificabili per
consentire un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli
interruttori nonché le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI
34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

Impermeabilita ai liquidi

Requisiti:l componenti degli impianti di iluminazione devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi
liquidi per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto
prescritto dalla normativa.



Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:
-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:

"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI
34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

Isolamento elettrico

Requisiti:Gli elementi costituenti I''mpianto di illuminazione devono essere in grado di resistere al passaggio
di cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di

Limitazione dei rischi di intervento

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere in grado di consentire ispezioni,
manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:
-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:

"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI
34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

Montabilita / Smontabilita

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazione devono essere atti a consentire la collocazione
in opera di altri elementi in caso di necessita.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:
-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:

"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI
34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

Regolabilita

Requisiti:l componenti degli impianti di iluminazione devono essere in grado di consentire adeguamenti
funzionali da parte di operatori specializzati.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:
-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:

"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI
34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

Resistenza meccanica

Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate sollecitazioni.



Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI
34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

Stabilita chimico reattiva

Requisiti:L'impianto di illuminazione deve essere realizzato con materiali in grado di mantenere inalterate
nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447:
"Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti"; -CEI
34-21; -CEl 34-22; -CEl 64-7.

Controlli

Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine
Cadenza :1 Mesi

Tipologia di controllo:

Interventi

Sostituzione delle lampade

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade
fornite dal produttore. Nel caso delle lampade ad incandescenza si prevede una durata di vita media pari a
1000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore,
dovra prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 5 mesi)

Cadenza :Occorrenza

Unita Tecnologica: 13

Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare
energia elettrica.

Per potenze non superiori a 50 KW l|'ente erogatore fornisce I'energia in bassa tensione mediante un gruppo
di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili
abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore
assorbimento ed evitare cosi che salti tutto I'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale
dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con
conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu



per il neutro, il marrone-grigio per la fase).
L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezio

Componenti dell'unita tecnologica
13.18 - Canalizzazioni in PVC
13.19 - Prese e spine

13.20 - Quadri e cabine elettriche

Elemento: 13.18

Canalizzazioni in PVC

Descrizione:Le "canalette" sono tra gli elementi piu semplici per il passaggio dei cavi elettrici.

Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza delle norme CEl; dovranno essere dotati di marchio di qualita o certificati secondo le
disposizioni di legge.

Modalita d'uso:Generalmente le canalizzazioni utilizzate sono in PVC e possono essere facilmente
distinguibili;infatti i tubi protettivi sono realizzati in:

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali & richiesta una
particolare resistenza meccanica;

- serie leggera (colore cenere): impiegati in tutte le applicazioni nelle quali non é richiesta una particolare
resistenza meccanica.

Anomalie

Corto circuiti

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle
connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.

Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.
Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di
alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Interruzione dell'alimentazione principale

Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore dell'energia
elettrica.

Interruzione dell'alimentazione secondaria



Interruzione dell'alimentazione secondaria dovuta a guasti al circuito secondario o al gruppo elettrogeno.

Surriscaldamento

Surriscaldamento che pu0 provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto da ossidazione
delle masse metalliche.

Prestazioni

Isolamento elettrico

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di
cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423.

Resistenza meccanica

Requisiti:Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace
il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEI 11-8; -CEIl 64-2; -CEIl 64-8; -CEIl S.423.

Impermeabilita ai liquidi

Requisiti:| componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi
per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 34-21; -CEI 34-22; -CEl 64-7.

Resistenza al fuoco

Requisiti:Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposti all’azione del fuoco devono
essere classificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco deve essere
documentata da “marchio di conformita” o “dichiarazione di conformita”.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEIl 23-14; -UNEL 37117; -UNEL 37118.



Stabilita chimico reattiva

Requisiti:Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di
mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 23-14; -UNEL 37117; -UNEL 37118.

Controlli

Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole
di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.

Cadenza :6 Mesi

Tipologia di controllo:

Interventi

Ripristino grado di protezione

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla
normativa vigente.

Cadenza :Occorrenza

Elemento: 13.19

Prese e spine

Descrizione:Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie
apparecchiature alle quali sono collegati I'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione.
Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).

Modalita d'uso:Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel
locale dove € installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli
interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Le prese e le
spine devono essere posizionate in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la
distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa € a parete, di 7 cm se € in canalina, 4
cm se da torretta, 100-120 cm nei locali di lavoro. | comandi luce sono posizionati in genere a livello maniglie
porte.

Anomalie

Corto circuiti



Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle
connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.

Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.

Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di
alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Surriscaldamento

Surriscaldamento che pu0 provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto da ossidazione
delle masse metalliche.

Prestazioni

Isolamento elettrico

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di
cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423.

Resistenza meccanica

Requisiti:Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace
il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEI 11-8; -CEIl 64-2; -CEIl 64-8; -CEIl S.423.

Impermeabilita ai liquidi

Requisiti:l componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi
per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza



degli impianti"; -CEl 34-21; -CEl 34-22; -CEIl 64-7.
Controllo della condensazione interstiziale

Requisiti:l componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita devono essere in grado di evitare
la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla nhorma CEI 64-8.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; - D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEIl 11-8; -CEI 34-21; -CEIl 34-22; -CEIl 64-2; -CEl 64-7; -CEl 64-8; -CEl S.423.

Controllo delle dispersioni elettriche

Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i
componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto di terra
dell’edificio.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’ambito della dichiarazione di
conformita prevista dall'art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423.

Limitazione dei rischi di intervento

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni,
manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423.

Montabilita / Smontabilita

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera
di altri elementi in caso di necessita.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEI 11-8; -CEIl 64-2; -CEIl 64-8; -CEIl S.423.

Controlli

Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare e
IP54) onde evitare corto circuiti.



Cadenza :1 Mesi

Interventi

Sostituzioni

Sostituire, quando usurate o non piu rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi,
telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

Cadenza :Occorrenza

Elemento: 13.20

Quadri e cabine elettriche

Descrizione: | quadri elettrici hanno il compito di distribuire ai vari livelli dove sono installati I'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono supporti o carpenterie che servono a
racchiudere le apparecchiature elettriche di comando e/o a preservare i circuiti elettrici. Possono essere del
tipo a bassa tensione BT e a media tensione MT.

Quadri a bassa tensione

Le strutture piu elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice
di protezione IP40, fori asolati e guida per I'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini
si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in
materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.

Quadri a media tensione

Definite impropriamente quadri elettrici, si tratta delle cabine elettriche in muratura per il contenimento delle
apparecchiature di MT. Le strutture prefabbricate a elementi componibili in cemento armato vibrato possono
essere suddivise in:

- cabine a elementi monolitici;

- cabine a lastre e pilastri;

- cabine a lastre con pilastro incorporate di altezza fino a 3 metri, con pareti interne senza sporgenza di
pilastri e installazione su platea continua.

Modalita d'uso: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate da
personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel
locale dove € installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni degli
interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.

Anomalie

Corto circuiti

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di messa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.
Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle
connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa.

Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamento o di taratura della protezione.



Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione di
alimentazione, di corto circuito imprevisto.

Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Puo essere dovuto da ossidazione
delle masse metalliche.

Prestazioni

Isolamento elettrico

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di resistere al passaggio di
cariche elettriche senza perdere le proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 11-8; -CEI 64-2; -CEIl 64-8; -CEI S.423.

Resistenza meccanica

Requisiti:Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo efficace
il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEI 11-8; -CEIl 64-2; -CEIl 64-8; -CEIl S.423.

Impermeabilita ai liquidi

Requisiti:l componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di evitare il passaggio di fluidi liquidi
per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 34-21; -CEI 34-22; -CEl 64-7.

Controllo della condensazione interstiziale
Requisiti:l componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita devono essere in grado di evitare

la formazione di acqua di condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla nhorma CEI 64-8.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.



Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; - D.P.R. 6
dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEIl 11-8; -CEI 34-21; -CEIl 34-22; -CEIl 64-2; -CEl 64-7; -CEI 64-8; -CEl S.423.

Controllo delle dispersioni elettriche

Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato da un contatto diretto, i
componenti degli impianti elettrici devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con I'impianto di terra
dell’edificio.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto e nell’'ambito della dichiarazione di
conformita prevista dall'art.7 del regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990 n.46.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 11-8; -CEI 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423.

Limitazione dei rischi di intervento

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado di consentire ispezioni,
manutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEI 11-8; -CEIl 64-2; -CEIl 64-8; -CEIl S.423.

Montabilita / Smontabilita

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere atti a consentire la collocazione in opera
di altri elementi in caso di necessita.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6

dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEI 11-8; -CEIl 64-2; -CEIl 64-8; -CEIl S.423.

Controlli

Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare e
IP54) onde evitare corto circuiti.

Cadenza :

Tipologia di controllo:



Interventi

Sostituzioni

Sostituire, quando usurate o non piu rispondenti alle norme, le parti costituenti i quadri e la cabine elettriche.

Cadenza :Occorrenza
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Comune di: RENDE
Provincia di: COSENZA

PRESTAZIONI
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Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo

01 Strutture in elevazione

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
01.01 Strutture orizzontali o inclinate
01.01.03.01 Requisiti: Le strutture in elevazione devono

contrastare in modo efficace le azioni di possibili
sollecitazioni.

Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si
rimanda alle prescrizioni di legge e di normative
vigenti in materia.

Riferimenti legislativi:

- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni”

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme
tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi”);Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme
per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato normale e precompresso ed a
struttura metallica); -D.M. 27.7.1985 (Norme
tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme
tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M.
9.1.1987 (Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento); -D.M. 3.3.1975
(Disposizioni concernenti I'applicazione delle
norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche); -C.M. LL.PP. 18.2.1966 n.1905
(Legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel
collaudo delle costruzioni con strutture
prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed
ulteriori istruzioni in merito alle medesime); -C.M.
LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la
progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il
collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate
in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP.
14.2.1974 n.11951 (Applicazione delle norme sul
cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980
n.20049 (Legge 5.11.1971 n.1086. Istruzioni
relative ai controlli sul conglomerato cementizio
adoperato per le strutture in cemento armato);
-C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni
relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri
generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690
(D.M. 24.1.1986. Istruzioni relative alla normativa
tecnica per le costruzioni in zona sismica); -C.M.
LL.PP. 31.10.1986 n.27996 (Legge 5.11.1971 -
Istruzioni relative alle norme tecniche per
I'esecuzione delle opere in c.a. normale e
precompresso e per le strutture metalliche di cui
al decreto ministeriale 27.7.1985); -UNI 8290-2;
-CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107;
-CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI
10011; -CNR UNI 10022.




Requisito: Resistenza meccanica

01.01.03.02

Requisiti: Le strutture di elevazione non devono
subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti
di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggressivi chimici.

Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli
spessori minimi del copriferro variano in funzione
delle tipologie costruttive.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 9.1.1996; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI
8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; -UNI
9388; -UNI 9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92;
-UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944, -UNI
10322.

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

01.01.03.03

Requisiti: La resistenza al fuoco € definita come
il tempo necessario affinché la struttura
raggiunga uno dei due stati limite di stabilita e di
integrita, in corrispondenza dei quali non € piu in
grado sia di reagire ai carichi applicati sia di
impedire la propagazione dell'incendio.

Livelli minimi: In particolare gli elementi
costruttivi delle strutture orizzontali devono avere
la resistenza al fuoco indicata di seguito:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI
(min): 60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe
REI (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI
(min): 120.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M.
16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli
edifici di civile abitazione); -D.M. 26.08.1992;
-C.M. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme di
sicurezza per la protezione contro il fuoco dei
fabbricati in acciaio destinati ad uso civile); -UNI
FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI
8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI
9723; -UNI 9504; -ISO 834, -ISO 1182.

Requisito: Resistenza al fuoco

01.02

Strutture verticali

01.02.03.01

Requisiti: Le strutture in elevazione devono
contrastare in modo efficace le azioni di possibili
sollecitazioni.

Livelli minimi: Per i livelli prestazionali minimi si
rimanda alle prescrizioni di legge e di normative
vigenti in materia.




Riferimenti legislativi:

- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni”

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme
tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi”);Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme
per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato normale e precompresso ed a
struttura metallica); -D.M. 27.7.1985 (Norme
tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme
tecniche relative alle costruzioni sismiche); -D.M.
9.1.1987 (Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento); -D.M. 3.3.1975
(Disposizioni concernenti I'applicazione delle
norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche); -C.M. LL.PP. 18.2.1966 n.1905
(Legge 5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel
collaudo delle costruzioni con strutture
prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed
ulteriori istruzioni in merito alle medesime); -C.M.
LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la
progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il
collaudo di costruzioni con strutture prefabbricate
in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP.
14.2.1974 n.11951 (Applicazione delle norme sul
cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980
n.20049 (Legge 5.11.1971 n.1086. Istruzioni
relative ai controlli sul conglomerato cementizio
adoperato per le strutture in cemento armato);
-C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631 (Istruzioni
relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri
generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni); -C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690
(D.M. 24.1.1986. Istruzioni relative alla normativa
tecnica per le costruzioni in zona sismica); -C.M.
LL.PP. 31.10.1986 n.27996 (Legge 5.11.1971 -
Istruzioni relative alle norme tecniche per
I'esecuzione delle opere in c.a. normale e
precompresso e per le strutture metalliche di cui
al decreto ministeriale 27.7.1985); -UNI 8290-2;
-CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107;
-CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI
10011; -CNR UNI 10022.

Requisito: Resistenza meccanica

01.02.03.02

Requisiti: Le strutture di elevazione non devono
subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti
di aspetto a causa dell'azione di agenti
aggressivi chimici.

Livelli minimi: Il D.M. 9.1.1996 prevede che gli
spessori minimi del copriferro variano in funzione
delle tipologie costruttive.

Riferimenti legislativi:
-D.M. 9.1.1996; -UNI 7699; -UNI 8290-2; -UNI




8403; -UNI 8744; -UNI 8903; -UNI 8981-7; -UNI
9388; -UNI 9398; -UNI 9535; -UNI 9535 FA 1-92;
-UNI 9747; -UNI 9747 FA 1-94; -UNI 9944, -UNI
10322.

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

01.02.03.03

Requisiti: La resistenza al fuoco € definita come
il tempo necessario affinché la struttura
raggiunga uno dei due stati limite di stabilita e di
integrita, in corrispondenza dei quali non € piu in
grado sia di reagire ai carichi applicati sia di
impedire la propagazione dell'incendio.

Livelli minimi: La resistenza al fuoco e definita
come il tempo necessario affinché la struttura
raggiunga uno dei due stati limite di stabilita e di
integrita, in corrispondenza dei quali non € piu in
grado sia di reagire ai carichi applicati sia di
impedire la propagazione dell'incendio.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M.
16.5.1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli
edifici di civile abitazione); -D.M. 26.08.1992;
-C.M. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme di
sicurezza per la protezione contro il fuoco dei
fabbricati in acciaio destinati ad uso civile); -UNI
FA 100; -UNI FA 100-83; -UNI 7678; -UNI
8290-2; -UNI 9502; -UNI 9503; -UNI 9504; -UNI
9723; -UNI 9504; -ISO 834, -ISO 1182.

Requisito: Resistenza al fuoco




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
02 Pareti esterne

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

02.03 Murature in mattoni

02.03.03.01 Requisiti:Le pareti perimetrali verticali dovranno
resistere al passaggio di calore ed assicurare il
benessere termico e limitare le dispersioni di
riscaldamento e di energia.

Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti
prestazionali per le singole chiusure ai fini del
contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a
contenere il coefficiente volumico di dispersione
Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei
limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.
Riferimenti legislativi:

-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza
degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per
I'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia); -D.M. 10.3.1977 (Determinazione delle
zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei
relativi coefficienti volumici globali di dispersione
termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei
coefficienti di dispersione termica degli edifici);
-D.M. 9.1.1996; -C.M. LL.PP. 27.5.1967 n. 3151
(Criteri di valutazione delle grandezze atte a
rappresentare le proprieta termiche,
igrometriche, di ventilazione e di illuminazione
nelle costruzioni edilizie); -UNI 7357; -UNI FA 83;
-UNI 7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA
113; -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI FA 101; -UNI
FA 264; -UNI 8369-2; -UNI 8804; -UNI 8979;
-UNI 9252; -UNI 10344; -UNI 10348; -UNI 10349;
-UNI 10379; -CSTB DTU Reégles Th - K77;
-ASTM C 236.

Requisito: Isolamento termico

02.03.03.02 Requisiti:Le pareti debbono controllare il
passaggio dell'aria a protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione
attraverso delle aperture.

Livelli minimi:l livelli prestazionali variano in
funzione delle classi, della permeabilita all’aria di
riferimento a 100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.
Riferimenti legislativi:

-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentare
le proprieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni
edilizie); -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN
12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Requisito: Permeabilita all'aria

02.03.03.03 Requisiti:Le pareti debbono contrastare in modo
efficace la manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di




possibili sollecitazioni.

Livelli minimi:Per una analisi piu approfondita
dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e
materiali costituenti le pareti perimetrali si
rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di
normative vigenti in materia.

Riferimenti legislativi:

- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni”

-Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato normale e precompresso ed a struttura
metallica); -Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni
concernenti I'applicazione delle norme tecniche
per le costruzioni in zone sismiche); -D.M.
12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative ai “Criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi”); -D.M. 27.7.1985 (Norme tecniche
per I'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture
metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche
relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 9.1.1987
(Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e
per il loro consolidamento); -Capitolato Speciale -
Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP.
18.2.1966 n.1905 (Legge 5.11.1964 n.1224.
Criteri da seguire nel collaudo delle costruzioni
con strutture prefabbricate in c.a. in zone
asismiche ed ulteriori istruzioni in merito alle
medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090
(Norme per la progettazione, il calcolo, la
esecuzione ed il collaudo di costruzioni con
strutture prefabbricate in zone asismiche e
sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951
(Applicazione delle norme sul cemento armato);
-C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge
5.11.1971 n.1086. Istruzioni relative ai controlli
sul conglomerato cementizio adoperato per le
strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP.
24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi,
sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP.
19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986. Istruzioni
relative alla normativa tecnica per le costruzioni
in zona sismica); -C.M. LL.PP. 31.10.1986
Nn.27996 (Legge 5.11.1971 - Istruzioni relative
alle norme tecniche per I'esecuzione delle opere
in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche di cui al decreto ministeriale
27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U. 84; -CNR
B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR
B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Requisito: Resistenza meccanica




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
03 Rivestimenti esterni

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

0304 Intonaco

03.04.03.01 Requisiti: | rivestimenti a seguito della presenza
di organismi viventi (animali, vegetali,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
spessore.

Livelli minimi: | valori minimi di resistenza agli
attacchi biologici variano in funzione dei
materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio,
dell'esposizione a umidificazione e del tipo di
agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, non al coperto;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con
terreno o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco puo essere non significativo
a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Riferimenti legislativi:-UNI 8012; -UNI 8290-2;




-UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI
8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8864, -UNI
8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNI
FA 214; -UNI EN 113; -UNI EN 117; -UNI EN
118; -UNI EN 212; -UNI EN 335-1; -UNI EN
335-2; -UNI HD 1001.

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

03.04.03.02

Requisiti:| rivestimenti unitamente alle pareti
dovranno essere in grado di sopportare urti
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti
scagliati, o molli, come il peso di un corpo che
cade) che non debbono compromettere la
stabilita della parete, né provocare il distacco di
elementi o frammenti pericolosi a carico degli
utenti.

Livelli minimi:l rivestimenti unitamente alle
pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla
faccia esterna ed interna, prodotti secondo le
modalita riportate di seguito che corrispondono a
guelle previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: -;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi
dimensioni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre
il piano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole
dimensioni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Riferimenti legislativi:-UNI 7959; -UNI 8012;
-UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 P; -UNI ISO
7892.

Requisito: Resistenza agli urti

03.04.03.03

Requisiti:| rivestimenti debbono avere gli strati
superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.

Livelli minimi:1 livelli minimi variano in funzione
delle varie esigenze di aspetto come: la
planarita, I'assenza di difetti superficiali,
I'omogeneita di colore, I'omogeneita di
brillantezza, I'omogeneita di insudiciamento,
ecc..

Riferimenti legislativi:-UNI 7823; -UNI 7959;
-UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI
8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110;




-UNI 10111; -UNI 10113; -UNI EN 1245:2000;
-UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc - Direttive
Comuni - Rivestimenti plastici continui.

Requisito: Regolarita delle finiture

03.04.03.04

Requisiti:| rivestimenti unitamente alle pareti
dovranno limitare la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livelli minimi:Per una analisi piu approfondita
dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e
materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in
materia.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme
tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi”); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento);
-Capitolato Speciale - Tipo per Appalti di Lavori
Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631
(Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8307;
-UNI 8752; -UNI 8759; -UNI 8760; -UNI 9154-1;
-UNI 9446; -UNI 10718; -UNI EN 235; -CNR B.U.
84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U.
117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR
UNI 10022.

Requisito: Resistenza meccanica

03.04.03.05

Requisiti: La stratificazione dei rivestimenti
unitamente alle pareti dovra essere realizzata in
modo da impedire alle acque meteoriche di
penetrare negli ambienti interni provocando
macchie di umidita e/o altro ai rivestimenti interni.

Livelli minimi:l livelli prestazionali variano in
funzione delle classi, della permeabilita all’aria di
riferimento a 100 Pa misurata in m”3 / hm ~2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Riferimenti legislativi:

-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentare
le proprieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni
edilizie); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI EN 86;
-UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Requisito: Tenuta all'acqua

03.05

Rivestimenti lapidei

03.05.03.01

Requisiti: | rivestimenti a seguito della presenza
di organismi viventi (animali, vegetali,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
spessore.




Livelli minimi: | valori minimi di resistenza agli
attacchi biologici variano in funzione dei
materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio,
dell'esposizione a umidificazione e del tipo di
agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, non al coperto;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con
terreno o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pu0 essere non significativo
a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Riferimenti legislativi: -UNI 8012; -UNI 8290-2;
-UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI
8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNI
8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNI
FA 214; -UNI EN 113; -UNI EN 117; -UNI EN
118; -UNI EN 212; -UNI EN 335-1; -UNI EN
335-2; -UNI HD 1001.

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

03.05.03.02

Requisiti: | rivestimenti unitamente alle pareti




dovranno essere in grado di sopportare urti
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti
scagliati, o molli, come il peso di un corpo che
cade) che non debbono compromettere la
stabilita della parete, né provocare il distacco di
elementi o frammenti pericolosi a carico degli
utenti.

Livelli minimi:l rivestimenti unitamente alle
pareti dovranno resistere all'azione di urti sulla
faccia esterna ed interna, prodotti secondo le
modalita riportate di seguito che corrispondono a
guelle previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: -;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi

dimensioni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre
il piano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole
dimensioni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Riferimenti legislativi:-UNI 7959; -UNI 8012;
-UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 P; -UNI ISO
7892.

Requisito: Resistenza agli urti

03.05.03.03

Requisiti:| rivestimenti debbono avere gli strati
superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione
delle varie esigenze di aspetto come: la
planarita, I'assenza di difetti superficiali,
I'omogeneita di colore, I'omogeneita di
brillantezza, I'omogeneita di insudiciamento,
ecc..

Riferimenti legislativi:-UNI 7823; -UNI 7959;
-UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI
8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110;
-UNI 10111; -UNI 10113; -UNI EN 1245:2000;
-UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc - Direttive
Comuni - Rivestimenti plastici continui.

Requisito: Regolarita delle finiture

03.05.03.04

Requisiti:| rivestimenti unitamente alle pareti
dovranno limitare la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate




dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livelli minimi:Per una analisi piu approfondita
dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e
materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in
materia.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme
tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi”); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento);
-Capitolato Speciale - Tipo per Appalti di Lavori
Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22631
(Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8307;
-UNI 8752; -UNI 8759; -UNI 8760; -UNI 9154-1;
-UNI 9446; -UNI 10718; -UNI EN 235; -CNR B.U.
84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U.
117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR
UNI 10022.

Requisito: Resistenza meccanica

03.05.03.05

Requisiti: La stratificazione dei rivestimenti
unitamente alle pareti dovra essere realizzata in
modo da impedire alle acque meteoriche di
penetrare negli ambienti interni provocando
macchie di umidita e/o altro ai rivestimenti interni.

Livelli minimi:l livelli prestazionali variano in
funzione delle classi, della permeabilita all’aria di
riferimento a 100 Pa misurata in m”3 / hm ~2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Riferimenti legislativi:

-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentare
le proprieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni
edilizie); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI EN 86;
-UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210

Requisito: Tenuta all'acqua




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
04 Infissi esterni

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

04.06 Serramenti in legno

04.06.03.01 Requisiti:Gli infissi devono controllare il
passaggio dell'aria a protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione.

Livelli minimi:l livelli prestazionali variano in
funzione delle classi, della permeabilita all’aria di
riferimento a 100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.
Qualora siano impiegati infissi esterni verticali
dotati di tamponamento trasparente isolante (con
trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m°C),
la classe di permeabilita all'aria non deve essere
inferiore ad A2.

Riferimenti legislativi:

-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentare
le proprieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni
edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86;
-UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Requisito: Permeabilita all'aria

04.06.03.02 Requisiti:Gli infissi devono avere gli strati
superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque
esenti da caratteri che possano rendere difficile
la lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno
combaciare tra di loro in modo idoneo senza
comprometterne la loro funzionalita.

Livelli minimi:Gli infissi esterni verticali non
devono presentare finiture superficiali
eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né
tanto meno fessurazioni o screpolature superiore
al 10% delle superfici totali.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.
8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M.
16.1.1996 ; -Capitolato Speciale Tipo per Appalti
di Lavori Edilizi; -UNI 7142; -UNI 8290-2; -UNI
8894, -UNI 8938.

Requisito: Regolarita delle finiture

04.06.03.03 Requisiti:Gli infissi non dovranno subire
dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livelli minimi:In particolare, tutti gli infissi
esterni realizzati con materiale metallico come
l'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc.,
devono essere protetti con sistemi di verniciatura
resistenti a processi di corrosione in nebbia
salina, se ne sia previsto I'impiego in atmosfere




aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di
1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ore, nel
caso ne sia previsto I'impiego in atmosfere poco
aggressive. L'ossidazione anodica, di spessore
diverso, degli infissi in alluminio o delle leghe
d'alluminio deve corrispondere ai valori riportati
di seqguito:

- Ambiente interno - Spessore di ossido: S >=5
micron;

- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido:
S > 10 micron;

- Ambiente industriale o marino - Spessore di
ossido: S > = 15 micron;

- Ambiente marino o inquinato - Spessore di
ossido: S > = 20 micron.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M.
26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996;
-D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525;
-UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204;
-UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI
8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8975; -UNI
9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA 1-89; -UNI
9158; -UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172;
-UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI
9729/1; -UNI 9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4;
-UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN 77; -UNI EN
78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI
EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN
1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN
1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN
1670; -UNI EN 1SO 6410/1.

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

04.06.03.04

Requisiti:Gli infissi a contatto con l'acqua,
dovranno mantenere inalterate le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Livelli minimi:Sugli infissi campione vanno
eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti
limiti prestazionali secondo la norma UNI EN
12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata della
prova [minuti] 15

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata della
prova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata
della prova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata
della prova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata
della prova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata
della prova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata
della prova [minuti] 5

Riferimenti legislativi:




-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M.
26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996;
-D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894;
-UNI EN 12208.

Requisito: Resistenza all'acqua

04.06.03.05

Requisiti:Gli infissi devono essere realizzati in
modo da impedire, o comungue limitare, alle
acque meteoriche o di altra origine di penetrare
negli ambienti interni.

Livelli minimi:I livelli minimi sono individuabili
attraverso l'identificazione della classe di tenuta
all'acqua in funzione della norma UNI EN 12208.

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI
EN 12208

Note = Il metodo A € indicato per prodotti
pienamente esposti; il metodo B & adatto per
prodotti parzialmente protetti.

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= -;
Classificazione: Metodo di prova A=0 - Metodo di
prova B=0;

Specifiche: Nessun requisito;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 0;
Classificazione: Metodo di prova A= 1A - Metodo
di prova B= 1B;

Specifiche: Irrorazione per 15 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 50;
Classificazione: Metodo di prova A= 2A - Metodo
di prova B= 2B;

Specifiche: Come classe 1 + 5 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 100;
Classificazione: Metodo di prova A= 3A - Metodo
di prova B= 3B;

Specifiche: Come classe 2 + 5 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 150;
Classificazione: Metodo di prova A= 4A - Metodo
di prova B= 4B,;

Specifiche: Come classe 3 + 5 min;
PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 200;
Classificazione: Metodo di prova A= 5A - Metodo
di prova B= 5B,;

Specifiche: Come classe 4 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 250;
Classificazione: Metodo di prova A= 6A - Metodo
di prova B= 6B;

Specifiche: Come classe 5 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 300;
Classificazione: Metodo di prova A= 7A - Metodo
di prova B= 7B;

Specifiche: Come classe 6 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 450;
Classificazione: Metodo di prova A= 8A - Metodo
di prova B= -;

Specifiche: Come classe 7 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 600;
Classificazione: Metodo di prova A= 9A - Metodo
di prova B= -;




Specifiche: Come classe 8 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*) > 600;
Classificazione: Metodo di prova A= Exxx -
Metodo di prova B= -;

Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di
150 Pa, la durata di ciascuna fase deve essere di
50 min;

* dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi
susseguenti.

Riferimenti legislativi:

-UNI EN 12208; -D.M. 2.7.1981; -D.M.
11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993;
-D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato
Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI
8290-2; -UNI 8894.

Requisito: Tenuta all'acqua

04.06.03.06

Requisiti:E’ I'attitudine a fornire un‘idonea
resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di
isolamento richiesto varia in funzione della
tipologia e del tipo di attivita svolta e in funzione
della classe di destinazione d'uso del territorio.

Livelli minimi:In relazione alla destinazione
degli ambienti e alla rumorosita della zona di
ubicazione i serramenti esterni sono classificati
secondo la UNI 8204

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(A).

Riferimenti legislativi:

-Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge
16.3.1998; -D.P.C.M. 1.3.1991; -D.P.C.M.
14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1997; -D.M.
18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate relative
all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi
di funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica da
osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica; -Decreto 29.11.2000; -C.M. LL.PP.
30.4.1966 n.1769 (Criteri di valutazione e
collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni
edilizie); -Linee Guide Regionali; -Regolamenti
edilizi comunali; -UNI 7170; -UNI 7959; -UNI
8204; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Requisito: Isolamento acustico

04.06.03.07

Requisiti:Gli infissi dovranno avere la capacita di
limitare le perdite di calore. Al requisito
concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti
prestazionali per i singoli infissi ai fini del
contenimento delle dispersioni, € opportuno
comunque che i valori della trasmittanza termica
unitaria U siano tali da contribuire al
contenimento del coefficiente volumico di
dispersione Cd riferito all'intero edificio e quello
dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e




normative vigenti.

Riferimenti legislativi:

-Legge 9.1. 1991 n.10 (Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e
di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
-D.M. 10.3.1977 (Determinazione delle zone
climatiche e dei valori minimi e massimi dei
relativi coefficienti volumici globali di dispersione
termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei
coefficienti di dispersione termica degli edifici);
-C.M. LL.PP.27.5.1967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentare
le proprieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni
edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI 8979.

Requisito: Isolamento termico

04.06.03.08

Requisiti:Gli infissi dovranno essere in grado di
sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di
urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corpo
che cade) che non debbono compromettere la
stabilita degli stessi; né provocare il distacco di
elementi o frammenti pericolosi a carico degli
utenti.

Livelli minimi:Gli infissi esterni verticali, ad
esclusione degli elementi di tamponamento,
devono resistere all'azione di urti esterni ed
interni realizzati secondo con le modalita indicate
di seqguito:

TIPO DI INFISSO: Porta esterna;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=3,75 -
faccia interna=3,75

Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=240 -
faccia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=900 -
faccia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=700 -
faccia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=6 -
faccia interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=700 -
faccia interna= -

Riferimenti legislativi:
-D.M. 2.7.1981,; -D.M. 11.3.1988; -D.M.
26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996;




-D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525;
-UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204;
-UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI
8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8975; -UNI
9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89; -UNI
9158; -UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172;
-UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI
9729/1; -UNI 9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4;
-UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN 77; -UNI EN
78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI
EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN
1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN
1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN
1670; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN
12210; -UNI EN ISO 6410/1.

Requisito: Resistenza agli urti

04.06.03.09

Requisiti:Gli infissi debbono resistere alle azioni
e depressioni del vento in modo da garantire la
sicurezza degli utenti e assicurare la durata e la
funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono
sopportare I'azione del vento senza
compromettere la funzionalita degli elementi che
li costituiscono.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione
di prove di laboratorio basate nella misurazione
della differenza di pressioni, riprodotte
convenzionalmente in condizioni di
sovrappressione e in depressione secondo la
UNI EN 77 e UNI EN 12210.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981,; -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento
delle norme tecniche relative a “Criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi”); -D.M. 11.3.1988; -D.M.
26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996;
-D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82
n.22631 (Istruzioni relative a carichi,
sovraccarichi e ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni); -UNI 7959; -UNI
8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 77; -UNI EN 12210;
-CNR B.U. 117; -CNR-UNI 10012; -ISO 7895.

Requisito: Resistenza al vento

04.06.03.10

Requisiti:Gli infissi devono consentire la
rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.

Livelli minimi:Gli infissi devono essere
accessibili ed inoltre € necessario che la loro
altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la
larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in
modo da consentire le operazioni di pulizia
rimanendo dall'interno.

Riferimenti legislativi:
-D.M. 2.7.1981,; -D.M. 11.3.1988; -D.M.




26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996;
-D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Requisito: Pulibilita

04.06.03.11

Requisiti:L'attitudine a contrastare
efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni
sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da
manovre false e violente.

Livelli minimi:Gli sforzi per le manovra di
apertura e chiusura degli infissi e dei relativi
organi di manovra devono essere contenuti entro
i limiti descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO
AD UN ASSE VERTICALE O ORIZZONTALE.
a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed
apertura degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra
per le operazioni di chiusura e apertura
identificate nella forza F e il momento M devono
essere contenute entro i limiti:

F<=100N M < =10 Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazione
delle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa,
con organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

- anta con asse di rotazione laterale con apertura
avasistas: F<=80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con
apertura girevole: 30 N<=F <=80N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotazione
orizzontale con apertura a bilico: F <=80 N;

- anta, con due maniglie, con asse di rotazione
orizzontale con apertura a bilico: F < =130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER
TRASLAZIONE CON MOVIMENTO VERTICALE
OD ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed
apertura degli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra
per le operazioni di chiusura e di apertura, deve
essere contenuta entro i 50 N.

b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamento
delle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa,
con organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazione
orizzontale ed apertura scorrevole: F < =60 N;
- anta di porta o di portafinestra a traslazione
orizzontale ed apertura scorrevole: F < =100 N;
- anta a traslazione verticale ed apertura a
saliscendi: F < =100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE
c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e di
apertura degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra




per le operazioni di chiusura e apertura
identificate nella forza F e il momento M devono
essere contenute entro i limiti:

F<=100N M < =10 Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in
movimento delle ante.

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di
manovra non bloccato, la caduta da un'altezza
20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata
all'organo di manovra deve mettere in movimento
l'anta stessa.

c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamento
delle ante.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra
per le operazioni di chiusura e di apertura, deve
essere contenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO
d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e di
apertura degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra
per le operazioni di chiusura e apertura
identificate nella forza F e il momento M devono
essere contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in
movimento delle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa,
con organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

F<=150N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamento
delle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta dalla
posizione di chiusura a quella di apertura e
viceversa, con organo di manovra non bloccato,
deve essere contenuta entro limiti:

F<=100N

E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA
e.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura e di
apertura degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra
per le operazioni di chiusura e apertura
identificate nella forza F e il momento M devono
essere contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in
movimento delle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela al
piano dell'infisso, utile al movimento di un'anta
chiusa, con organo di manovra non bloccato,
deve essere contenuta entro limiti:

F<=80N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamento
delle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta dalla
posizione di chiusura a quella di apertura e
viceversa, con organo di manovra non bloccato,
deve essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

| dispositivi di movimentazione e sollevamento di




persiane o avvolgibili devono essere realizzati in
modo da assicurare che la forza manuale
necessaria per il sollevamento degli stessi
tramite corde e/o cinghie, non vada oltre il valore
di 150 N.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M.
26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996;
-D.M. 16.1.1996;

- D. Lgs. 81/08 - Testo Unico in materia di
Sicurezza nei luoghi di lavoro;

-D.Lgs. 19.9.1994 n.626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro); -Capitolato
Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI
7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961; -UNI
7962; -UNI 8204; -UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI
8369/3; -UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA
1-89; -UNI 9158; -UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171,
-UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNI
9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI
9723; -UNI 9729/1; -UNI 9729/2; -UNI 9729/3;
-UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN
77; -UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI
EN 949; -UNI EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN
1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN
1627; -UNI EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN
1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 1192; -UNI EN
ISO 6410/1.

Requisito: Resistenza a manovre false e violente

04.06.03.12

Requisiti:Gli infissi devono essere realizzati in
modo da evitare la formazione di condensazione
sulla superficie degli elementi.

Livelli minimi:Gli infissi esterni verticali se
provvisti di sistema di raccolta e smaltimento di
acqua da condensa, dovranno conservare una
temperatura superficiale Tsi, su tutte le parti
interne, sia esse opache che trasparenti, non
inferiore ai valori riportati di seguito, nelle
condizioni che la temperatura dell'aria esterna
sia pari a quella di progetto riferita al luogo di
ubicazione dell'alloggio:

S<125-Tsi=1

125<=S<135-Tsi=2
135<=S<150-Tsi=3
150<=S<160-Tsi=4
160<=S<180-Tsi=5
1.80<=S<210-Tsi=6
210<=S<240-Tsi=7
240<=5<280-Tsi=8
2.80<=S<350-Tsi=9
3.50<=S5<450-Tsi=10
450<=S<6.00-Tsi=11
6.00<=S<9.00-Tsi=12
9.00<=S5<12.00-Tsi=13
S>=12.00-Tsi=14




Dove:

S = Superficie dell'infisso in m”2

Tsi = Temperatura superficiale in °C
Riferimenti legislativi:

-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per I'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e
di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M.
26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996;
-D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525;
-UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204;
-UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI
8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8975; -UNI
9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2FA 1-89; -UNI
9158; -UNI 9158 FA 1 - 94; -UNI 9171; -UNI
9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNI 9173/3;
-UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723;
-UNI 9729/1; -UNI 9729/2; -UNI 9729/3; -UNI
9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN 77;
-UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN
949; -UNI EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN
1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN
1627; -UNI EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN
1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 12207; -UNI EN
12208; -UNI EN 12210; -UNI EN ISO 6410/1.

Requisito: Controllo della condensazione superficiale

04.06.03.13

Requisiti:Gli infissi a seguito della presenza di
organismi viventi (animali, vegetali,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
spessore.

Livelli minimi:l preservanti con i quali vengono
trattati i materiali in legno devono avere una
soglia di efficacia non inferiore al 40% di quella
iniziale.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M.
26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996;
-D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Speciale Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525;
-UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204;
-UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI
8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8938; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA
1-89; -UNI 9158; -UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171,
-UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNI
9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI
9723; -UNI 9729/1; -UNI 9729/2; -UNI 9729/3;
-UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN
77; -UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI
EN 942; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNI EN
1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN
1527; -UNI EN 1627; -UNI EN 1628; -UNI EN
1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN
12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210; -UNI EN
ISO 6410/1.

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
05 Rivestimenti interni

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

0507 Intonaco

05.07.03.01 Requisiti:| rivestimenti a seguito della presenza
di organismi viventi (animali, vegetali,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
spessore.

Livelli minimi:l valori minimi di resistenza agli
attacchi biologici variano in funzione dei
materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio,
dell'esposizione a umidificazione e del tipo di
agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI
PER CLASSI DI RISCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto
con terreno, non al coperto;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto con
terreno o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in
servizio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: U;
b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pu0 essere non significativo
a seconda delle particolari situazioni di servizio.
Riferimenti legislativi:-UNI 8012; -UNI 8290-2;
-UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI
8789; -UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNI
8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNI




EN 113; -UNI FA 214; -UNI EN 117; -UNI EN
118; -UNI EN 212; -UNI EN 335-1; -UNI EN
335-2.; -UNI HD 1001.

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

05.07.03.02

Requisiti:| rivestimenti non debbono in
condizioni normali di esercizio emettere sostanze
tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli
utenti.

Livelli minimi:Dovranno essere rispettati i
seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non
superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09
p.p.m. (0,135 mg/m*3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non
superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

Riferimenti legislativi:

-Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di
inquinamento da amianto); -D.P.R. 24.5.1988
n.215 (Uso dei prodotti in amianto);

- D. Lgs. 81/08 — Testo Unico in materia di
Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro;

-D.Lgs. 19.91994 n.626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE E 90/679/CEE, riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro); -C.M. Sanita
22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi alla
modalita di impiego); -C.M. Sanita 10.7.1986
n.45 (Piani di interventi e misure tecniche per la
individuazione ed eliminazione del rischio
connesso all'impiego di materiali contenenti
amianto in edifici scolastici e ospedali pubblici e
privati); -UNI 8290-2; -NFX 10702 e DIN 50055
(Tossicita dei fumi); -ASHRAE Standard 62-1981
(Norma nazionale americana sulla qualita
dell'aria ambiente).

Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

05.07.03.03

Requisiti:| rivestimenti debbono avere gli strati
superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione
delle varie esigenze di aspetto come: la
planarita; I'assenza di difetti superficiali;
I'omogeneita di colore; I'omogeneita di
brillantezza; 'omogeneita di insudiciamento,
ecc..

Riferimenti legislativi:-UNI 7959; -UNI 8012;
-UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UNI
8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110;
-UNI 10111; -UNI 10113; -UNI EN 1245:2000;
-UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc - Direttive
Comuni - Rivestimenti plastici continui.

Requisito: Regolarita delle finiture




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
06 Infissi interni

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

0608 Porte

06.08.03.01 Requisiti:Gli infissi devono controllare il
passaggio dell'aria a protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione.

Livelli minimi:l livelli prestazionali variano in
funzione delle classi, della permeabilita all’aria di
riferimento a 100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.
Qualora siano impiegati infissi esterni verticali
dotati di tamponamento trasparente isolante (con
trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m°C),
la classe di permeabilita all'aria non deve essere
inferiore ad A2.

Riferimenti legislativi:

-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentare
le proprieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni
edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86;
-UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Requisito: Permeabilita all'aria

06.08.03.02 Requisiti:Gli infissi devono avere gli strati
superficiali in vista privi di difetti, e/o comunque
esenti da caratteri che possano rendere difficile
la lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno
combaciare tra di loro in modo idoneo senza
comprometterne la loro funzionalita.

Livelli minimi:Gli infissi esterni verticali non
devono presentare finiture superficiali
eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né
tanto meno fessurazioni o screpolature superiore
al 10% delle superfici totali.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.
8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M.
16.1.1996 ; -Capitolato Speciale Tipo per Appalti
di Lavori Edilizi; -UNI 7142; -UNI 8290-2; -UNI
8894; -UNI 8938.

Requisito: Regolarita delle finiture

06.08.03.03 Requisiti:Gli infissi dovranno essere collocati in
modo da consentire il ripristino dell'integrita, la
funzionalita e I'efficienza di parti ed elementi
soggetti a guasti.

Livelli minimi:Gli infissi devono essere
accessibili in modo da consentire agevolmente le
operazioni di riparazione. La loro collocazione
dovra rispettare le norme UNI 7864, UNI 7866,
UNI 7961, UNI 7962, UNI 8861 e UNI 8975.
Riferimenti legislativi:Gli infissi devono essere
accessibili in modo da consentire agevolmente le
operazioni di riparazione. La loro collocazione
dovra rispettare le norme UNI 7864, UNI 7866,
UNI 7961, UNI 7962, UNI 8861 e UNI 8975.




Requisito: Riparabilita

06.08.03.04

Requisiti:Gli infissi dovranno essere realizzati e
collocati in modo da consentire la loro
sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed
elementi essi soggetti a guasti.

Livelli minimi:Onde facilitare la sostituzione di
intere parti (ante, telai, ecc.), € inoltre opportuno
che l'altezza e la larghezza di coordinazione
degli infissi siano modulari e corrispondenti a
guelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866,
UNI 7961, UNI 7962, UNI 8861 e UNI 8975.
Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Capitolato
Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI
7864; -UNI 7866; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI
8290-2; -UNI 8861; -UNI 8894; -UNI 8975.

Requisito: Sostituibilita

06.08.03.05

Requisiti:Gli infissi devono consentire la
rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.
Livelli minimi:Gli infissi devono essere
accessibili ed inoltre € necessario che la loro
altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la
larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in
modo da consentire le operazioni di pulizia
rimanendo dall'interno.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M.
26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996;
-D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Requisito: Pulibilita

06.08.03.06

Requisiti:Gli infissi devono, attraverso opportuni
schermi e/o dispositivi di oscuramento,
provvedere alla regolazione della luce naturale
immessa.

Livelli minimi:| dispositivi di schermatura
esterna di cui sono dotati gli infissi interni verticali
devono consentire una regolazione del livello di
illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fino
ad un valore non superiore a 0,2 lux.

Riferimenti legislativi:

-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e
di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
-D.M. 10.3.1977 (Determinazione delle zone
climatiche e dei valori minimi e massimi dei
relativi coefficienti volumici globali di dispersione
termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei
coefficienti di dispersione termica degli edifici);
-C.M. LL.PP.27.5.1967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentare
le proprieta termiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni
edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Requisito: Oscurabilita




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
07 Coperture inclinate

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

07.09 Strato di barriera al vapore

07.09.03.01 Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni
e depressioni del vento tale da non
compromettere la stabilita e la funzionalita degli
strati che la costituiscono.

Livelli minimi:1 livelli minimi variano in funzione
degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla
normativa vigente.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme
tecniche relative a "Criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996;
-Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori
Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni
relative a carichi, sovraccarichi e ai criteri
generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2;
-UNI 8627; -UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U. 117.

Requisito: Resistenza al vento

07.09.03.02 Requisiti:| materiali costituenti la copertura, a
contatto con l'acqua, dovranno mantenere
inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle
coperture continue o discontinue in seguito
all'azione dell'acqua meteorica, devono
osservare le specifiche di imbibizione rispetto al
tipo di prodotto secondo le norme vigenti.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664;
-UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI
8202/22; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9;
-UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8627;
-UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI
8629/5; -UNI 8635/9; -UNI 8754; -UNI 9307/1;
-UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI EN
176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1;
-UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2;
-UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.

Requisito: Resistenza all'acqua

07.09.03.03 Requisiti:La copertura deve conservare la
superficie interna a temperature vicine a quelle
dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano
pareti fredde e comunque fenomeni di
condensazione superficiale. In particolare
devono essere evitati i ponti termici.

Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti
prestazionali per le singole chiusure ai fini del
contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a
contenere il coefficiente volumico di dispersione
Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei
limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.
Riferimenti legislativi:




-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977
(Determinazione delle zone climatiche e dei
valori minimi e massimi dei relativi coefficienti
volumici globali di dispersione termica); -D.M.
30.7.1986 (Aggiornamento dei coefficienti di
dispersione termica degli edifici); -UNI 7357,
-UNI FA 83; -UNI FA 101; -UNI FA 264; -UNI
7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113;
-UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627;
-UNI 8804; -UNI 9252; -UNI 10350; -UNI 10351;
-UNI EN 12086; -ASTM C 236.

Requisito: Isolamento termico

07.09.03.04

Requisiti:Lo strato di barriera al vapore della
copertura deve essere realizzati in modo da
evitare la formazione di condensazione al suo
interno.

Livelli minimi:In ogni punto della copertura,
interno e superficiale, la pressione parziale del
vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla
corrispondente pressione di saturazione Ps. In
particolare si prende in riferimento la norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per
impermeabilizzazione. Determinazione della
permeabilita al vapore d'acqua.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza
degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202/23;
-UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 10350; -UNI
10351; -UNI EN 12086.

Requisito: Controllo della condensazione interstiziale

07.09.03.05

Requisiti:La copertura deve garantire una
resistenza meccanica rispetto alle condizioni di
carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto
in modo da garantire la stabilita e la stabilita degli
strati costituenti. Inoltre vanno considerate le
caratteristiche dello strato di supporto che
dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e
alla resistenza degli elementi di tenuta.

Livelli minimi:Comunque, in relazione alla
funzione strutturale, le caratteristiche delle
coperture devono corrispondere a quelle
prescritte dalle leggi e normative vigenti.
Riferimenti legislativi:

- D. M. 14-01-2008 “Nuove Norme Tecniche per
le Costruzioni”

-Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato normale e precompresso ed a struttura
metallica); -Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni
concernenti I'applicazione delle norme tecniche
per le costruzioni in zone sismiche); -D.M.
12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative ai "Criteri generali per la verifica di




sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi"); -D.M. 27.7.1985 (Norme tecniche
per I'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture
metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche
relative alle costruzioni sismiche); -D.M.
3.12.1987 (Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle costruzioni
prefabbricare); -D.M. 2.5.1989 (Proroga del
termine di entrata in vigore delle norme tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo delle
costruzioni prefabbricate); -C.M. LL.PP.
18.2.1966 n.1905 (Legge 5 novembre 1964
n.1224. Criteri da seguire nel collaudo delle
costruzioni con strutture prefabbricare in c.a. in
zone asismiche ed ulteriori istruzioni in merito
alle medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090
(Norme per la progettazione, il calcolo, la
esecuzione ed il collaudo di costruzioni con
strutture prefabbricate in zone asismiche e
sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951
(Applicazione delle norme sul cemento armato);
-C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049 (Legge 5
novembre 1971 n.1086. Istruzioni relative ai
controlli sul conglomerato cementizio adoperato
per le strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP.
24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi,
sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni);
-C.M.LL.PP.19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986.
Istruzioni relative alla normativa tecnica per le
costruzioni in zona sismica); -C.M. LL.PP.
31.10.1986 n.27996 (Legge 5 novembre 1971 -
Istruzioni relative alle norme tecniche per
I'esecuzione delle opere in c.a. normale e
precompresso e per le strutture metalliche di cui
al decreto ministeriale 27 luglio 1985);
-C.M.LL.PP.1.9.1987n.29010 (Legge 5.11.1971
n.1086 - D.M. 27.7.1985 - Controllo dei materiali
in genere e degli acciai per cemento armato
normale in particolare); -UNI 4379; -UNI 8290-2;
-UNI 8635-13; -UNI 8635-14; -UNI EN 595; -CNR
B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR
B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011.

Requisito: Resistenza meccanica

07.09.03.06

Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua
meteorica la penetrazione o il contatto con parti
o elementi di essa non predisposti.

Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda
i materiali costituenti I'elemento di tenuta, &
richiesto che: le membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla
pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza
manifestazioni di gocciolamenti o passaggi
d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del
tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento,
tegole bituminose e lastre di ardesia non devono
presentare nessun gocciolamento se mantenulti
per 24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua
d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione




al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati
complementari di tenuta devono presentare
specifici valori d'impermeabilita.

Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664;
-UNI FA 231; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI
8290-2; -UNI FA 225; -UNI 8202/21; -UNI
8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 8625-1
FA 1-93; -UNI EN 539-1; -UNI 8626; -UNI 8627;
-UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI
8629/5; -UNI 8635/10; -UNI 9168/1.

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

07.10

Strato di isolamento termico

07.10.03.01

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in
modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo
naturale o mediante meccanismi.

Livelli minimi:Il sottotetto dovra essere dotato di
aperture di ventilazione con sezione => ad 1/500
della superficie coperta o comunque di almeno
10 cm, ripartite tra i due lati opposti della
copertura ed il colmo. Nel caso di coperture
discontinue deve comunque essere assicurata
una microventilazione della superficie inferiore
dell'elemento di tenuta.

Riferimenti legislativi:-UNI 7357; -UNI 8089;
-UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 9460;
-UNI 10344; -UNI EN ISO 6946.

Requisito: Ventilazione

07.10.03.02

Requisiti:La copertura deve avere gli strati
superficiali in vista privi di difetti geometrici che
possono compromettere I'aspetto e la
funzionalita.

Livelli minimi:In particolare per i prodotti per
coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.)
si fa riferimento alle specifiche previste dalle
norme UNI relative alle caratteristiche
dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore,
ortogonalita, ecc.):

- UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia
geometrica,

- UNI 8635-4 Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione dello
spessore;

- UNI 8635-5 Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione della
planarita;

- UNI 8635-7 Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione del
profilo;

- UNI 8635-2 Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione della
lunghezza;

- UNI 8635-3 Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione della
larghezza;

- UNI 8635-8Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione della
massa; convenzionale;

- UNI 8635-6. Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione




dell'ortometria e della rettilineita dei bordi.
Riferimenti legislativi:-UNI 8089; -UNI 8091;
-UNI 8178; -UNI 8627; -UNI 8635-2; -UNI
8635-3; -UNI 8635-4; -UNI 8635-5; -UNI 8635-6;
-UNI 8635-7; -UNI 8635-8.

Requisito: Controllo della regolarita geometrica

07.10.03.03

Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua
meteorica la penetrazione o il contatto con parti
o elementi di essa non predisposti.

Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda
i materiali costituenti I'elemento di tenuta, &
richiesto che: le membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla
pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza
manifestazioni di gocciolamenti o passaggi
d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del
tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento,
tegole bituminose e lastre di ardesia non devono
presentare nessun gocciolamento se mantenuti
per 24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua
d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione
al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati
complementari di tenuta devono presentare
specifici valori d'impermeabilita.

Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI FA 225;
-UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -UNI 8178;
-UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI
8625-1 FA 1-93; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI
8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5;
-UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI
EN 539-1.

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

07.10.03.04

Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni
e depressioni del vento tale da non
compromettere la stabilita e la funzionalita degli
strati che la costituiscono.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione
degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla
normativa vigente.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme
tecniche relative a "Criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996;
-Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori
Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni
relative a carichi, sovraccarichi e ai criteri
generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2;
-UNI 8627; -UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U. 117.

Requisito: Resistenza al vento

07.10.03.05

Requisiti:| materiali costituenti la copertura, a
contatto con l'acqua, dovranno mantenere
inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle
coperture continue o discontinue in seguito




all'azione dell'acqua meteorica, devono
osservare le specifiche di imbibizione rispetto al
tipo di prodotto secondo le norme vigenti.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664;
-UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI
8202/22; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9;
-UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8627;
-UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI
8629/5; -UNI 8635/9; -UNI 8754; -UNI 9307/1;
-UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI EN
176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1;
-UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2;
-UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.

Requisito: Resistenza all'acqua

07.10.03.06

Requisiti:La copertura deve conservare la
superficie interna a temperature vicine a quelle
dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano
pareti fredde e comunque fenomeni di
condensazione superficiale. In particolare
devono essere evitati i ponti termici.

Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti
prestazionali per le singole chiusure ai fini del
contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a
contenere il coefficiente volumico di dispersione
Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei
limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.
Riferimenti legislativi:

-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977
(Determinazione delle zone climatiche e dei
valori minimi e massimi dei relativi coefficienti
volumici globali di dispersione termica); -D.M.
30.7.1986 (Aggiornamento dei coefficienti di
dispersione termica degli edifici); -UNI 7357;
-UNI FA 83; -UNI FA 101; -UNI FA 264; -UNI
7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113;
-UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627;
-UNI 8804; -UNI 9252; -UNI 10350; -UNI 10351;
-UNI EN 12086; -ASTM C 236.

Requisito: Isolamento termico

07.10.03.07

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in
modo da evitare la formazione di condensazione
al suo interno.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione
di prove di laboratorio eseguite secondo le
norme vigenti:

- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture
edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della
temperatura superficiale interna per evitare
umidita critica superficiale e valutazione del
rischio di condensazione interstiziale;

- UNI 10351. Materiali da costruzione.
Conduttivita termica e permeabilita al vapore;
-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia -
Determinazione delle proprieta di trasmissione
del vapore acqueo.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5.3. 990 n.46 (Norme per la sicurezza
degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per




I'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2;
-UNI 8202/23; -UNI 8627; -UNI 10350; -UNI
10351; -UNI EN 12086.

Requisito: Controllo della condensazione interstiziale

07.10.03.08

Requisiti:Gli strati di isolamento termico della
copertura dovranno garantire una resistenza
meccanica rispetto alle condizioni d'uso.

Livelli minimi:Per i livelli minimi si prendono in
considerazione le seguenti norme:

- UNI 8088. Lavori inerenti le coperture dei
fabbricati - Criteri per la sicurezza,;

- UNI 9183. Edilizia - Sistemi di scarico delle
acque usate - Criteri di progettazione, collaudo e
gestione;

- UNI 10724. Coperture - Sistemi di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche - Istruzioni
per la progettazione e I'esecuzione con elementi
discontinui;

- UNI EN 607. Canali di gronda e relativi
accessori di PVC non plastificato. Definizioni,
requisiti e prove;

- UNI EN 612. Canali di gronda e pluviali di
lamiera metallica. Definizioni, classificazioni e
requisiti;

- UNI EN 1329-1. Sistemi di tubazioni di materia
plastica per scarichi (a bassa ed alta
temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro
di vinile non plastificato (PVC-U) - Specifiche per
tubi, raccordi e per il sistema,;

- UNI EN 1462. Supporti per canali di gronda -
Requisiti e prove;

- UNI EN 10169-2. Prodotti piani di acciaio
rivestiti con materiale organico (nastri rivestiti) -
Prodotti per edilizia per applicazioni esterne.
Riferimenti legislativi:-UNI 8088; -UNI 8089;
-UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 9183;
-UNI 10724; -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN
1329-1; -UNI EN 1462; -UNI EN 10169-2.

Requisito: Resistenza meccanica

07.10.03.09

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in
modo da evitare la formazione di condensazione
sulla superficie degli elementi.

Livelli minimi:In tutte le superfici interne delle
coperture, con temperatura dell'aria interna di
valore Ti=20°C ed umidita relativa interna di
valore U.R. <= 70%) la temperatura superficiale
interna Tsi , in considerazione di una
temperatura esterna pari a quella di progetto,
dovra risultare con valore non inferiore ai 14°C.
Riferimenti legislativi:

-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza
degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili);
-D.M. Sanita 5.7.1975 (Modificazioni alle




istruzioni ministeriali 20.6.1986 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali di abitazione); -C.M. LL.PP.
22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle
grandezze atte a rappresentare le proprieta
termiche, igrometriche, di ventilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -CER,
Quaderno del Segretariato n.2, 1983; -UNI 8089;
-UNI 8178; -UNI 8202/23; -UNI 8290-2; -UNI
8627; -UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.

Requisito: Controllo della condensazione superficiale

07.11

Strato di tenuta in tegole

07.11.03.01

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in
modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo
naturale o mediante meccanismi.

Livelli minimi:Il sottotetto dovra essere dotato di
aperture di ventilazione con sezione => ad 1/500
della superficie coperta o comunque di almeno
10 cm, ripartite tra i due lati opposti della
copertura ed il colmo. Nel caso di coperture
discontinue deve comunque essere assicurata
una microventilazione della superficie inferiore
dell'elemento di tenuta.

Riferimenti legislativi:-UNI 7357; -UNI 8089;
-UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 9460;
-UNI 10344; -UNI EN ISO 6946.

Requisito: Ventilazione

07.11.03.02

Requisiti:La copertura deve avere gli strati
superficiali in vista privi di difetti geometrici che
possono compromettere I'aspetto e la
funzionalita.

Livelli minimi:In particolare per i prodotti per
coperture discontinue (tegole, coppi, lastre, ecc.)
si fa riferimento alle specifiche previste dalle
norme UNI relative alle caratteristiche
dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore,
ortogonalita, ecc.):

- UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia
geometrica,

- UNI 8635-4 Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione dello
spessore;

- UNI 8635-5 Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione della
planarita;

- UNI 8635-7 Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione del
profilo;

- UNI 8635-2 Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione della
lunghezza;

- UNI 8635-3 Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione della
larghezza;

- UNI 8635-8Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione della
massa; convenzionale;

- UNI 8635-6. Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione




dell'ortometria e della rettilineita dei bordi.
Riferimenti legislativi:-UNI 8089; -UNI 8091;
-UNI 8178; -UNI 8627; -UNI 8635-2; -UNI
8635-3; -UNI 8635-4; -UNI 8635-5; -UNI 8635-6;
-UNI 8635-7; -UNI 8635-8.

Requisito: Controllo della regolarita geometrica

07.11.03.03

Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua
meteorica la penetrazione o il contatto con parti
o elementi di essa non predisposti.

Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda
i materiali costituenti I'elemento di tenuta, &
richiesto che: le membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla
pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza
manifestazioni di gocciolamenti o passaggi
d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del
tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento,
tegole bituminose e lastre di ardesia non devono
presentare nessun gocciolamento se mantenuti
per 24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua
d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione
al tipo di prodotto impiegato. Gli altri strati
complementari di tenuta devono presentare
specifici valori d'impermeabilita.

Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI FA 225;
-UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -UNI 8178;
-UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI
8625-1 FA 1-93; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI
8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5;
-UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI
EN 539-1.

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

07.11.03.04

Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni
e depressioni del vento tale da non
compromettere la stabilita e la funzionalita degli
strati che la costituiscono.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione
degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla
normativa vigente.

Riferimenti legislativi:

-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme
tecniche relative a "Criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996;
-Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori
Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni
relative a carichi, sovraccarichi e ai criteri
generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2;
-UNI 8627; -UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U. 117.

Requisito: Resistenza al vento

07.11.03.05

Requisiti:| materiali costituenti la copertura, a
contatto con l'acqua, dovranno mantenere
inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle




coperture continue o discontinue in seguito
all'azione dell'acqua meteorica, devono
osservare le specifiche di imbibizione rispetto al
tipo di prodotto secondo le norme vigenti.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664;
-UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI
8202/22; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9;
-UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI 8627;
-UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI
8629/5; -UNI 8635/9; -UNI 8754; -UNI 9307/1;
-UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI EN
176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1;
-UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2;
-UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.

Requisito: Resistenza all'acqua

07.11.03.06

Requisiti:La copertura deve conservare la
superficie interna a temperature vicine a quelle
dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano
pareti fredde e comunque fenomeni di
condensazione superficiale. In particolare
devono essere evitati i ponti termici.

Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti
prestazionali per le singole chiusure ai fini del
contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a
contenere il coefficiente volumico di dispersione
Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei
limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.
Riferimenti legislativi:

-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977
(Determinazione delle zone climatiche e dei
valori minimi e massimi dei relativi coefficienti
volumici globali di dispersione termica); -D.M.
30.7.1986 (Aggiornamento dei coefficienti di
dispersione termica degli edifici); -UNI 7357;
-UNI FA 83; -UNI FA 101; -UNI FA 264; -UNI
7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113;
-UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627;
-UNI 8804; -UNI 9252; -UNI 10350; -UNI 10351;
-UNI EN 12086; -ASTM C 236.

Requisito: Isolamento termico

07.11.03.07

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in
modo da evitare la formazione di condensazione
al suo interno.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione
di prove di laboratorio eseguite secondo le
norme vigenti:

- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture
edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima della
temperatura superficiale interna per evitare
umidita critica superficiale e valutazione del
rischio di condensazione interstiziale;

- UNI 10351. Materiali da costruzione.
Conduttivita termica e permeabilita al vapore;
-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia -
Determinazione delle proprieta di trasmissione
del vapore acqueo.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5.3. 990 n.46 (Norme per la sicurezza




degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per
I'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2;
-UNI 8202/23; -UNI 8627; -UNI 10350; -UNI
10351; -UNI EN 12086.

Requisito: Controllo della condensazione interstiziale

07.11.03.08

Requisiti:La copertura dovra essere realizzata in
modo da evitare la formazione di condensazione
sulla superficie degli elementi.

Livelli minimi:In tutte le superfici interne delle
coperture, con temperatura dell'aria interna di
valore Ti=20°C ed umidita relativa interna di
valore U.R. <= 70%) la temperatura superficiale
interna Tsi , in considerazione di una
temperatura esterna pari a quella di progetto,
dovra risultare con valore non inferiore ai 14°C.
Riferimenti legislativi:

-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza
degli impianti); -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per
I'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili);
-D.M. Sanita 5.7.1975 (Modificazioni alle
istruzioni ministeriali 20.6.1986 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali di abitazione); -C.M. LL.PP.
22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle
grandezze atte a rappresentare le proprieta
termiche, igrometriche, di ventilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -CER,
Quaderno del Segretariato n.2, 1983; -UNI 8089;
-UNI 8178; -UNI 8202/23; -UNI 8290-2; -UNI
8627; -UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.

Requisito: Controllo della condensazione superficiale

07.11.03.09

Requisiti:Lo strato di tenuta in tegole della
copertura deve garantire una resistenza
meccanica rispetto alle condizioni di carico
(carichi concentrati e distribuiti) di progetto in
modo da garantire la stabilita e la stabilita degli
strati costituenti. Inoltre vanno considerate le
caratteristiche e la densita dello strato di
supporto che dovranno essere adeguate alle
sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di
tenuta.

Livelli minimi:Comunque, in relazione alla
funzione strutturale, le caratteristiche delle
coperture devono corrispondere a quelle
prescritte dalle leggi e normative vigenti. In
particolare:

- UNI EN 538. Tegole di laterizio per coperture
discontinue. Prova di resistenza alla flessione;
- UNI 8635-13. Prove di prodotti per coperture
discontinue. Determinazione del carico di rottura
a flessione;

- UNI 8635-14. Prove dei prodotti per coperture
discontinue. Determinazione della resistenza
meccanica del dispositivo di ancoraggio.




Riferimenti legislativi:-UNI 8626; -UNI 8635-13;
-UNI 8635-14; -UNI 9029; -UNI 9308-1; -UNI
9460; -UNI EN 538; -UNI EN 1304.

Requisito: <<Nuovo Elemento>>

07.11.03.10

Requisiti:Lo strato di tenuta in tegole della
copertura non dovra subire disgregazioni e
variazioni dimensionali e di aspetto in
conseguenza della formazione di ghiaccio.
Livelli minimi:l prodotti per coperture
discontinue devono rispettare i parametri di
conformita delle norme:

- UNI 8635-11 Prove di prodotti per coperture
discontinue. Determinazione della gelivita con
cicli alterni;

- UNI 8635-12 Prove di prodotti per coperture
discontinue. Determinazione della gelivita con
porosimetro;

- UNI EN 539-2 Tegole di laterizio per coperture
discontinue - Determinazione delle caratteristiche
fisiche - Prova di resistenza al gelo.
Riferimenti legislativi:-UNI 3949; -UNI 8089;
-UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8626; -UNI 8627;
-UNI 8635/11; -UNI 8635/12; -UNI 8754; -UNI
9029; -UNI 9308-1; -UNI 9460; -UNI EN 202;
-UNI EN 539-2; -UNI EN 1304.

Requisito: Resistenza al gelo per strato di tenuta in tegole




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
08 Pavimentazioni interne

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

08.12 Rivestimenti ceramici

08.12.03.01 Requisiti:| rivestimenti a seguito della presenza
di organismi viventi (animali, vegetali,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
spessore.

Livelli minimi:l valori minimi di resistenza agli
attacchi biologici variano in funzione dei
materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio,
dell'esposizione a umidificazione e del tipo di
agente biologico.

Riferimenti legislativi:-UNI 7998; -UNI 7999;
-UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8662/1;
-UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNI 8795;
-UNI 8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 8976;
-UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA
214; -UNI EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212;
-UNI HD 1001.

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

08.12.03.02 Requisiti:Le pavimentazioni debbono avere gli
strati superficiali in vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature
superficiali e/o comunque esenti da caratteri che
possano rendere difficile la lettura formale.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione
delle varie esigenze di aspetto come: la
planarita; I'assenza di difetti superficiali;
I'omogeneita di colore; I'omogeneita di
brillantezza; 'omogeneita di insudiciamento,
ecc..

Riferimenti legislativi:-UNI 7823; -UNI 7998;
-UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8380;
-UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI
8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN 98; -ICITE
UEAtc - Direttive Comuni - Rivestimenti plastici
continui.

Requisito: Regolarita delle finiture

08.12.03.03 Requisiti:Le pavimentazioni non devono subire
dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Livelli minimi:l livelli minimi variano in funzione
dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Riferimenti legislativi:-UNI 7998; -UNI 7999;
-UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8403;
-UNI 8903; -UNI Progetto di norma
E09.10.648.0; -UNI EN 106; -UNI EN 122; -UNI
ISO 175; -1ISO 1431; -ICITE UEAtc - Direttive




comuni - Intonaci plastici; -ICITE
UEAtc - Direttive comuni - Rivestimenti di
pavimento sottili.

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

08.12.03.04

Requisiti:Le pavimentazioni devono contrastare
in modo efficace la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livelli minimi:l livelli variano in funzione delle
prove di laboratorio eseguite sui campioni:

- Piastrelle di ceramica - Determinazione della
resistenza a flessione e della forza di rottura (UNI
EN ISO 10545-4);

- Piastrelle di ceramica - Determinazione della
resistenza all'urto mediante misurazione del
coefficiente di restituzione (UNI EN I1SO
10545-5);

- Piastrelle di ceramica - Determinazione della
resistenza all'abrasione profonda per piastrelle
non smaltate (UNI EN ISO 10545-6);

- Piastrelle di ceramica - Determinazione della
resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle
smaltate (UNI EN ISO 10545-7).

Riferimenti legislativi:-UNI 7998; -UNI 7999;
-UNI 8380; -UNI 8381; -UNI EN ISO 10545-4;
-UNI EN ISO 10545-5; -UNI EN ISO 10545-6;
-UNI EN ISO 10545-7; -UNI EN ISO 10545-8;
-UNI EN ISO 10545-9.

Requisito: Resistenza meccanica




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
09 Impianto antincendio

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

09.13 Estintori a polvere

09.13.03.01 Requisiti:Gli estintori ed i relativi accessori
(sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile) in
rapporto al tipo di estinguente utilizzato devono
garantire una portata della carica in grado di
garantire i valori minimi di portata stabiliti per
legge.

Livelli minimi:Le cariche nominali che devono
assicurare gli estintori carrellati sono le seguenti:
- per estintori a schiuma una carica di
50-100-150 litri;

- per estintori a polvere chimica una carica di
30-50-100-150 Kg;

- per estintori ad anidride carbonica una carica di
18-27-54 Kg;

- per estintori ad idrocarburi alogenati una carica
di 30-50 Kg.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI
9492; -UNI 9994,

Requisito: Controllo della portata dei fluidi

09.13.03.02 Requisiti:Gli estintori indipendentemente
dall'agente estinguente utilizzato devono essere
in grado di evitare fughe degli agenti stessi.
Livelli minimi:Le prove per accertare il controllo
della tenuta degli estintori devono essere
eseguite a temperatura di 20 +/- 5 °C. Le
pressioni rilevate devono essere arrotondate al
pit prossimo intero o mezzo bar. Gli errori di
lettura tollerati sono:

- massimo + 1 bar in corrispondenza dell’estremo
della zona verde relativo alla pressione piu
bassa;

- +/- 6% in corrispondenza dell’estremo della
zona verde relativo alla pressione piu alta;

- il valore P (+ 20 °C) deve essere indicato sulla
scala ed il relativo errore massimo tollerato & +
0,5 bar.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI
9492; -UNI 9994,

Requisito: Controllo della tenuta

09.13.03.03 Requisiti:Gli estintori ed i relativi accessori
(sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile)
devono presentare caratteristiche di facilita di
uso, di funzionalita e di manovrabilita.

Livelli minimi:E' opportuno che sia assicurata la
qualita della progettazione, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme (norma
UNI EN 3-5) e come certificato dalle ditte
costruttrici di detti materiali e componenti.
Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI
9492; -UNI 9994,

Requisito: Comodita di uso e manovra




09.13.03.04

Requisiti:Gli estintori ed i relativi accessori
(sicura, valvola di sicurezza, tubo flessibile)
devono essere in grado di mantenere inalterate
nel tempo le proprie capacita di rendimento
assicurando un buon funzionamento.

Livelli minimi:E' opportuno che sia assicurata la
qualita della progettazione, della fabbricazione e
dell'installazione dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme (norma
UNI EN 3-5) e come certificato dalle ditte
costruttrici. Gli estintori devono soddisfare i
seguenti requisiti:

- la scarica deve iniziare entro 10 s dall'apertura
della valvola di intercettazione;

- la durata della scarica non deve essere minore
del valore specificato nel prospetto 1 della EN
3-1:1996;

- non piu del 15% della carica iniziale di polvere
BC o del 10% di quella degli altri agenti
estinguenti deve rimanere nell'estintore dopo
scarica ininterrotta, compreso tutto il gas
ausiliario.

Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI
9492; -UNI 9994,

Requisito: Efficienza

09.13.03.05 Requisiti:Gli estintori devono essere in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di
fenomeni di corrosione.
Livelli minimi:Un estintore campione completo
viene sottoposto per un periodo di 480 h alla
prova di nebbia salina seguendo le modalita
indicate dalla norma ISO 9227. Al termine della
prova i campioni devono essere lavati
accuratamente per asportarne i depositi di sale.
Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI
9492; -UNI 9994,
Requisito: Resistenza alla corrosione

09.13.03.06 Requisiti:Gli estintori devono essere in grado di

contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto I'azione di
determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:La prova (effettuata su 4 estintori
almeno) va eseguita con un martello cilindrico di
acciaio del peso di 4 kg e del diametro di 75 mm,
a facce piane, che deve essere fatto cadere da
un'altezza (minimo di 150 mm) pari a H = M/20
(metri) dove: M € la massa totale, espressa in
chilogrammi, dell'intero estintore in
funzionamento. L'estintore deve essere
appoggiato su una superficie rigida e piana e
deve essere caricato:

- verticalmente, nella sua posizione normale;

- orizzontalmente, con il dispositivo di chiusura
rivolto verso la superficie di appoggio.

In ciascuna delle suddette posizioni, il dispositivo
di chiusura deve essere direttamente caricato dal
martello lasciato cadere dall'altezza H e nel
punto di impatto stabilito dall’autorita incaricata




ad effettuare la prova.
Riferimenti legislativi:-UNI EN 3-1/2/3/4/5; -UNI
9492; -UNI 9994.

Requisito: Resistenza meccanica

09.14

Naspi

09.14.03.01

Requisiti:| naspi devono essere in grado di
garantire in ogni momento la portata e la
pressione richiesti dall'impianto ed assicurare
che siano rispettati i tempi previsti dalle
normative specifiche per gli interventi.

Livelli minimi:La prova per la determinazione
della portata dei naspi va eseguita seguendo le
modalita indicate dalla norma UNI EN 671-1:
avvolgere la tubazione piena d’'acqua sulla
bobina assicurandosi che la valvola di
intercettazione o nel caso la valvola automatica,
sia completamente aperta lasciando (1 +/- 0,1) m
di tubazione srotolata. Rilevare i rispettivi valori di
portata Q sia nella posizione a getto pieno che
nella posizione a getto frazionato alla pressione
di (0,6 +/- 0,025) MPa e confrontare detti valori
con le tolleranze indicate dal prospetto 1V della
norma UNI EN 671-1. Le gittate del naspo alla
pressione di 0,2 MPa non devono essere inferiori
a 10m, 6m, 3m rispettivamente per naspo a getto
pieno, a getto frazionato a velo diffuso e a getto
frazionato a forma di cono.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991, n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993
n.412: "Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9
gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1.

Requisito: Controllo della portata dei fluidi

09.14.03.02

Requisiti:l naspi devono essere idonei ad
impedire fughe dei fluidi di alimentazione, in
modo da assicurare la durata e la funzionalita nel
tempo.

Livelli minimi:La prova per la verifica della
resistenza alla tenuta va eseguita nel seguente
modo: aumentare la pressione in un intervallo di
tempo di circa 60 s fino al valore della pressione
di collaudo specificato nel prospetto 3.
Mantenerla per (305 +/- 5) s. Riabbassare la
pressione (in circa 10 s). Ripetere il ciclo altre
due volte. Esaminare che non ci siano perdite.
Verificare che per i diametri nominali della
tubazione (mm 19, 25, 33) i valori ottenuti con
quelli riportati in detta tabella (valori della
pressione di esercizio (espressi in MPa), della
pressione di collaudo e quella minima di rottura).
Riferimenti legislativi:




-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991, n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993
n.412: "Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9
gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1.

Requisito: Controllo della tenuta

09.14.03.03

Requisiti:l naspi ed i relativi accessori devono
essere in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad
operazioni di manovra o di utilizzo.

Livelli minimi:Per la verifica della resistenza agli
sforzi d'uso si esegue la seguente prova:
collocare una piastra di acciaio di 100 mm x 25
mm in posizione centrale tra i due dischi della
bobina e montare un martello cilindrico d’acciaio
del diametro di 125 mm e di massa (25 +/- 0,1)
kg su delle guide in modo che possa liberamente
cadere da una altezza di (300 +/- 5) mm per
urtare la piastra di acciaio a meta della luce tra i
due dischi. Esaminare la bobina e le giunzioni
della tubazione all’entrata e all’'uscita della
bobina per accertare eventuali danneggiamenti.
Eseguita la prova srotolare completamente la
tubazione ed applicare un carico statico di 75 kg
per mezzo di un dispositivo fissato alla tubazione
a 500 mm dall'uscita della bobina per un tempo
di 5 min. Esaminare la bobina e le giunzioni della
tubazione all’'entrata ed all’uscita della bobina per
accertare eventuali danneggiamenti.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991, n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993
n.412: "Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9
gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1.

Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

09.14.03.04

Requisiti:l naspi devono essere idonei ad
assicurare stabilita e resistenza all’azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne
durata e funzionalita nel tempo. Pertanto gli
elementi devono essere sottoposti a prove di
verifica quali rotazione, snodabilita dei naspi,
srotolamento e di frenatura dinamica.

Livelli minimi:Per eseguire la prova di
resistenza meccanica collocare il naspo
antincendio con la tubazione di lunghezza
massima su un sostegno fisso ad una altezza di




1,5 m sopra un pavimento di calcestruzzo ed a
temperatura ambiente (20 +/- 5) °C. Riempire
interamente d’acqua la bobina e sottoporla alla
pressione massima di esercizio indicata nel
prospetto 3 della norma UNI 671-1. Per la prova
di rotazione disporre il naspo con la tubazione
avvolta sulla bobina. Far ruotare la bobina per
3000 giri alla velocita di 30 giri/min. Per i naspi
antincendio automatici invertire il senso di
rotazione (orario-antiorario) ogni 25 giri. Per la
prova di snodabilita dei naspi far ruotare il naspo
1000 volte da 0° (posizione chiusa) all'angolo
massimo di snodabilita e comungue non oltre i
180°, alla velocita nominale di 1 rotazione ogni 4
s. Per la prova di srotolamento usare un
dinamometro per misurare le seguenti forze:

a) forza per iniziare la rotazione della bobina;

b) forza massima per iniziare la rotazione della
bobina tirando orizzontalmente attraverso la
guida di scorrimento;

c) forza massima per srotolare I'intera tubazione
su un pavimento di calcestruzzo.

Per la prova di frenatura dinamica srotolare di
circa 5 m la tubazione alla velocita di circa 1 m/s.
Fermarsi e verificare che la rotazione della
bobina si arresti nel limite di un giro.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991, n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 26 agosto 1993
n.412: "Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, I'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art.4, comma 4°, della Legge 9
gennaio 1991 n.10"; -UNI EN 671-1.

Requisito: Resistenza meccanica




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
10 Impianto antintrusione e controlli accessi

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

10.15 Rivelatori passivi all'infrarosso

10.15.03.01 Requisiti:Gli elementi dell'impianto antintrusione
devono essere idonei e posti in opera in modo da
resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere
nell'ambiente di impiego senza compromettere il
regolare funzionamento.

Livelli minimi:Alla fine della prova il campione
deve essere controllato al fine di evidenziare che
le tensioni in uscita siano entro le specifiche
dettate dalle norme.

Riferimenti legislativi:

-Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre
1977 n.791; -CEI 12-13; -CEI 79-2 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per le
apparecchiature; -CEIl 79-3 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per gli
impianti antieffrazione e antintrusione; -CEl 79-4
Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per il controllo
degli accessi; -CEI 64-8 Impianti elettrici
utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente
continua; -CEl 64-9 Impianti elettrici utilizzatori
negli edifici a destinazione residenziale e
similare; -CEI 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di
spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64-2
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti di
terra negli edifici civili - Raccomandazioni per
I'esecuzione.

Requisito: Resistenza alla vibrazione

10.15.03.02 Requisiti:Gli elementi dell'impianto antintrusione
devono essere realizzati con materiali in grado di
resistere al passaggio di cariche elettriche senza
causare malfunzionamenti.

Livelli minimi:l livelli minimi di protezione
elettrica dipendono dalle ditte produlttrici e
devono rispondere alle prescrizioni delle norme
CEL

Riferimenti legislativi:

-Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre
1977 n.791; -CEI 12-13; -CEI 79-2 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione; Norme particolari per le
apparecchiature; -CEIl 79-3 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per gli
impianti antieffrazione e antintrusione; -CEl 79-4
Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per il controllo
degli accessi; -CEI 64-8 Impianti elettrici
utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente
continua; -CEI 64-9 Impianti elettrici utilizzatori
negli edifici a destinazione residenziale e




similare; -CEI 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di
spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64-2
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti di
terra negli edifici civili - Raccomandazioni per
I'esecuzione.

Requisito: Isolamento elettrico

10.15.03.03

Requisiti:l rivelatori passivi all'infrarosso devono
essere in grado di resistere a sbalzi della
temperatura ambiente senza compromettere il
loro funzionamento.

Livelli minimi:La temperatura di funzionamento,
con eventuali tolleranze, viene indicata dal
produttore.

Riferimenti legislativi:-CEl 12-13; -CE| 79-2
Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per le
apparecchiature; -CEIl 79-3 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per gli
impianti antieffrazione e antintrusione; -CEl 79-4
Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per il controllo
degli accessi; -CEI 64-8 Impianti elettrici
utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente
continua; -CEI 64-9 Impianti elettrici utilizzatori
negli edifici a destinazione residenziale e
similare; -CEI 64-10 Impianti elettrici nei luoghi di
spettacolo o di intrattenimento; -CEI 64-2
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti di
terra negli edifici civili - Raccomandazioni per
I'esecuzione; -CEI 64-50; -UNI 9620 Guida per
I'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici
utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Requisito: Resistenza a shalzi di temperatura

10.15.03.04

Requisiti:l rivelatori passivi all'infrarosso devono
essere realizzati con materiali tali che per
determinati valori della luce non si inneschino i
meccanismi di allarme.

Livelli minimi:Per evitare falsi allarmi
generalmente i rivelatori all'infrarosso sono dotati
di un circuito di integrazione.

Riferimenti legislativi:-CEl 12-13; -CEI 79-2
Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per le
apparecchiature; -CEIl 79-3 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per gli
impianti antieffrazione e antintrusione; -CEl 79-4
Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per il controllo
degli accessi; -CEI 64-8 Impianti elettrici
utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000V in corrente alternata a 1500V in corrente
continua.

Requisito: Sensibilita alla luce




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
11 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

11.16 Apparecchi sanitari e rubinetteria

11.16.03.01 Requisiti:Gli elementi dell'impianto idrico
sanitario devono essere realizzati nel rispetto
della regola d'arte e devono presentare finiture
superficiali integre.

Livelli minimi:Tutte le superfici devono avere
caratteristiche di uniformita e continuita di
rivestimento e non devono presentare tracce di
riprese o aggiunte di materiale visibili.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. n.236 del 24
maggio 1988: "Attuazione della direttiva
80/778/Cee concernente la qualita delle acque
destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15
della Legge 16 aprile 1987 n.183"; -UNI 4542;
-UNI 4543; -UNI 7137; -UNI 7138; -UNI 7139;
-UNI 7271; -UNI 8064; -UNI 8065; -UNI 8192;
-UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195; -UNI 8196;
-UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950; -UNI 8951;
-UNI 9054; -UNI 9182; -UNI 9893; -UNI 10304;
-UNI 10305; -UNI 10306; -UNI 10307; -UNI
10436; -UNI 10874; -UNI EN 26; -UNI EN 305;
-UNI ENV 247.

Requisito: Regolarita delle finiture

11.16.03.02 Requisiti:Gli elementi dell'impianto idrico
sanitario devono essere idonei ad impedire fughe
dei fluidi in circolazione per garantire la
funzionalita dell'impianto.

Livelli minimi:La capacita di tenuta viene
verificata mediante la prova indicata dalla norma
UNI di settore. Al termine della prova si deve
verificare la assenza di difetti o segni di
cedimento.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti";

Requisito: controllo della tenuta

11.16.03.03 Requisiti:Gli apparecchi sanitari dell'impianto
idrico sanitario devono essere in grado di
garantire valori minimi di portata dei fluidi.

Livelli minimi:ll dimensionamento delle reti di
distribuzione dell'acqua fredda e calda puo




essere verificato mediante I'individuazione della
portata massima contemporanea utilizzando il
metodo delle unita di carico (UC). Pertanto
bisogna accertare che facendo funzionare
contemporaneamente tutte le bocche di
erogazione dell’acqua fredda previste in fase di
calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la
portata di ogni bocca rimanga invariata e pari a
guella di progetto (con una tolleranza del 10%).

Riferimenti legislativi:-UNI 4542; -UNI 4543,;
-UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195;
-UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950;
-UNI 8951;

Requisito: controllo della portata dei fluidi

11.16.03.04

Requisiti:Gli apparecchi sanitari devono
presentare caratteristiche di facilita di uso, di
funzionalita e di manovrabilita.

Livelli minimi:l vasi igienici ed i bidet devono
essere fissati al pavimento in modo tale da
essere facilmente rimossi senza demolire l'intero
apparato sanitario; inoltre dovranno essere
posizionati a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a
15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet o dal vaso
e dovranno avere uno spazio frontale libero da
ostacoli di almeno 55 cm. | lavabi saranno
posizionati a 5 cm dalla vasca, a 10 cm dal vaso
e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno
avere uno spazio frontale libero da ostacoli di
almeno 55 cm; nel caso che il lavabo debba
essere utilizzato da persone con ridotte capacita
motorie il lavabo sara posizionato con il bordo
superiore a non piu di 80 cm dal pavimento e con
uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno
80 cm.

Riferimenti legislativi:-UNI 4542; -UNI 4543,;
-UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195;
-UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950;
-UNI 8951; -UNI 9054; -UNI 9182; -UNI EN 246;
-UNI EN 248; -UNI EN 274; -UNI EN 1112; -UNI
EN 1113; -UNI EN 200; -UNI EN 329; -UNI EN
411; -UNI EN 816; -UNI EN 817.

Requisito: Comodita di uso e manovra

11.16.03.05

Requisiti:Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria
devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture in
seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.

Livelli minimi:In particolare tutte le parti in
ottone o bronzo dei terminali di erogazione
sottoposti a manovre e/o sforzi meccanici in
genere devono essere protetti mediante
processo galvanico di cromatura o procedimenti
equivalenti (laccatura, zincatura, bagno
galvanico ecc.) per eliminare l'incrudimento e
migliorare le relative caratteristiche meccaniche,
seguendo le prescrizioni riportate nelle specifiche




norme UNI di riferimento. | rubinetti di
erogazione, i miscelatori termostatici ed i
terminali di erogazione in genere dotati di parti
mobili utilizzate dagli utenti per usufruire dei
relativi servizi igienici possono essere sottoposti
a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo le
modalita indicate dalle norme controllando al
termine di tali prove il mantenimento dei livelli
prestazionali richiesti dalla normativa. La
pressione esercitata per azionare i rubinetti di
erogazione, i miscelatori e le valvole non deve
superare i 10 Nm.

Riferimenti legislativi:-UNI 4542; -UNI 4543,;
-UNI 8192; -UNI 8193; -UNI 8194; -UNI 8195;
-UNI 8196; -UNI 8349; -UNI 8949; -UNI 8950;
-UNI 8951; -UNI 9054; -UNI 9182; -UNI EN 200;
-UNI EN 246; -UNI EN 248; -UNI EN 274; -UNI
EN 329; -UNI EN 411; -UNI EN 816; -UNI EN
817; -UNI EN 1112; -UNI EN 1113.

Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
12 Impianto di illuminazione

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

12.17 Lampade ad incandescenza

12.17.03.01 Requisiti:| componenti degli impianti di
illuminazione devono essere montati in modo da
controllare il flusso luminoso emesso al fine di
evitare che i fasci luminosi possano colpire
direttamente gli apparati visivi delle persone.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 34-21; -CEIl 34-22; -CEl
64-7.

Requisito: Controllo del flusso luminoso

12.17.03.02 Requisiti:| componenti degli impianti di
illuminazione capaci di condurre elettricita
devono essere in grado di evitare la formazione
di acqua di condensa per evitare alle persone
gualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla norma
CEIl 64-8.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:
-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre




1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 34-21; -CEIl 34-22; -CEl
64-7.

Requisito: Controllo della condensazione interstiziale

12.17.03.03

Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di
folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di
illuminazione devono essere dotati di
collegamenti equipotenziali con I'impianto di terra
dell’edificio.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto e nell’ambito della
dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della legge 5.3.1990
n.46.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezza
degli impianti"; -CEl 34-21; -CEIl 34-22; -CEl
64-7.

Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche

12.17.03.04

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di
illuminazione devono essere facilmente
accessibili per consentire un facile utilizzo sia nel
normale funzionamento sia in caso di guasti.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21; -CEIl 34-22;
-CEl 64-7.

Requisito: Accessibilita

12.17.03.05

Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono
essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di
funzionalita e di manovrabilita.

Livelli minimi:In particolare I'altezza di
installazione dal piano di calpestio dei
componenti deve essere compresa fra 0.40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cui
azionamento avviene mediante comando a
distanza (ad. es. telecomando a raggi infrarossi).

Riferimenti legislativi:
-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre




1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21; -CEIl 34-22;
-CEI 64-7.

Requisito: Comodita di uso e manovra

12.17.03.06

Requisiti:l componenti che sviluppano un flusso
luminoso devono garantire una efficienza
luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21; -El 34-22;
-CEIl 64-7.

Requisito: Efficienza luminosa

12.17.03.07

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di
illuminazione devono essere facilmente
identificabili per consentire un facile utilizzo.
Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le
azioni da compiere in caso di emergenza su
persone colpite da folgorazione.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21; -CEIl 34-22;
-CEl 64-7.

Requisito: Identificabilita

12.17.03.08

Requisiti:| componenti degli impianti di
illuminazione devono essere in grado di evitare il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone
gualsiasi pericolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla
normativa.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21; -CEIl 34-22;
-CEl 64-7.




Requisito: Impermeabilita ai liquidi

12.17.03.09

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di
illuminazione devono essere in grado di resistere
al passaggio di cariche elettriche senza perdere
le proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di

Requisito: Isolamento elettrico

12.17.03.10

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di
illuminazione devono essere in grado di
consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni
in modo agevole ed in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21; -CEIl 34-22;
-CEl 64-7.

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

12.17.03.11

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto di
illuminazione devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21; -CEIl 34-22;
-CEl 64-7.

Requisito: Montabilita / Smontabilita

12.17.03.12

Requisiti:| componenti degli impianti di
illuminazione devono essere in grado di
consentire adeguamenti funzionali da parte di
operatori specializzati.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:




-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21; -CEIl 34-22;
-CEIl 64-7.

Requisito: Regolabilita

12.17.03.13 Requisiti:Gli impianti di illuminazione devono
essere realizzati con materiali in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto I'azione di
determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21; -CEIl 34-22;
-CEl 64-7.

Requisito: Resistenza meccanica

12.17.03.14 Requisiti:L'impianto di illuminazione deve
essere realizzato con materiali in grado di
mantenere inalterate nel tempo le proprie

caratteristiche chimico-fisiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:

-Legge 5 marzo 1990, n.46: "Norme per la
sicurezza degli impianti"; -D.P.R. 6 dicembre
1991 n.447: "Regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di
sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21; -CEIl 34-22;
-CEl 64-7.

Requisito: Stabilita chimico reattiva

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
13 Impianto elettrico

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

13.18 Canalizzazioni in PVC

13.18.03.01 Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto
elettrico devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990




n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEl S.423.

Requisito: Isolamento elettrico

13.18.03.02

Requisiti:Gli impianti elettrici devono essere
realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto I'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEl S.423.

Requisito: Resistenza meccanica

13.18.03.03

Requisiti:| componenti degli impianti elettrici
devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto
secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti®;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21;
-CEIl 34-22; -CEI 64-7.

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

13.18.03.04

Requisiti:Le canalizzazioni degli impianti elettrici
suscettibili di essere sottoposti all'azione del
fuoco devono essere classificati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente; la resistenza al
fuoco deve essere documentata da “marchio di
conformita” o “dichiarazione di conformita”.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEIl 23-14;
-UNEL 37117; -UNEL 37118.

Requisito: Resistenza al fuoco

13.18.03.05

Requisiti:Le canalizzazioni degli impianti elettrici
devono essere realizzate con materiali in grado




di mantenere inalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti®;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEIl 23-14;
-UNEL 37117; -UNEL 37118.

Requisito: Stabilita chimico reattiva

13.19

Prese e spine

13.19.03.01

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto
elettrico devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEIl 64-8; -CEI S.423.

Requisito: Isolamento elettrico

13.19.03.02

Requisiti:Gli impianti elettrici devono essere
realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto I'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEl S.423.

Requisito: Resistenza meccanica

13.19.03.03

Requisiti:| componenti degli impianti elettrici
devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto
secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in




materia di sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21;
-CEl 34-22; -CEI 64-7.

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

13.19.03.04

Requisiti:| componenti degli impianti elettrici
capaci di condurre elettricita devono essere in
grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazioni per contatto diretto
secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEIl 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-2; -CEI 64-7;
-CEl 64-8; -CEI S.423.

Requisito: Controllo della condensazione interstiziale

13.19.03.05

Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di
folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici
devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edificio.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto e nell’ambito della
dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990
n.46.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423.

Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche

13.19.03.06

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto
elettrico devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a
persone o cose.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEl S.423.

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento




13.19.03.07

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto
elettrico devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEIl 64-8; -CEl S.423.

Requisito: Montabilita / Smontabilita

13.20

Quadri e cabine elettriche

13.20.03.01

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto
elettrico devono essere in grado di resistere al
passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti®;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423.

Requisito: Isolamento elettrico

13.20.03.02

Requisiti:Gli impianti elettrici devono essere
realizzati con materiali in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
sotto I'azione di determinate sollecitazioni.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEl S.423.

Requisito: Resistenza meccanica

13.20.03.03

Requisiti:| componenti degli impianti elettrici
devono essere in grado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto
secondo quanto prescritto dalla normativa.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.




Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEIl 34-21;
-CEIl 34-22; -CEI 64-7.

Requisito: Impermeabilita ai liquidi

13.20.03.04

Requisiti:| componenti degli impianti elettrici
capaci di condurre elettricita devono essere in
grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazioni per contatto diretto
secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEIl 34-21; -CEI 34-22; -CEI 64-2; -CEI 64-7;
-CEl 64-8; -CEI S.423.

Requisito: Controllo della condensazione interstiziale

13.20.03.05

Requisiti:Per evitare qualsiasi pericolo di
folgorazione alle persone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici
devono essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edificio.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto e nell’ambito della
dichiarazione di conformita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990
n.46.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEl S.423.

Requisito: Controllo delle dispersioni elettriche

13.20.03.06

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto
elettrico devono essere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a
persone o cose.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990




n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEIl 64-8; -CEl S.423.

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

13.20.03.07

Requisiti:Gli elementi costituenti I'impianto
elettrico devono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.

Livelli minimi:Devono essere rispettati i livelli
previsti in sede di progetto.

Riferimenti legislativi:-Legge 5 marzo 1990
n.46: "Norme per la sicurezza degli impianti”;
-D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di
attuazione della Legge 5 marzo 1990 n.46, in
materia di sicurezza degli impianti"; -CEI 11-8;
-CEl 64-2; -CEI 64-8; -CEI S.423.

Requisito: Montabilita / Smontabilita




PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: RENDE
Provincia di: COSENZA

CONTROLLI

Oggetto: Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo

Committente: Direzione Regionale per i Beni culturali e
Paesaggistici della Calabria




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
01 Strutture in elevazione

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
01.01 Strutture orizzontali o inclinate
01.01.04.01 Controllare I'integrita delle strutture rilevando la 12 Mesi

presenza di eventuali anomalie. Controllare lo
stato del calcestruzzo (degrado ed eventuali
processi di carbonatazione).

Controllo: Controllo struttura

01.02 Strutture verticali

01.02.04.01 Controllare I'integrita delle strutture rilevando la 12 Mesi
presenza di eventuali anomalie. Controllare lo
stato del calcestruzzo (degrado ed eventuali
processi di carbonatazione).

Controllo: Controllo struttura

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
02 Pareti esterne

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
02_03 Murature in mattoni
02.03.04.01 Controllo della facciata e dello stato dei corsi di 3 Anni

malta. controllo di eventuali anomalie.

Controllo: Controllo facciata

02.03.04.02

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
03 Rivestimenti esterni

Codice Descrizione Tipologia Frequenza

0304 Intonaco

03.04.04.01 Controllo dello stato di conservazione delle 12 Mesi
finiture e verifica del grado di usura delle parti in
vista. Controllare l'uniformita dell'aspetto
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (bolle, screpolature, depositi,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti
di esecuzione.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

03.04.04.02 Controllare la funzionalita dell'intonaco attraverso Occorrenza
l'uso di strumenti il cui impiego & da definire in
relazione all'oggetto specifico del controllo e dal
tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su
campioni, analisi stratigrafiche, sistemi di
rilevamento umidita, carotaggi per controllo
aderenza, prove sclerometriche per la
valutazione delle caratteristiche di omogeneita,
monitoraggi per verificare la presenza di sali,
indagini endoscopiche, ecc.).




Controllo: Controllo funzionalita

03.05 Rivestimenti lapidei

03.05.04.01 Controllare la funzionalita del rivestimento 12 Mesi
lapideo e l'integrita delle superfici e dei giunti e
controllare la presenza di eventuali anomalie
Controllo: Controllo generale

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
04 Infissi esterni
Codice Descrizione Tipologia Frequenza
04.06 Serramenti in legno

04.06.04.01 Controllo dello stato di deterioramento del legno 6 Mesi
relativo a controtelai, telai e sportelli e ricerca
delle cause possibili quali presenza di umidita,
attacco biologico, presenza di insetti.
Controllo: Controllo deterioramento legno

04.06.04.02 Controllo funzionalita degli organi di manovra e 12 Mesi
delle parti in vista.
Controllo: Controllo frangisole

04.06.04.03 Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo 12 Mesi
dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto
inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni.
Controllo dell'elasticita delle guarnizioni.
Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta

04.06.04.04 Controllo della loro funzionalita. 12 Mesi
Controllo: Controllo guide di scorrimento

04.06.04.05 Controllo delle finiture e dello strato di protezione 12 Mesi
superficiale, controllo dei giochi e planarita delle
parti.
Controllo: Controllo infissi

04.06.04.06 Controllo del corretto funzionamento. 12 Mesi
Controllo: Controllo maniglia

04.06.04.07 Controllo dell'efficacia delle cerniere e della 12 Mesi
perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso.
Controllo degli organi di serraggio con finestra
aperta e controllo dei movimenti delle aste di
chiusure.
Controllo: Controllo organi di movimentazione

04.06.04.08 Controllo dello stato di conservazione e di 6 Anni

deterioramento del legno e ricerca delle cause




possibili quali presenza di umidita, attacco
biologico, presenza di insetti e comunque del
grado di usura delle parti in vista. Controllo delle
cerniere e dei fissaggi alla parete.

Controllo: Controllo persiane

04.06.04.09 Controllo funzionalita degli organi di manovra e 12 Mesi
delle parti in vista. Controllo degli strati protettivi
superficiali.
Controllo: Controllo persiane avvolgibili di legno

04.06.04.10 Controllo funzionalita degli organi di manovra e 12 Mesi
delle parti in vista.
Controllo: Controllo persiane awvolgibili in plastica

04.06.04.11 Controllo della loro funzionalita. 12 Mesi
Controllo: Controllo serrature

04.06.04.12 Controllo delle asole di drenaggio e del sistema 12 Mesi
di drenaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio al vano ed al
controtelaio al muro e dei blocchetti di
regolazione.
Controllo: Controllo telai fissi

04.06.04.13 Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavallotti 12 Mesi
di unione dei profilati dell'anta.
Controllo: Controllo telai mobili

04.06.04.14 Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature 6 Mesi
vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi 0
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).
Controllo: Controllo vetri

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
05 Rivestimenti interni
Codice Descrizione Tipologia Frequenza
0507 Intonaco
05.07.04.01 Controllare periodicamente l'integrita delle 12 Mesi

superfici attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare eventuali, macchie, depositi, bolle,
rigonfiamenti, ecc. e/o difetti di esecuzione.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
06 Infissi interni

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
06.08 Porte
06.08.04.01 Controllo della loro funzionalita. 12 Mesi

Controllo: Controllo delle serrature

06.08.04.02 Controllo della loro funzionalita e dell'assenza di 6 Mesi
depositi nei binari di scorrimento (per porte
scorrevoli).

Controllo: Controllo guide di scorrimento

06.08.04.03 Controllo del corretto funzionamento. 6 Mesi

Controllo: Controllo maniglia

06.08.04.04 Controllo delle parti in vista, delle finiture e dello 12 Mesi
strato di protezione superficiale (qualora il tipo di
rivestimento lo preveda). Controllo dei fissaggi
del telaio al controtelaio.

Controllo: Controllo parti in vista

06.08.04.05 Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature 6 Mesi
vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi 0
sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Controllo: Controllo vetri

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
07 Coperture inclinate

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
07.09 Strato di barriera al vapore
07.09.04.01 Controllare le condizioni della superficie del 12 Mesi

manto ponendo particolare attenzione alla
presenza di eventuali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta.

Controllo: Controllo dello stato

07.10 Strato di isolamento termico

07.10.04.01 Controllare le condizioni della superficie del 12 Mesi
manto ponendo particolare attenzione alla
presenza di eventuali ristagni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta.

Controllo: Controllo dello stato

07.10.04.02

Controllo: <<Nuovo Elemento>>

07.11 Strato di tenuta in tegole

07.11.04.01 Controllo dello stato generale della superficie. 12 Mesi




Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in
particolare la presenza di vegetazione, depositi
superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo
della regolare disposizione degli elementi dopo il
verificarsi di fenomeni meteorologici
particolarmente intensi. Controllare la presenza
di false pendenze e conseguenti accumuli
d'acqua.

Controllo: Controllo manto di copertura

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
08 Pavimentazioni interne

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
08.12 Rivestimenti ceramici
08.12.04.01 Controllo dello stato di conservazione delle 12 Mesi

finiture e verifica del grado di usura, di erosione e
di brillantezza delle parti in vista ed in particolare
dei giunti. Controllare l'uniformita dell'aspetto
cromatico delle superfici e verifica della planarita
generale. Riscontro di eventuali anomalie
(depositi, macchie, graffiti, abrasioni,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
09 Impianto antincendio

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
09.13 Estintori a polvere
09.13.04.01 Verificare che l'indicatore di pressione sia 1 Mesi

all'interno del campo verde.

Controllo: Controllo carica

09.13.04.02 Controllo dello stato generale e della corretta 1 Mesi
collocazione degli estintori. Verificare inoltre che
non vi siano ostacoli che ne impediscano il
corretto funzionamento.

Controllo: Controllo generale

09.13.04.03 Controllare che i dispositivi di sicurezza siano 6 Mesi
funzionanti.

Controllo: Controllo tenuta valvole

09.14 Naspi

09.14.04.01 Verificare la pressione di uscita dei naspi. 12 Mesi

Controllo: Controllo della pressione di esercizio

09.14.04.02 Controllo dello stato generale dei naspi, 6 Mesi
dellintegrita delle connessioni ai rubinetti
(verificare che non ci siano perdite) e che le
tubazioni si svolgano in modo semplice senza




creare difficolta per I'utilizzo dei naspi.

Controllo: Controllo generale naspi

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
10 Impianto antintrusione e controlli accessi

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
10.15 Rivelatori passivi all'infrarosso
10.15.04.01 Verificare che il led luminoso indicatore di 6 Mesi
funzionamento sia efficiente. Verificare che
I'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa
siano funzionanti.
Controllo: Controllo generale
Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
11 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice Descrizione Tipologia Frequenza
11.16 Apparecchi sanitari e rubinetteria
11.16.04.01 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei 1 Mesi
sanitari e delle cassette a muro con eventuale
sigillatura con silicone.
Controllo: Verifica ancoraggio
11.16.04.02 Verifica della funzionalita di tutti gli scarichi ed 1 Mesi
eventuale sistemazione dei dispositivi non
perfettamente funzionanti con sostituzione delle
parti non riparabili.
Controllo: Verifica degli scarichi dei vasi
11.16.04.03 Verifica della tenuta ed eventuale sostituzione Occorrenza
dei flessibili di alimentazione.
Controllo: Verifica dei flessibili
11.16.04.04 Verifica della tenuta di tutti gli scarichi 1 Mesi
effettuando delle sigillature o sostituendo le
guarnizioni.
Controllo: Verifica di tenuta degli scarichi
11.16.04.05 1 Mesi

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventuale
sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e
della stessa qualita.

Controllo: Verifica sedile coprivaso




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
12 Impianto di illuminazione

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
12.17 Lampade ad incandescenza
12.17.04.01 Controllo dello stato generale e dell'integrita delle 1 Mesi
lampadine

Controllo: Controllo generale

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
13 Impianto elettrico

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
13.18 Canalizzazioni in PVC
13.18.04.01 Controllo dello stato generale e dell'integrita dei 6 Mesi

contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e
delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la
presenza delle targhette nelle morsetterie.

Controllo: Controllo generale

13.19 Prese e spine

13.19.04.01 Verificare la corretta pressione di serraggio delle 1 Mesi
viti e delle placchette, e dei coperchi delle
cassette. Verificare che ci sia un buon livello di
isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare € IP54) onde evitare
corto circuiti.

Controllo: Controllo generale

13.20 Quadri e cabine elettriche

13.20.04.01 Verificare la corretta pressione di serraggio delle
viti e delle placchette, e dei coperchi delle
cassette. Verificare che ci sia un buon livello di
isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare € IP54) onde evitare
corto circuiti.

Controllo: Controllo generale




PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: RENDE
Provincia di: COSENZA

INTERVENTI

Oggetto: Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo

Committente: Direzione Regionale per i Beni culturali e
Paesaggistici della Calabria




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
01 Strutture in elevazione

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
01.01 Strutture orizzontali o inclinate
01.01.05.01 Gli interventi di riparazione delle strutture variano Occorrenza

a secondo del tipo di anomalia rilevata e vanno
eseguiti dopo un'accurata diagnosi delle cause
del difetto accertato eseguita da tecnici
specializzati.

Intervento: Interventi sulle strutture

01.02 Strutture verticali

01.02.05.01 Gli interventi di riparazione delle strutture variano Occorrenza
a secondo del tipo di anomalia rilevata e vanno
eseguiti dopo un'accurata diagnosi delle cause
del difetto accertato eseguita da tecnici
specializzati.

Intervento: Interventi sulle strutture

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
02 Pareti esterne

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
02.03 Murature in mattoni
02.03.05.01 Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei 15 Anni
allimpiego e listellatura degli stessi se
necessario

Intervento: Reintegro

02.03.05.02 Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli Occorrenza
elementi.

Intervento: Pulizia

02.03.05.03 Sostituzione dei mattoni rotti, mancanti o 40 Anni
comunque rovinati con elementi analoghi.

Intervento: Sostituzione

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
03 Rivestimenti esterni

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
0304 Intonaco
03.04.05.01 Pulizia della patina superficiale degradata Occorrenza

dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con
soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni
di macchie, graffiti o depositi superficiali
mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua
a pressione e/o con soluzioni chimiche
appropriate.

Intervento: Pulizia delle superfici

03.04.05.02 Sostituzione delle parti pitl soggette ad usura o Occorrenza
altre forme di degrado mediante I'asportazione
delle aree piu degradate, pulizia delle parti
sottostanti mediante spazzolatura e preparazione
della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa
dell'area con materiali adeguati e/o comunque




simili all'intonaco originario ponendo particolare
attenzione a non alterare I'aspetto visivo
cromatico delle superfici.

Intervento: Sostituzione delle parti piu soggette ad usura

03.05

Rivestimenti lapidei

03.05.05.01

Pulizia della patina superficiale degradata del
rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua
ed impacchi con soluzioni adatte al tipo di
rivestimento.

5 Anni

Intervento: Pulizia delle superfici

03.05.05.02

Rimozione e sostituzione degli elementi usurati o
rotti. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

03.05.05.03

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata
pulizia delle superfici.

5 Anni

Intervento: Ripristino strati protettivi

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo

04 Infissi esterni

Codice

Descrizione

Tipologia

Frequenza

04.06

Serramenti in legno

04.06.05.01

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e
cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

1 Anni

Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere

04.06.05.02

Pulizia dei residui organici che possono
compromettere la funzionalita delle guide di
scorrimento.

6 Mesi

Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento

04.06.05.03

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi
superficiali con detergenti idonei.

Occorrenza

Intervento: Pulizia frangisole

04.06.05.04

Pulizia dei residui e depositi che ne possono
pregiudicare il buon funzionamento con
detergenti non aggressivi.

12 Mesi

Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta

04.06.05.05

Pulizia degli organi di movimentazione tramite
detergenti comuni.

Occorrenza

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

04.06.05.06

Pulizia dei residui organici che possono
provocare I'otturazione delle asole, dei canali di
drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio
fisso con detergenti non aggressivi.

6 Mesi

Intervento: Pulizia telai fissi

04.06.05.07

Pulizia dei telai mobili con detergenti non
aggressivi.

12 Mesi




Intervento: Pulizia telai mobili

04.06.05.08 Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi. Occorrenza
Intervento: Pulizia telai persiane

04.06.05.09 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi Occorrenza
superficiali con detergenti idonei.
Intervento: Pulizia vetri

04.06.05.10 Registrazione e lubrificazione della maniglia, 6 Mesi
delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.
Intervento: Registrazione maniglia

04.06.05.11 Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni 3 Anni
di tenuta.
Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta.

04.06.05.12 Regolazione delle cerniere e della perfetta 3 Anni
chiusura dell'anta col telaio fisso.
Riposizionamento tramite scorrimento nelle
apposite sedi delle cerniere.
Intervento: Regolazione organi di movimentazione

04.06.05.13 Regolazione di ortogonalita del telaio fisso 3 Anni
tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e
relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalita
sara effettuata mediante I'impiego di livella torica.
Intervento: Regolazione telai fissi

04.06.05.14 Ripristino fissaggi dei telai al vano e al 3 Anni
controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio
dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite
cacciavite.
Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi

04.06.05.15 Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio 12 Mesi
dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.
Intervento: Ripristino ortogonalita telai mobili

04.06.05.16 Ripristino della protezione di verniciatura previa 2 Anni
asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco
per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello,
dello strato protettivo con I'impiego di prodotti
idonei al tipo di legno.
Intervento: Ripristino protezione verniciatura infissi

04.06.05.17 2 Anni

Ripristino della protezione di verniciatura previa
asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco
per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello,
dello strato protettivo con I'impiego di prodotti
idonei al tipo di legno.




Intervento: Ripristino protezione verniciatura persiane

04.06.05.18

Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei
meccanismi di funzionamento quali rulli
avvolgitori e lubrificazione degli snodi.

Occorrenza

Intervento: Sostituzione cinghie awolgibili

04.06.05.19

Sostituzione dei frangisole impacchettabili con
elementi analoghi.

Occorrenza

Intervento: Sostituzione frangisole

04.06.05.20

Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e
rinnovo della protezione del controtelaio o sua
sostituzione, posa del nuovo serramento
mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di
regolazione e sigillature specifiche al tipo di
infisso.

30 Anni

Intervento: Sostituzione infisso

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo

05 Rivestimenti interni

Codice

Descrizione

Tipologia

Frequenza

05.07

Intonaco

05.07.05.01

Pulizia della patina superficiale degradata
dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con
soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni
di macchie, graffiti o depositi superficiali
mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua
a pressione e/o con soluzioni chimiche
appropriate.

Occorrenza

Intervento: Pulizia delle superfici

05.07.05.02

Sostituzione delle parti pitl soggette ad usura o
altre forme di degrado mediante I'asportazione
delle aree piu degradate, pulizia delle parti
sottostanti mediante spazzolatura e preparazione
della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa
dell'area con materiali adeguati e/o comunque
simili all'intonaco originario ponendo particolare
attenzione a non alterare I'aspetto visivo
cromatico delle superfici.

Occorrenza

Intervento: Sostituzione delle parti piu soggette ad usura




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
06 Infissi interni

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
0608 Porte
06.08.05.01 Pulizia delle ante con prodotti detergenti non Occorrenza

aggressivi idonei al tipo di materiale.

Intervento: Pulizia ante

06.08.05.02 Pulizia dei residui organici che possono 6 Mesi
compromettere la funzionalita delle guide di
scorrimento.

Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento

06.08.05.03 Pulizia degli organi di movimentazone tramite Occorrenza
detergenti comuni.

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

06.08.05.04 Pulizia del telaio con prodotti detergenti non 6 Mesi
aggressivi idonei al tipo di materiale.

Intervento: Pulizia telai

06.08.05.05 Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi Occorrenza
superficiali con detergenti idonei.

Intervento: Pulizia vetri

06.08.05.06 Registrazione e lubrificazione della maniglia, 6 Mesi
delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

Intervento: Registrazione maniglia

06.08.05.07 Regolazione del fissaggio dei controtelai alle 6 Mesi
pareti.

Intervento: Regolazione controtelai

06.08.05.08 Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e 6 Mesi
cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere

06.08.05.09 Ripristino della protezione di verniciatura previa 2 Anni
asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco
per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello,
dello strato protettivo con I'impiego di prodotti
idonei al tipo di legno.

Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

06.08.05.10 Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai. 12 Mesi

Intervento: Regolazione telai




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
07 Coperture inclinate

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
07.09 Strato di barriera al vapore
07.09.05.01 Sostituzione della barriera al vapore. Mesi

Intervento: Sostituzione barriera al vapore

07.10 Strato di isolamento termico

07.10.05.01 Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante 20 Anni
sostituzione localizzata o generale. In tal caso
rimozione puntuale degli strati di copertura e
ricostituzione dei manti protettivi.

Intervento: Rinnovo strati isolanti

07.11 Strato di tenuta in tegole

07.11.05.01 Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i 6 Mesi
filari delle tegole ed in prossimita delle gronde e
delle linee di deflusso delle acque meteoriche.

Intervento: Pulizia manto di copertura

07.11.05.02 Ripristino degli elementi di copertura e loro Occorrenza
sostituzione se danneggiati con elementi
analoghi. Corretto riposizionamento secondo la
giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati
protettivi inferiori.

Intervento: Ripristino manto di copertura

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
08 Pavimentazioni interne

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
08.12 Rivestimenti ceramici
08.12.05.01 Pulizia e rimozione dello sporco superficiale 5 Anni

mediante spazzolatura manuale degli elementi o
con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al
tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Intervento: Pulizia delle superfici

08.12.05.02 Pulizia dei giunti mediante spazzolatura Occorrenza
manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante
nuova listellatura.

Intervento: Pulizia e reintegro giunti

08.12.05.03 Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati Occorrenza
o scollati con altri analoghi previa preparazione
del sottostante piano di posa. Reintegro dei
giunti degradati mediante nuova listellatura.

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
09 Impianto antincendio

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
09.13 Estintori a polvere
09.13.05.01 Ricaricare l'estintore e montarlo in perfetto stato 6 Mesi
di efficienza.

Intervento: Ricarica dell'agente estinguente

09.13.05.02 Revisione dell'estintore secondo le scadenze 36 Mesi
massime indicate dalla norma e secondo il tipo di
agente estinguente utilizzato.

Intervento: Revisione dell'estintore

09.14 Naspi
09.14.05.01 Verificare la tenuta alla pressione di esercizio dei 2 Mesi
naspi.

Intervento: Prova di tenuta

09.14.05.02 Sostituzione dei naspi quando si verificano difetti Occorrenza
di tenuta che non consentono il corretto
funzionamento.

Intervento: Sostituzione naspi

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
10 Impianto antintrusione e controlli accessi

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
10.15 Rivelatori passivi all'infrarosso
10.15.05.01 Regolare le soglie di assorbimento e delle 6 Mesi

tensioni del ricevente e dell'emittente.

Intervento: Regolazione dispositivi

10.15.05.02 Sostituire la lente del rivelatore quando si vuole Occorrenza
incrementare la portata.

Intervento: Sostituzione lente del rivelatore

10.15.05.03 Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando 10 Anni
non in grado di svolgere la propria funzione.

Intervento: Sostituzione rivelatori

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
11 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
11.16 Apparecchi sanitari e rubinetteria
11.16.05.01 Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi 6 Mesi

sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici.

Intervento: Rimozione calcare

11.16.05.02 Disostruzione meccanica degli scarichi senza Occorrenza
rimozione degli apparecchi, mediante lo
smontaggio dei sifoni, I'uso di aria in pressione o
sonde flessibili.

Intervento: Disostruzione degli scarichi




Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
12 Impianto di illuminazione

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
12.17 Lampade ad incandescenza
12.17.05.01 Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi Occorrenza

accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle
lampade ad incandescenza si prevede una
durata di vita media pari a 1000 h sottoposta a
tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando,
pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra
prevedersi la sostituzione della lampada circa
ogni 5 mesi)

Intervento: Sostituzione delle lampade

Restauro conservativo del Castello Normanno Svevo
13 Impianto elettrico

Codice Descrizione Tipologia Frequenza
13.18 Canalizzazioni in PVC
13.18.05.01 Ripristinare il previsto grado di protezione che Occorrenza

non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente.

Intervento: Ripristino grado di protezione

13.19 Prese e spine

13.19.05.01 Sostituire, quando usurate o non piu rispondenti Occorrenza
alle norme, parti di prese e spine quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi
di protezione e di comando.

Intervento: Sostituzioni

13.20 Quadri e cabine elettriche
13.20.05.01 Sostituire, quando usurate 0 non piu rispondenti Occorrenza
alle norme, le parti costituenti i quadri e la cabine
elettriche.

Intervento: Sostituzioni
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